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Szpachla wapienna wewnetrzna
(Baumit KlimaFein W)
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Sucha zaprawa budowlana spetniajaca wymagania normy EN 998-1.
Szpachla wapienna do obrdbki recznej i maszynowej, do stosowania wewnatrz budynkow.

Jako warstwa wykonczeniowa klasy CS | na $cianach, stropach, stupach, stosowana na powierzchniach
wszystkich popularnych tynkdéw mineralnych i zapraw.

Piasek, wapno palone, niewielka zawarto$¢ biatego cementu, dodatki poprawiajace obrabialnos¢.
tatwa w obrébce szpachla wapienna do stosowania na prawie wszystkich stabilnych podfozach

szczegobinie zalecane do renowacji- napraw starych ostabionych uptywem czasu tynkéw wapiennych.
Dzieki niewielkiemu modutowi sprezysto$ci minimalizuje ryzyko powstania naprezen i spekan.

Klasa zaprawy: CS Iwg EN 998-1

Uziamienie: 0-0,6 mm

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 0,4-2,0 N/mm?

cZepnosct < 0,08 N/mm?

Wspdiczynnik oporu dyfuizyinego pary wodnej i <25

Wspotczynnik przewodzenia ciepta mo dry: < 0,82 W/(mK) (dla P = 50%)
(warto$¢ tabelaryczna ) < 0,89 W/(mK) (dla P = 90%)
Zuzycie: ok. 4,2 kg/m2/ min 3 mm
Wydajnos¢: ok. 6m2/worek przy 3 mm grubosci
Minimalna grubos¢ 3mm

Zapotrzebowanie wody: ok.7-8 l/worek=280-320 I/t
Klasa reakcji na ogien A1

Absorpcja wody Wo

Worek 25 kg (42 worki na palecie= 1050 kg)
W suchym miejscu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac si¢ z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na
Zadanie lub na stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ stabilne, nie przemarznigte i nie zaolejone, wolne od kurzu i luznych czastek.
wytrzymate na co najmniej 1 N/mm? i suche.

Podtoza bardzo chtonne nalezy zagruntowaé $rodkiem penetrujgcym Baumit MultiPrimer.
Piaszczace sig tynki podktadowe wzmocnic Srodkiem do wzmacniania tynku Baumit ReCompact.
Gtadkie powierzchnie betonowe pokryé materiatem kontaktowym zwigkszajacy przyczepno$é HM 50.

Po zamieszaniu, szpachla wymaga pozostawienia na okoto 10-15 min. (dojrzewanie), a nastepnie nalezy
ja powtdrnie zamiesza, az do uzyskania jednorodnej konsystencii.
Szpachla moze by¢ nanoszona recznie lub maszynowo na co najmniej 3 mm grubosci

Chroni¢ przed przeciagami i zbyt szybkim przesuszeniem. Wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz niskie
temperatury znacznie wydtuzajg czas twardnienia. Swiezo natozona warstwa musi by¢ wyschnieta
i utwardzona przed natozeniem kolejnej warstwy. Po uzyciu zaprawy umy¢ narzedzia woda.

W trakcie aplikacji i procesu utwardzenia, temperatura otoczenia, materiatu i podtoza winna
Wynosi¢ min. +5°C, a max +30°C.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wiasng odpowiedzialno$¢ przydatnoéci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacii technicznej wezesniejsze jej wersje traca wazno$c. Najbardziej aktualne informacije znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzuja,
nasze "Ogoélne warunki umoéw" znajdujace si¢ w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego
przedstawiciela regionalnego
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