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Baumit - Twoj Partner w sukcesie

O firmie

Marka Baumit powstata w 1988 roku i nalezy do austriackiego
koncernu Schmid Industrie Holding. Od wielu lat jest w gronie naj-
bardziej znanych i cenionych brandéw na miedzynarodowej scenie
budowlanej. Jej przedstawicielstwa handlowe, filie i zaktady produk-
cyjne mozna znalez¢ w 25 krajach Europy.

W Polsce produkty i technologie Baumit sg dostepne od 1994 roku.
Juz blisko 30 lat wspdlnie z naszymi partnerami doktadamy staran,
by ludzie mieszkali w przyjaznych dla zdrowia, energooszczednych
i pieknych domach. Dlatego w swojej ofercie posiadamy rozwigza-
nia, ktore nie tylko pozwalajg urzeczywistniac¢ najSmielsze wizje pro-
jektowe, lecz takze poprawiajg mikroklimat wnetrz czy zmniejszaja
zapotrzebowanie budynku na energie. Co doktadnie znajdziecie
w katalogu Baumit? Przede wszystkim produkty elewacyjne, kom-
pletne systemy ocieplen, tynki maszynowe gipsowe i cementowo-
-wapienne, jastrychy, zaprawy budowlane, produkty do renowacji
zabytkow oraz produkty do uktadania ptytek. Naszg podstawowg
dziatalnoS¢ realizujg nieprzerwanie trzy zaktady produkcyjne: w to-
wiczu, Pobiedziskach k. Poznania oraz Betchatowie.

Staly rozwoj

Baumit to synonim postepu technologicznego. Kazdego roku sta-
le rozwijamy oferte, udostepniajac Architektom, Inwestorom i Wy-
konawcom nowoczesne rozwigzania, niejednokrotnie otwierajgce
przed nimi nowe mozliwosci. Przyktadow przytaczaé mozna wiele.
Wystarczy wspomniec chocby tynk i farbe fasadowa Baumit Nanopor,
stworzone w oparciu 0 nanotechnologie, tynk modelowany Baumit
CreativTop, umozliwiajacy kreowanie najrozmaitszych struktur na
elewacji, czy system produktow regulujacych klimat we wnetrzach
- Baumit Klima.

Projekt Baumit Viva

Obecnos¢ w czotowce zobowigzuje i to na réznych ptaszczyznach,
dlatego w 2015 r. zainicjowaliSmy projekt Baumit Viva, w ramach
ktérego stworzyliSmy najwiekszy w Europie park badawczy materia-
téw budowlanych, gdzie poddaje sie ocenie m.in. wptyw réznych roz-
wigzan i technologii na samopoczucie mieszkancéw. Ponad 5 milio-
néw zebranych i przeanalizowanych danych pomiarowych pozwala
z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze na zdrowe mieszkanie najwiekszy
wplyw maja: ocieplenie Scian zewnetrznych, wykonczenie Scian we-
wnetrznych ksztattujgce klimat wnetrz oraz solidna i masywna kon-
strukcja, zapewniajgca stabilnos¢ warunkéw w pomieszczeniach.

Doceniani przez branze

Znakomity wyraz uznania dla naszej dziatalnosci oraz wysokiej jako-
Sci produktow stanowig liczne nagrody i wyréznienia przyznawane
nam regularnie przez Srodowisko branzowe. W swojej kolekcji po-
siadamy juz takie tytuty, jak Budowlana Marka Roku, Kreator Bu-
downictwa Roku, TopBuilder, Herkules Roku, Gazela Biznesu, Dobry
Wyb6r czy Ruban d’Honneur.

Odpowiedzialni nie tylko za siebie

Wyr6zniajg nas nie tylko nowoczesne produkty i technologie, re-
gularnie pojawiajace sie w projektach budowlanych, lecz réwniez
skupiajace wielu uczestnikéw ogolnopolskie wydarzenia, w tym
m.in. zainicjowany w 2007 r. konkurs architektoniczny Fasada
Roku, ktérego ideg jest docenienie elewacji jako elementu wpty-
wajgcego nie tylko na atrakcyjnosé budynku, lecz takze jego oko-
licy. Lubimy tez angazowac sie w akcje prospoteczne - szczegbl-
nie te wspierajgce kreatywnos$¢ i prawidtowy rozwéj najmtodszych
oraz zwigzane z propagowaniem sportu, zwtaszcza wsrod dzieci
i mtodziezy. Naszym zdaniem firma spetniona to taka, ktéra dba
nie tylko o wynik finansowy, lecz takze odpowiedzialna za otocze-
nie, w ktorym funkcjonuje.
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Baumit Viva - najwiekszy park badawczy w Europie

10 doméw zbudowanych w 18 miesiecy na powierzchni 2160 m2. Tak w skrocie mozna
opisac park badawczy Viva zatozony przez firme Baumit w miejscowosci Wopfing w Dolnej
Austrii. 0d 2015 roku prowadzone sa tam analizy porownawcze materiatow budowlanych
i bada sie ich oddziatywanie na zdrowie oraz samopoczucie uzytkownikow. Realizacja tego
wizjonerskiego megaprojektu odbita sie szerokim echem w catej branzy budowlanej i oka-
zata ogromnym sukcesem firmy Baumit.

Wspélna inicjatywa

Na odwazny pomyst stworzenia ,,budowlanego laboratorium” w Wopfing wpadt Robert Schmid,
prezes zarzadu Baumit Beteiligungen i wiasciciel firmy Baumit. Postanowit on zbudowaé park
badawczy, w ktérym beda sie znajdowac prawdziwe domy wykonane w najbardziej popularnych
technologiach. Od poczatku byto jasne, ze przedsiewziecie zostanie zrealizowane przy udziale
naukowcow z instytucji zewnetrznych. W marcu 2013 roku doszto do pierwszego spotkania
dziesieciu naukowcow zajmujacych sie fizykg, chemia budowlang oraz medycyna z zespotem
badawczym firmy Baumit. Zastanawiano sie wspdlnie, jakie pomiary beda potrzebne i w jaki
sposoOb analizowac oddziatywanie materiatow budowlanych na zdrowie. Zespét postanowit, ze
w badanych domach, poza temperaturami (wewnatrz i na zewnatrz) i zdolnoScia izolowania
wilgoci, bedg przeprowadzane badania poziomu lotnych zwigzkéw organicznych - LZO (ang.
VOC), zapachow, jonizacji powietrza,
hatasu i akustyki pomieszczen, a tak-
ze radonu i pdl elektromagnetycznych KONWEKCJA

0 wysokiej czestotliwosci. @

Dziesie¢ niewielkich domow

Obiekty w parku Viva zostaty wybudo-
wane w 2015 roku, a firma Baumit za-
inwestowata przez pierwsze trzy lata w
swoj projekt trzy miliony euro. Powstato
10 eksperymentalnych doméw - ﬁ 9
z betonu, z petnej cegly, z drewnianych
bali oraz w technologii lekkiego szkie-
letu drewnianego z poszyciem karto-
nowo-gipsowym. Zastosowano przy
nich r6znorodne materiaty w zakresie

Wiecej informacji o parku badawczym Viva Park
na stronie https://baumit.pl/viva-park
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RESEARCH

W wyniku réznicy miedzy
temperaturg powietrza

a temperaturg powierzchni
powstaja nieprzyjemne
ruchy powietrza

powtok wewnetrznych i zewnetrznych. Dla obserwatora budynki wy-
gladaja identycznie. Ich wymiary w Srodku to 4 x 3 metry przy wysoko-
Sci 2,83 metra. We wszystkich znajduje sie jedno pomieszczenie bez
Scianek dziatowych, jedno okno i jedne drzwi.

Z czego budowano park?

W domach zastosowano ptyty fundamentowe, a pod kazdg przewi-
dziano wodoodporne docieplenie XPS, dzieki ktbremu mozna ogra-
niczy¢ straty ciepta. Fundament zostat dodatkowo docieplony od
strony zewnetrznej. Pie¢ z dziesieciu domoéw wykonano z cegly, przy
czym jeden z cegly 50 (cegta o grubosci 50 cm, wypetniona wetng
mineralng). Jeden imitowat stary, niewyremontowany dom i dlatego
pozostawiono go bez warstwy docieplenia. 2 domy z betonu oraz
2 domy w technologii szkieletu drewnianego zostaty wybudowane
z elementow prefabrykowanych.

Mimo, iz zastosowano rozne elementy konstrukcji Sciany, we
wszystkich domach, z wyjatkiem tego bez docieplenia, przewidzia-
no warto$¢ wspétczynnika U na poziomie 0,15 W/m?2K (odpowiada
to wartoSci najnizszego standardu energetycznego). Aby uzyskac
takie jednolite wskazania, na materiatach tworzacych Sciany za-
stosowano docieplenie o roznej grubosci. Dom z ceglty 50 posiadat
docieplenie zintegrowane w materiale, dlatego nie montowano do-
datkowej izolacji zewnetrznej. We wszystkich testowanych domach
zastosowano ogrzewanie podtogowe z instalacja wodng zasilang
z bojlera umieszczonego w pomiesz-
czeniu technicznym znajdujagcym sie
na zewnatrz.

Najpopularniejsze technologie

Szczegblnie istotne byto, aby na domy
dziataty identyczne warunki atmosferycz-
ne i miaty ten sam wspétczynnik U. Tylko
w ten spos6b mozna byto je miedzy soba
porownywaé. Réznorodnosé materiatéw
budowlanych i podobienstwo ich wtasci-
wosci nie utatwiato wyboru produktéow,
jakie zastosowano przy budowie parku.
Dziesie¢ doméw w ramach projektu
moze reprezentowac jedynie ograniczo-
ny wybér materiatow budowlanych. Niemniej sa zgodne z aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz z technologiami stosowanymi na
obecna chwile w budownictwie.

Wartosciowe pomiary

Osobng sprawg byto wyposazenie eksperymentalnych doméw w apa-
rature pomiarowa. Zakres prac technicznych byt ogromny, dlatego
w dziesigtym domu zainstalowano wyposazenie techniczne do po-
miaréw. W jednym miejscu dostepne sg wszystkie wartosci odczy-
toéw, takie jak temperatura powietrza i Scian, wilgotnoS¢ powietrza
oraz zuzycie energii. W kazdym domu zainstalowano 33 czujniki
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rejestrujgce przez 24 godziny na dobe najrézniejsze parametry fi-
zyczne. Wnetrza przebadano miedzy innymi pod kagtem czynnikow
toksycznych i fizycznych oraz ich wptywu na komfort i dobre samo-
poczucie mieszkancow. W ramach tych dziatan wszystkie dane byty
na biezaco rejestrowane i zabezpieczane na serwerze. W kazdym
z domoéw zamontowano ponadto kontrolowane instalacje nadmucho-
we i wentylacyjne. Dzieki temu mozna byto komputerowo regulowac
odpowiednig wymiane powietrza i ustawia¢ wtasciwe warunki uzyt-

kowania doméw (wietrzenie szczelinowe, wietrzenie state itp.), bez
koniecznosci recznego otwierania okien.

Park badawczy Viva powstat w 2015 roku

Badania dla przysztosci

IR R
Dane po'miar'oWefﬁ Dzi$ nie sposéb wyobrazi¢ sobie dalsze-

* gromadzone Sa‘%f'ﬁ g0 rozwoju materiatéw budowlanych bez
¥ 1 parku badawczego Viva. Pozyskiwana
w ramach projektu wiedza naukowa jest
na biezgco wykorzystywana w ramach
prac nad opracowywaniem produktéw
firmy Baumit. Jednocze$nie prowadzone
sg dalsze badania. Tylko w pierwszych
dwéch latach zebrano i przeanalizowano
ponad 5 milionéw danych, a prace ba-
dawcze s3 caty czas kontynuowane.

- Dzieki parkowi mamy niepowtarzalng
mozliwos¢ zastosowania i zweryfikowa-
nia w praktyce naukowych teorii dotycza-
cych materiatow budowlanych i przeprowadzenia symulacji z zastoso-
waniem produktéw budowlanych na prawdziwych budynkach - méwi
Jurgen Lorenz, dyrektor dziatu badan i projektowania (F&E) w firmie
Baumit i kierownik projektu parku badawczego Viva - Obecnie, wraz
ze zmianami klimatu, rosng wymagania dotyczace funkcjonalnosci
naszych budynkéw i materiatow budowlanych. Upaty, obfite opady
deszczu oraz duze wahania temperatur sg coraz czestsze i nega-
tywnie wptywaja na nasze samopoczucie. Takie czynniki wymagaja
dostosowania przysztych technologii budowlanych do nowych oko-
licznoSci tak, by w przysztosci byly spetniane wymagania w zakresie
ochrony i komfortu. Zdrowe budowanie i mieszkanie zyskujg na zna-
czeniu - zmiana klimatu nie pozostawia nam wyboru.
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Fasada Roku

L]
Bl fasada roku

2022

Polskie fasady na wysokim poziomie

Autorski konkurs Fasada Roku docenia najlepsze realizacje budowlane, ktorych elewacje po-
wstaly z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Baumit: kompletnych systeméw ocieplen,
systemow tynkowych z wykonczeniem lub produktéw renowacyjnych z wykonczeniem. Obiekty
zgtoszone do Konkursu oceniane sg pod wzgledem zastosowanej kolorystyki oraz struktury,
ktore podkreslajg walory budynku i wpisuja go w otoczenie. Oceniana jest rowniez dbatos¢
o detale architektoniczne oraz, w przypadku budynkéw po renowacji, poszanowanie ich histo-
rycznej tradycji.

Wyjatkowe realizacje budowlane nagradzamy az w pieciu kategoriach, a przy ocenie zwraca-
my uwage na nowoczesne rozwigzania i praktyczne wykorzystanie produktow Baumit.

I. Budynek jednorodzinny nowy

II.  Budynek wielorodzinny nowy

Ill. Budynek po termomodernizacji
IV. Budynek niemieszkalny nowy

V. Budynek zabytkowy po renowacji

Kazdego roku do Konkursu zapraszamy przede wszystkim Architektow, ale zgtasza¢ swoje
realizacje moga réwniez Inwestorzy oraz Wykonawcy zaangazowani w proces budowy kon-
kretnego obiektu. Nagrodzeni - oprécz nagrody pienieznej - otrzymuja mozliwosé udziatu
w miedzynarodowej odstonie Konkursu - Baumit Life Challenge, gdzie rywalizacja przybiera
zasieg miedzynarodowy.

Wiecej informacji na stronie konkursu - www.fasadaroku.baumit.com

6 m Fasada Roku
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Zwyciezcy w konkursie
Fasada Roku 2022

Robyg Jagodno etap B,C,D, B s X ;
K . udynek jedno S I y 3 f“ﬂ l
p
|
i
”| i
mll
i
T
ML

| L

i g

i
W%hmmwwmr |

AJOR Architekci ¥ W : i § 1L I |

edry 6 etap Il, Krakow gk d - ..L 4
Budynek w v s - § [

isiebiorstwo Budo
owe Edmund Les

CUS w Starej Gazowni, Zabrze ;
A A L] i ynek po ter j . . 4 AR 5 :
7 | / skt: Projekt Plus Architekci S ] o, - — | L ﬂ |
2 e o ; g k , Tkacz o . ol 1 E Ry r"T'T"nﬂ ] ..'- o I |
Gliwice/ Czestobud i i i
- ] = |
) 9 B I i | q i 1 i L
[ - . LUX Hala widowiskowo-sportowa, R ik N o ; 7 I [ i s ul
egori /nek niemi Iny nc i z | 4 | i i

a: Anbud Bedzin

egorz Tkacz = S ; i T : —~ ; —
a Bobroy 4 = : : Ij ! """
- A — -
n J VoS % i ~ -
s -~ e = - - e e L A e e

T

icjum Caritas, C
ria: Budy

Fasada Roku 9 m Fasada Roku



Sinale
9

VALENCI N Family House

Laureat nagrody gtownej oraz
zwycieskie obiekty w konkursie
Baumit Life Challenge 2022

w 6 kategoriach:

LIFE
CHALLENGE
VALENCIN 22

The Cieslik‘s Barge, PL

m

Connemara Il House, IE

House i73, XS

Near the Forest and with the Sun, SK
The Double Brick House, SI

Casa Mirador, ES

S T o o

Zwyciezca kategorii Single Family House
Connemara Il House, IE

Baumit Life Challenge

Architektura Swiatowej klasy

Konkurs Baumit Life Challenge, odbywajacy sie raz na dwa lata,

1 1 1
powstat jako odpowiedzZ na popularnos¢ Fasady Roku, organizowa- 2 \/\/yC | @an l\/l u |‘t| I:am | |y

nej w krajach, w ktérych Baumit posiada swoje przedstawicielstwo.

Zasady typowania obiektéw do tego miedzynarodowego konkursu sg Life C h a I Ie n g e 2022 Res i d e nt i a I

w Polsce nastepujace - kwalifikacje otrzymujg zwyciezcy ostatnich
dwéch edycji Fasady Roku oraz po 4 inne obiekty w kazdej kategorii,
wyrdzniajace sie atrybutami poszukiwanymi przez miedzynarodowe
Jury. W pierwszym etapie plebiscytu grono ztozone z wybitnych euro-
pejskich Architektow typuje online po 6 obiektow z kazdej kategorii.
Z tego grona podczas obrad Kapituta wytania najlepsze realizacje
w 6 kategoriach:

Dom jednorodzinny nowy (Single-Family House)

Dom wielorodzinny nowy (Multi-Family Residential)
Budynek niemieszkalny nowy (Non-Residential)
Budynek po termomodernizacji (Thermal Renovation)
Budynek po renowacji (Historical Renovation)
Specjalna struktura (Stunned by Texture)

1. Braniborska 44, PL

2. Leo & Leonie, AT

3. Alluring Panorama 1 and 2 (Pekna
vyhliadka), SK

4. Modern Complex in Watercity, HU
5. LaScalA, ES

LI FE 6. Townhouse: Architectural Pearl, DE
VALENC| VA‘ Zwyciezca kategorii Multi Family Residential

- LaScalA, ES
Laureat nagrody gtownej w konkursie Baumit Life
Challenge 2022 - Galeria Cukrarna
Galeria Cukrarna to dawna cukrownia w Lublanie na Stowenii wybudowana
w 1928 roku. Gtdwng ideg, ktora przySwiecata projektantom obiektu byto prze-
ksztatcenie bytej cukrowni w wielofunkcyjng przestrzen dla sztuki wspotczesnej
z jednoczesnym zachowaniem jej wartosci historyczno-zabytkowej.

10 m Life Challenge 11 m Life Challenge



LIFE
CHALLENGE
VALENCI'N

Obiekty nominowane w konkursie
Baumit Life Challenge 2022
w 6 kategoriach:

Lotus, BG

Colourful Busterminal, HU
Coffee Shopa, SK

Greenpark Symphony, BA
Skyscraper San Fior Park, IT

o o > w NP

Bayernkolleg Augsburg, DE

Zwyciezca kategorii Non-Residential
Bayernkolleg Augsburg, DE

House on Hlavna Street, SK
Ciclamini Mountain Hut, IT
Hotel Maestoso, Sl

Les Balconniéres, FR
Calatrava 4, ES

o o M w NP

Volkach Comprehensive School, DE

Zwyciezca kategorii Thermal Renovation
Volkach Comprehensive School, DE

Non-

Residential

L !

L

Thermal

Renovation

12 m Life Challenge

LIFE

CHALLENGE

ONLINIA

Obiekty nominowane w konkursie

Baumit Life Challenge 2022
w 6 kategoriach:

Under the Angel, PL
Mediterranean Historic Beauty, HR
St Andrews Church, XI
Friedensburg Schlaining, AT
Darvas-La Roche, RO

o o > 0w N R

Cukrarna Gallery, SI

Zwyciezca kategorii Historical Renovation
Friedensburg Schlaining, AT

Zabok Residential, HR

Solid with Contrasts, PL
Pawia 18, PL

06_Joseph Lister-Street, AT
Verra Suites, TR

FC Bayern World, DE

S T

Zwyciezca kategorii Thermal Renovation

Live in the Green_Joseph Lister-Street, AT

Historical
Renovation

Stunned
oy Texture

13 m Life Challenge



Serwis Architekta - wzorniki

Wybor koloru

Wybér struktury

Tynki elewacyjne Baumit, poza popularnymi strukturami, czy-
li rowkowa i baranka, pozwalaja uzyska¢ nowe, ciekawe efekty.
Wszystko zalezy od tego, jaki produkt wybierzesz! Poznaj nieograni-
czone mozliwosci ksztattowania elewacji.

Baumit MosaikTop 30 kolorow / ksiazkowy

Wzornik prezentujacy kolekcje tynkéw mozaikowych w wersji
standardowej, doskonatych do stosowania zaréwno na duzych po-
wierzchniach elewaciji, jak tez w takich newralgicznych miejscach
jak strefa cokotowa. Estetyczna forma zamykanej ksiazki z duzymi
prostokatnymi i kwadratowymi prébkami sprawia, ze wzornik wspa-
niale sprawdzi sie zaréwno podczas prezentacji, jak i na ekspozycji.

Baumit MosaikTop 30 kolorow / listkowy

Wzornik prezentujacy kolekcje tynkéw mozaikowych w wersji stan-
dardowej, doskonatych do stosowania zaréwno na duzych powierzch-
niach elewacji, jak tez w takich newralgicznych miejscach jak strefa
cokotowa. Poreczna forma wzornika, ktora tworzy plik spietych, pro-
stokatnych probek w twardej, przyciggajacej wzrok oprawie, pozwala
bez problemu zabra¢ go na kazde spotkanie - czy to na budowie, czy
w remontowanym wnetrzu.

Baumit MosaikSuperfine 62 kolory / ksiazkowy

Wzornik w liniach kolorystycznych S i M prezentujacy kolekcje tynkéw
mozaikowych w wersji drobnoziarnistej, doskonatych do stosowania
zaréwno na duzych powierzchniach elewaciji, jak tez w takich newral-
gicznych miejscach, jak strefa cokotowa. Estetyczna forma zamyka-
nej ksigzki z duzymi prébkami sprawia, ze wzornik wspaniale spraw-
dzi sie zaréwno podczas prezentacji, jak i na ekspozycji.

Baumit MosaikSuperfine 62 kolory / listkowy

Baumit Life to najwieksza w Europie gama odcieni tynkéw i farb elewacyjnych, ktéra wpisuje
sie w najbardziej wyrafinowane gusta, tworzac niezliczone mozliwosci w zakresie kreowania
wygladu fasady. Kazdy z tatwoscia znajdzie swéj wymarzony kolor. 1108 zdefiniowanych
we wzorniku koloréw cechuje sie doskonata jakoscia, powtarzalng w kazdym zaméwieniu.

Wzornik w liniach kolorystycznych S oraz M prezentujacy kolekcje
tynkdw mozaikowych w wersji drobnoziarnistej, doskonatych do sto-
sowania zarébwno na duzych powierzchniach elewacji, jak tez w ta-
kich newralgicznych miejscach jak strefa cokotowa. Poreczna forma

Baumit Easy Life

Kompletna kolorystyka Baumit Life, uzupetniona o 12 odcieni bieli
oraz 180 nowych naturalnych i ziemistych koloréw odpowiadajgcych
najnowszym trendom w projektowaniu elewacji. Wzornik idealnie
sprawdzi sie zarébwno w biurze architektonicznym, jak i w terenie.

Baumit IONIT

Wzornik prezentujgcy 66 relaksujacych odcieni farby lonitColor.
Ma forme spietych prostokatnych kartek o niewielkim rozmiarze,
dzieki czemu z fatwoScig zmiesci sie nawet w kieszeni, a jego wyko-
rzystanie we wnetrzu czy na budowie jest wygodne i bezproblemowe.

Baumit Shades of White

Wzornik prezentujacy oferte tynkéw elewacyjnych w odcieniach bie-
li i zr6znicowanych strukturach. Pokazuje, ze kolor ten niejedno ma
imie, a dostepne w Baumit produkty CystalTop, StarTop, Creativlop
i SilikonTop pozwalaja na kreatywne podejScie do tej klasycznej barwy.

Baumit Design Life

Wzornik prezentujacy oferte kolorystyczna produktéw Baumit Lasur,
Baumit Metallic i Baumit Glitter oraz wybrane struktury z wykorzy-
staniem tynku Baumit CreativTop i powtok Baumit Design Life.

14 m Serwis Architekta - wzorniki

wzornika, ktorg tworzy plik spietych, prostokatnych probek w twardej,
przyciggajacej wzrok oprawie, pozwala bez problemu zabra¢ go na
kazde spotkanie - czy to na budowie, czy w remontowanym wnetrzu.

Baumit CreativTop

Tynk Baumit CreativTop umozliwia tworzenie kreatywnych struktur
na elewacji, takich jak np. efekt gtadkiej elewacji, betonu, drew-
na czy cegly formowanej. Te i wiele innych wzoréw znalez¢ mozna
w praktycznym wzorniku w formie walizki z duzymi prébkami. W kaz-
dej edycji prezentujemy inne ciekawe efekty, jakie mozna uzyskac
dzieki tynkowi Baumit CreativTop.

Pozostate wzorniki

Baumit Klinker S

Wzornik przedstawiajgcy 7 kolorow zaprawy z trasem do klinkieru.
Praktyczna forma zamykanego pudetka oraz poreczny ksztatt pro-
bek sprawiaja, ze sg idealne do prezentacji oraz ekspozycji.

Baumit FugenMortel FM 97

Wzornik przedstawiajacy 9 koloréw zaprawy do fugowania muru lico-
wego. Praktyczna forma zamykanego pudetka oraz poreczny ksztatt
probek sprawiajg, ze sa idealne do prezentacji oraz ekspozycji.

Wzornik mas samopoziomujacych

Wzornik przedstawiajacy probki 4 mas samopoziomujgcych Baumit:
Nivello 30, Nivello 10, Nivello Quattro i Nivello Centro.

15 m Serwis Architekta - wzorniki
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Serwis Architekta - narzedzia online

Baumit Akustik

Program umozliwia obliczenie prognozowanej izolacyjnosSci akustycznej od dZzwiekéw ude-
rzeniowych dla danego uktadu podtogi. Pozwala rowniez na okreslenie spetnienia wymogow
obowigzujacej normy.

Baumit Color Designer

Baumit Color Designer to e-narzedzie umozliwiajgce precyzyjne dobranie koloru elewacji
oraz tekstury budynku.

Oprécz koloru samej elewacji budynku, za pomoca Color Designer dobraé mozna réwniez
kolor detali takich jak narozniki, okna, drzwi i ich obramowanie, elementy dachu czy gzym-
sy. Do eksperymentow kolorystycznych mozna wykorzystac¢ kolory z palety Baumit Life,
15 struktur kreatywnych i 27 modeli doméw. To wtasnie architektura i wzornictwo kolory-
styczne nadajg kazdemu budynkowi indywidualny charakter. Narzedzie dostepne jest na
naszej stronie www.baumit.com w zaktadce Serwis -> Narzedzia i kalkulatory

https://tools.baumit.com/colordesigner/pl/

16 m Serwis Architekta - narzedzia online

www.baumit.com - aktualne kompendium wiedzy o produktach
i systemach Baumit.

https://baumit.pl/serwis/dla-architekta - biblioteki kolorow i ry-
sunkow CAD.

Wszystko, co potrzebne w jednym miejscu

To tutaj znalezé mozna wszystkie niezbedne informacje o produk-
tach oraz technologiach Baumit. Intuicyjna wyszukiwarka pozwoli
w szybki sposob trafi¢ do produktu, gdzie poza samym opisem za-
mieszczone zostaty takze najwazniejsze dokumenty, takie jak karta
techniczna, deklaracja wtasnosci uzytkowych czy karta charaktery-
styki. Przy tynkach i farbach elewacyjnych dostepna jest rowniez
paleta koloréw, w ktérych dany produkt jest dostepny.

Do kazdego produktu przypisane zostaty rowniez obiekty referencyj-
ne wykonane z jego zastosowaniem.
Serwis dla kazdego

W dziale Serwis zamieszczone zostaty najprzydatniejsze dokumen-
ty i narzedzia. To tutaj do pobrania jest biblioteka rysunkéw CAD,
biblioteki kolorow, katalog oraz broszury produktowe.

Kontakt

W zaktadce Kontakt znalezé mozna praktyczng wyszukiwarke kon-
taktow do Zespotu Doradcow Architektow.

https://baumit.pl/viva-parkPark - informacje o badawczym
Parku Viva, ktéry jest najwiekszym w Europie osrodkiem badaw-
czym do badan porownawczych materiatéw budowlanych.

www.life.baumit.com - cztery nowe drogi do koloru.

Wyszukiwanie wedtug kolorow, inspiracji, trendow i psychologii

Nowa odstona strony umozliwia przeglad koloréw wedtug czterech
kryteriow: 8 kolorow wyjSciowych (np. zieleni, btekitu, koloru neu-
tralnego lub brazu), inspiracji w 22 paletach po 4 kolory (np. cap-
puccino, koS¢ stoniowa lub piasek), jednego z 12 trendéw architek-
tonicznych (np. Urban czy Country Life) oraz wedtug podstawowej
filozofii stworzonej przez eksperta od koloréw, prof. Axela Venna.

Funkcjonalnosé i intuicyjna nawigacja w centrum zainteresowania

Oprécz inspiracji na stronie www.baumitlife.com znajdziemy réw-
niez dodatkowe narzedzia: Color Search, struktury i projektowanie,
narzedzia dla profesjonalistow oraz praktyczny przeglad produktow.

17 wm Serwis Architekta - narzedzia online



Obiekty referencyjne B :&

Realizacje z pomystem

Oferta Baumit to innowacyjna i zaawansowana technologicznie propozycja, ktéra kazdego
roku aktualizowana jest o nowoczesne rozwigzania. Jej roznorodnos¢ daje mozliwosé two-
rzenia trwatych, czesto imponujgcych wizualnie realizacji, ktore spetniaja nawet najbardziej
Smiate oczekiwania Klientow. Produkty i systemy Baumit z powodzeniem stosowane s3 za-
réwno na obiektach nowych, jak i zabytkowych, domach jedno- i wielorodzinnych, a takze na
budynkach niemieszkalnych. Prezentowane realizacje dobrane zostaty tak, aby przedstawic¢
jak najwieksze spektrum produktow, struktur i kolorow elewacji. Nowoczesne rozwigzania
to przysztoS¢ architektury - wykorzystywanie i praktyczne uzycie produktow Baumit stanowi
gwarancje dobrego wyboru oraz optacalnej inwestycji.

3au
:I. 19 m Obiekty referencyjne



Biurowiec klasy A, Czestochowa, ul. Pasteura

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieslik

Inwestor: Mrowiec Toys

Wykonawca: Kobnext

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
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Zespot budynkow wielorodzinnych, Krakow, ul. Czyzewskiego

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix

Architekt: B2 Studio Sp. z 0.0., Sp. k. Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy
Inwestor: Convector Development Sp. z 0.0.

Wykonawca: P.B.H.T. Edmund Le$




Budynek H-U, t6dz, ul. Bieganskiego

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen StarSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, SilikonColor, StarContact White, NivoFix

Architekt: Architekton Sp.j. L. Rymkiewicz, A. Szurmak, R. Zawierucha Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
Inwestor: MCKB

Wykonawca: Jan Perka John-Bud




Baltic Park Molo, Swinoujscie, ul. Uzdrowiskowa

Zastosowane produkty Baumit: UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, CreativTop
Architekt: PPA Ptaskowicki & Partnerzy Architekci

Inwestor: Zdrojowa Invest Sp. z 0.0.

Wykonawca: Erbud SA Oddziat Torun

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
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Mogilska Tower, Krakow, ul. Mogilska

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix, CreativTop

Architekt: B2 Studio Sp. z 0.0. Spétka komandytowa Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy
Inwestor: Semaco Invest Group

Wykonawca: P.B.H.T. Edmund Le$
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Muzeum Regionalne w Kozienicach, ul. Parkowa

Zastosowane produkty Baumit: SilikonColor, FungoFluid, Klima RK 39, multiFine RK 70 N,

Sanova SP Grey, Sanova SP Grano, SanovaBar, multiContact MC 55 W, AntiSulfat
Architekt: Archibud Anna Kuran

Inwestor: Muzeum Regionalne w Kozienicach

Wykonawca: Korporacja Budowlana Darco Dariusz Zak
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Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji
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Pod Aniotem, Kozuchow, ul. Traugutta 11

Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, SilikatColor, Stuccoco Feinzug FF 89, StarTex, ReClean,
AntiSulfat, HaftMértel HM 50

Architekt: Pracownia Projektowa Renowacja Dorota Krupka

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Kozuchow

Wykonawca: Mazbud tukasz Mazur

Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji




Osiedle Dobrego lll, Krakow, ul. Dobrego Pasterza

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, Lasur, ProContact, NivoFix, CreativTop
Architekt: UCEES Sp. z 0.0., Sp.k.

Inwestor: Budimex Nieruchomosci Sp. z 0.0.

Wykonawca: Budimex S.A., Marsen Global Sp. z o.0.
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Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

— -
- - I.. .\- ;
= L = J a2

o=
HEEHEEHEEHEEN

i
"

-
|

Erl@;n-!!“'ﬂ .



BT

PR LLLEEELLLELELLLELE L L L L L &

fdddddLddddddddddddddddddas

|

i
I\

N

Al

(M

il

LT

i

a—

-
g

(Il

Instytut Konfucjusza - Centrum Jezyka i Kultury Chinskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow, ul. Oleandry
Zastosowane produkty Baumit: MosaikTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix

Architekt: KOLIBER STUDIO mgr inz. arch. Ewa Miskéw-Janik

Inwestor: Uniwersytet Jagiellonski

Wykonawca: Budimex S.A., Marsen Global Sp. z o.0.
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Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek po termomodernizacji




Nexo - Il Etap, Puck

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem
Architekt: ARCHIRO Sp. z 0.0.

Inwestor: Allcon Osiedla Sp. z 0.0. S.k.a.

Wykonawca: Allcon Budownictwo Sp. z 0.0.
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Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy



Villa Prestige, Warszawa, ul. Welurowa

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, NanoporColor, SilikonColor,
Lasur, StarTex, ProContact, CreativTop, StarColor

Architekt: AMP atelier Sp. z 0.0.

Inwestor: Stryjenskich Prestige PM Sp. z 0.0., s.k.

Wykonawca: Budownictwo Prestige PM

Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy



Barka Cieslika, Biata, ul. Strazacka

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, ProContact, NivoFix
Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieslik

Inwestor: Prywatny

Wykonawca: PHU Wis-Bud Stawomir Drzastwa

Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy




Galeria Miodowa, Ptock

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, MosaikTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, SilikonColor, SpeedFix, MM 100, PlanoFix White, StarTex,
StarContact White, ProContact, NivoFix

Architekt: Pracownia Architektoniczna ABRYS Andrzej Marciniak

Inwestor: Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Wykonawca: Eurodom Dawid Dgbkowski

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek po termomodernizacji



Barska 69, Krakow

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, Nivofix
Architekt: B2 Studio Sp. z 0.0.

Inwestor: Sento S.A.

Wykonawca: Nestobud Sp. z 0.0. / Remas Sp. z 0.0.

Wyréznienie internautow w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy



Hotel Coliber Ktobuck

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, SilikonTop, MosaikTop, UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix

Architekt: Witold Dominik Ktobuck Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
Inwestor: Hemap Henryk Krysiak

Wykonawca: ITB Mokra
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Gajowicka 195, Wroctaw, ul. Gajowicka
Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), NanoporColor Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

Architekt: arch_it Piotr Zybura
Inwestor: Prywatny




JAK House, Kwirynow

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen StarSystem, UniPrimer, SilikonColor, StarTex, StarContact White
Architekt: Beczak / Beczak / Architekci

Inwestor: Prywatny

Wykonawca: Firma Budowlano-Remontowa Mariusz Sobczyk

T T T T

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy



Biblioteka Gtowna UMCS, Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Zastosowane produkty Baumit: Classico Special (EdelPutz Spezial), UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Pracownia Projektowa Maxpol

Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie

Wykonawca: Edach Sp. z 0.0.

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek po termomodernizacji
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Chwarzno-Polanki, Gdynia

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem
Architekt: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

Inwestor: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

Wykonawca: Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.

Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy
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5 Cubes Kawodrza, Czestochowa
Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, ProTherm 040, StarTex, ProContact
Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy

Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieslik

Inwestor: Prywatny
Wykonawca: System gospodarczy
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Dom Kultury Dzielnicy Ursynow, Warszawa
Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, MosaikSuperfine, Classico Special (EdelPutz Spezial),

UniPrimer, SilikonColor, StarTex, ProContact, NivoFix

Architekt: BeMM Architekci
Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa - Dzielnica Ursynow

Wykonawca: Moris Polska Sp. z 0.0.

Wyréznienie internautow w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
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Patac Radolinskich, Jarocin
Zastosowane produkty Baumit: SilikatColor, Klima RK 39, multiFine RK 70 N, SanovaMonoTrass, Sanova SP Grey, Sanova SP Grano,
Uczestnik konkursu Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji

ReCompact, SanovaPre, SanovaPor, multiContact MC 55 W, Stuccoco Mono SM 86, Stuccoco Guss SG 87, Stuccoco Grobzug FG 88
Architekt: ,Kowalski” Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski

Inwestor: Miasto Jarocin
Wykonawca: Staw-Bud Stawomir Kobylski, Bachorzew




Centrum Badawczo-Rozwojowe Legprzem, Krakow

Zastosowane produkty Baumit: NanoporTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Przedsiebiorstwo Budowlano-Produkcyjne tegprzem Sp. z o0.0.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Budowlano-Produkcyjne tegprzem Sp. z 0.0.
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowlano-Produkcyjne tegprzem Sp. z 0.0.

Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2019 w kategorii Budynek niemieszkalny nowy
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Patac w Granowie
Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen StarSystem, NanoporColor, ProTherm, MultiPrimer, multiContact MC 55 W, LL 66 Plus

Architekt: Complex - Projekt s.c.
Wykonawca: Firma Handlowo-Ustugowa Matgorzata Odwazna

R R 5 X

S—

_&-,q:u-

Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek zabytkowy po renowacji
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Dom w Dabrowie, Dabrowa Szlachecka

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, UniPrimer, StarTex, ProContact, CreativTop, NanoporTop Fine

Architekt: IPPA Ireneusz Piotrowski Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy
Inwestor: Marek Mi§

Wykonawca: Pro-Bau System




ey tipiisis 43

Przedszkole nr 43, Zabrze, ul. Klonowa

Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix, PuraColor
Architekt: Projekt Plus Architekci s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Inwestor: UM Zabrze

Wykonawca: Plast-Bud Gliwice, Mariusz Dawidowski

Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek zabytkowy po termomodernizacji




Forest Kuznica, Kuznica Kiedrzynska, ul. Czestochowska
Zastosowane produkty Baumit: SilikonTop, UniPrimer, ProContact
Architekt: Grupa Verso Deltoid Sp. z 0.0.

Inwestor: Prywatny

Wykonawca: Sergiusz Jackowski

Nagroda Gtéwna w konkursie Fasada Roku 2018 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy
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Osiedle Nowe Ptasie, Katowice

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, SilikonTop, MosaikSuperfine, UniPrimer, StarTex, ProContact, NivoFix
Architekt: Grupa Verso Deltoid Sp. z 0.0.

Inwestor: Nowe Ptasie Sp. z 0.0.

Wykonawca: Staleks Bud - Ukraina

Obiekt zgtoszony do konkursu Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy
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Rezydencja Chwaliszewo, Poznan

Wyréznienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek wielorodzinny nowy

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen ProSystem, Ceramic

Architekt: CDF Architekci

Inwestor: ATAL
Wykonawca: ATAL
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Dom Kopcowki, Wola Kopcowa

Zastosowane produkty Baumit: system ocieplen StarSystem, NanoporTop, UniPrimer, NanoporColor, UniContact
Architekt: MFA Biuro Architektoniczne Architekt Wtodzimierz Tracz

Inwestor: Prywatny

Wykonawca: Zaktad Budowlany Stanistaw Jacwiag

Wyré6znienie w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii Budynek jednorodzinny nowy
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Baumit CrystalSet

Baumit CrystalSet

Baumit CrystalSet to prawdziwa innowacja od Baumit. To unikalny zestaw produk-
tow, w skiad ktérego wchodzi pierwszy na rynku mineralny tynk strukturalny w
pascie CrystalTop oraz podktad aktywujacy CrystalActivator. To wyjatkowe potacze-
nie zaawansowanych technologicznie produktéw, skrywa w sobie Crystal Effect,
zapewniajacy krystaliczna twardosc powierzchni inajwyzsza odpornosc na zabru-
dzenia. CrystalSet od Baumit jest gwarancja dtugotrwatego piekna i czystosci kaz-
dej elewacji.

Zalety:

. naturalny i oddychajacy
. wyjatkowo odporny na brud i szarzenie

. niezwykle trwaty
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Baumit CrystalSet

Krystalicznie czysta fasada z Baumit CrystalSet

Innowacyjny system wykonczenia elewacji od Baumit. Naturalny,
o unikalnych wiasciwosciach, skrywa w sobie jedyny w swoim
rodzaju Crystal Effect, ktory ujawnia sie tylko wowczas kiedy przed
natozeniem tynku Baumit CrystalTop zastosuje sie podktad aktywu-
jacy Baumit CrystalActivator.

Mineralne tynki elewacyjne dzieki zastosowaniu naturalnych sktad-
nikoéw i spoiw mineralnych z naturalnych Zrodet sa wysoce oddycha-
jace, poniewaz para wodna fatwiej uchodzi przez mikroskopijne pory.
Istotng zaleta takich tynkow jest tez niezmienna trwatos¢ spoiwa
mineralnego w Srednich i wysokich temperaturach wystepujgcych
szczegblnie na systemach ocieplen ETICS. Mineralne tynki elewa-
cyjne sg wyjatkowo odporne na osadzanie sie brudu nawet w eks-
tremalnych warunkach, dzieki temu, ze nie sa termoplastyczne.

Gotowy do uzycia tynk mineralny

Rewolucyjny pomyst Baumit polegat na dodaniu do dobrze znanych
wiasciwosci tynkéw mineralnych jednej kluczowej funkcjonalnosci
- uczynit je gotowymi do uzycia w postaci dostarczanego w wiadrze
tynku elewacyjnego o konsystencji pasty! Tradycyjne, mineralne
tynki elewacyjne to produkty w postaci sypkiej, pakowane w wor-
ki. Proces wigzania zaczyna sie w chwili wymieszania ich z woda.
Przetomowym pomystem firmy Baumit jest stabilizacja spoiwa mi-
neralnego do chwili zetkniecia sie tynku elewacyjnego o konsysten-
cji pasty z podktadem aktywujgcym CrystalActivator, co rozpoczyna
proces wigzania i krystalizacji.

Crystal Effect

Wiasciwosé systemu Baumit CrystalSet, ktdra pozwala na idealne
wykonczenie powierzchni to Crystal Effect. Sprawia on, ze elewacja
jest nie tylko oddychajaca, ale takze wyjatkowo trwata i odporna na
zabrudzenia. Jej naturalnie krystaliczna powierzchnia wykazuje naj-
wyzszg odpornos¢ na kurz i szarzenie. Osiaga to dzieki zawartemu
w CrystalSet spoiwu mineralnemu o statej konsystencji, ktore nie jest
termoplastyczne, co czyni je odpornym na wptyw wysokiej temperatu-
ry wystepujacej w gorace dni. W efekcie elewacja zachowuje na dtugo
piekno, blask i krystyliczng czystoSc.
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Baumit CrystalSet

Przetomowy zestaw Baumit CrystalSet sktada sie z pierwszej na
rynku, gotowego do uzycia tynku mineralnego o nazwie CrystalTop
i podktadu Baumit CrystalActivator, ktory stosuje sie jako warstwe
wstepng o znacznie ulepszonych wtasciwosSciach obrébki. Mozna go
bez wysitku naktadac na cata powierzchnie elewacji. Potaczenie obu
tych sktadnikéw zestawu jest niezbedne, aby rozpoczaé tworzenie
zZwigzanej i trwatej powierzchni ujawniajacej wyjatkowy Crystal Effect
0 najwyzszej odpornosci na zabrudzenia.

l Naturalny i oddychajgcy

. Wyjatkowo odporny na brud i szarzenie
. Niezwykle trwaty

14

Crystal
Activator

Baumit CrystalTop

Gotowy do uzycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk struk-
turalny na bazie mineralnego spoiwa. Dzigki unikalnej formule
Crystal Effect, aktywowanej podktadem CrystalActivator, tworzy
niezwykle trwata, naturalng i oddychajaca powierzchnig tynku
o wyjgtkowej odpornosci na zabrudzenia i szarzenie. Do stosowa-
nia w systemach ocieplen Baumit. Produkt posiada zwiekszong
ochrone przed grzybami glonami i plesnia. Tynk dostepny w ko-
lorach Life. Zastosowanie wytgcznie na podkfadzie aktywujacym
CrystalActivator.

Baumit CrystalActivator

Gotowy do uzycia, bardzo tatwy w aplikacji podktad aktywujgcy, wy-
magany do przygotowania poditoza przed aplikacjg tynku Baumit
CrystalTop. Jego wiasciwosci sprawiajg, ze po natozeniu tynku
CrystalTop, uruchomiony zostaje wtasciwy proces wigzania i krysta-
lizacji powierzchni tynku. Do stosowania na podtozach mineralnych,
w systemach ocieplen Baumit. Mozliwe jest zaméwienie podktadu
barwionego.
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Baumit CreativTop

Jeszcze nie tak dawno wtasciwie jedynym Srodkiem wyrazu przy wy-
kanczaniu elewacji tynkiem byt jego kolor. Aktualne trendy pokazu-
ja jednak, ze Architekci, Projektanci oraz Inwestorzy coraz czesciej
i chetniej siegaja po inne, mniej typowe rozwigzania przeznaczone
do ozdabiania zewnetrznych Scian budynkéw. Moga one zatem in-
dywidualnie oddziatywa¢ na nasze zmysty nie tylko barwami, lecz
takze strukturami powierzchni. W ten sposéb mozna bowiem zin-
dywidualizowa¢ fasady oraz elewacje zgodnie z wlasnym pomystem
i wyrézni¢ swoj projekt sposrod innych.

Baumit CreativTop to gotowy, barwiony w masie tynk dekoracyjny
przeznaczony do tworzenia nietypowych struktur na elewacji. Roz-
wigzanie to stwarza ogromne pole do popisu w zakresie kreacji
wyjatkowych kompozycji powierzchni, wykonywanych w wierzch-
niej warstwie systemow ocieplen, a takze na starych i nowych po-
wierzchniach mineralnych, masach szpachlowych czy betonie.

Jeden materiatl, wiele mozliwosci

Tynk Baumit CreativTop, wystepujacy w kolorystyce Baumit Life
oraz teraz takze w 12 odcieniach bieli Shades of White, dostepny
w 6 wariantach (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl oraz Silk), mozna
barwi¢ w szerokiej palecie koloréw oraz taczy¢ kreatywnie ze sobg
i r6znymi strukturami, nie ograniczajac twérczej fantazji. Niezliczo-
ne mozliwosci ksztattowania materiatu, dzieki dostepnosci ré6znych
narzedzi i technik naktadania tynku oraz kilku wariantom jego uziar-
nienia, pozwalaja nadac¢ indywidualny charakter kazdej inwestycji,
zapewniajgc wyjatkowe wrazenia estetyczne. Mozna go barwic

w bogatej palecie koloréw i kreatywnie tgczy¢ ze soba w postaci réz-
nych technik, dajacych inny rezultat. Efekt drapania, watkowania,
zacierania, szlamowania, szpachlowania, grubego ziarna lub gtadzi
- to tylko niektére faktury, jakie mozna uzyskac przy pomocy tego
uniwersalnego rozwigzania.

0d grubego do drobnego

Czerpiac z ogromnego doSwiadczenia pracujacych z nami specja-
listow, firma Baumit zapewnia petng obstuge doradcza, zaréwno
w zakresie wyboru odpowiedniego produktu, jak i roznorodnych tech-
nik wykonania. Sciany zewnetrzne zyskuja indywidualny wyraz nie tyl-
ko dzieki wyborowi odpowiedniego koloru. Mogg one takze odrebnie
oddziatywac strukturami powierzchni. Ten efekt umozliwiajg oferowa-
ne wielkosci ziarna, od grubego (Max) do najdrobniejszego (Silk).

Dostepne warianty tynku Baumit CreativTop

Baumit CreativTop Max (wielko$é ziarna: 4,0 mm)
Baumit CreativTop Trend (wielkoS¢ ziarna: 3,0 mm)
Baumit CreativTop Vario (wielko$¢ ziarna: 1,5 mm)
Baumit CreativTop Fine (wielkoS¢ ziarna: 1,0 mm)

Baumit CreativTop Pearl (wielkos¢ ziarna: 0,5 mm)

Baumit CreativTop Silk (dostepny tylko w kolorze biatym
Life 0019) (wielkoS¢ ziarna: 0,1-0,2 mm)
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A jesli struktura to za mato - Baumit oddaje do dyspozycji takze
rodzine produktéw Design Life - dekoracyjne powitoki, ktére po-
zwolg uzyskac powierzchnie w dowolnym kolorze, z metalicznymi
refleksami lub z drobinkami brokatu. Produkty Baumit CreativTop
oraz Baumit Design Life w potaczeniu z paletg barw Baumit Life da-
dza moc nieograniczonych mozliwosci kreowania wygladu elewacji
i gwarancje bezpieczenstwa jej eksploatacii.

Efekt cegly, betonu czy drewna

Wystepujac w duecie z powtokami dekoracyjnymi z linii Baumit
DesignLife (Lasur, Metallic, Glitter), tynk modelowany Baumit
CreativTop pozwala uzyskaé efekt wizualny wielu znanych materia-
téw. Bez trudu odgrywa role m.in. drewna, cegly klinkierowej, beto-
nu architektonicznego, kamienia (np. piaskowca), drewna, a nawet
metalu, znakomicie wpisujgc sie w trend odwaznego fgczenia w
obrebie elewacji roznych materiatow wykonczeniowych, stanowiac
dla nich tanszg alternatywe. A wszystko to przy wykorzystaniu po-
wszechnie dostepnych i uzywanych narzedzi, jak réwniez zachowa-
niu spojnosci oraz ciaggtosci catego systemu ocieplen.

Jakos¢ w pakiecie

Elewacja spetnia nie tylko funkcje dekoracyjna, lecz takze chroni
Sciany budynku przed dziataniem wiatru, opadéw czy niekorzyst-
nych temperatur, dlatego tak wazna jest nalezyta dbatoS¢ o jej
wykonanie i jako$¢ zastosowanych materiatow. Bez wzgledu na to,

w jakiej roli Baumit CreativTop wystepuje w projekcie, zawsze pre-
zentuje oryginalny i stylowy design - odporny na warunki atmos-
feryczne, zabrudzenia, jak rowniez groZzne ataki mikroorganizmoéw.
Dzieki temu elewacja zachowa swoje wtaSciwosS¢ uzytkowe i repre-
zentacyjne przez lata.

Stworzony dla kreatywnych

Baumit CreativTop otwiera przed Architektem nieograniczone mozli-
wosci realizacji koncepcji projektowych. Niezwykle cenna w tej pra-
cy jest umiejetnosS¢ taczenia w projekcie nieszablonowo wykreowa-
nej bryty i rownie oryginalnego wykonczenia budynku, co podkresla
zamierzony efekt wizualny.
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Przedszkole LeSna Kraina, Charzykowy
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Villa Prestige, Warszawa
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Lipska 4-6-8, Krakow
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Baumit MosaikTop

l wysoce odporny na uszkodzenia
. nienasigkliwy
l trwaty na lata

Cokot elewacji narazony jest na szczeg6lnie trudne warunki - musi wytrzymywac zabrudzenia,
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie wody deszczowej. Baumit MosaikTop jest idealng powto-
ka, ktorg mozna zastosowac na cokot.

R6znobarwny tynk kamienny MosaikTop w szczegdlnoSci nadaje sie na powierzchnie Scienne,
podlegajace duzym odksztatceniom mechanicznym. Posiada silne wiasciwosci hydrofobowe.
Produkt przeznaczony jest do uzytku na powierzchniach zewnetrznych. 30 réznych koloréw
zapewnia szerokie spektrum mozliwosci indywidualnej stylizacji.

Stosowanie

Przed uzyciem Baumit MosaikTop nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym.
Nastepnie tynk MosaikTop naktada sie za pomoca nierdzewnej pacy warstwg rowng wielkosci
ziarna i wygtadza w stanie mokrym, zawsze w tym samym kierunku. Produkt jest gotowy do
uzytku i nie wymaga dodawania wody.

Odpowiednie podtoza

. podtoza mineralne
. oczyszczone tynki cementowe i cementowo-wapienne

. beton
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Pogladowa kolorystyka tynkow MosaikTop - Natural Line
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Powyzsze probki kolorystyczne maja wytacznie charakter pogladowy i identyczno$c¢ ich barwy z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana.
Podstawe zaméwienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikTop i MosaikSuperfine.
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Baumit MosaikSuperfine

l drobnoziarnisty
. wysoce odporny na uszkodzenia

l trwaty na lata

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty MosaikSuperfine oferowany jest w dwéch grupach kolo-
rystycznych. Grupe M stanowi kolekcja 22 klasycznych kompozycji odpowiadajaca wzorom
tynku MosaikTop. Grupa S to 40 wariantow unikalnych potgczen odcieni drobnych kamycz-
kow, ktére umozliwiajg nadanie powierzchniom oryginalnego efektu np. granitu, piaskowca,
bazaltu, gnejsu czy trawertynu. CzeS¢ koloréw zawiera w sobie dodatek ptatkéw kamiennych,
ktore rozSwietlaja i nadaja szlachetnego wykonczenia. Doskonale komponuje sie na elewacji
w potgczeniu z tynkiem strukturalnym, tworzac oryginalne i przyciaggajace uwage powierzch-
nie. Tynk doskonale sprawdzi sie takze na Scianach wewnetrznych budynku, w tym np. na
korytarzach czy klatkach schodowych, ktére podczas codziennej eksploatacji czesto ulegajg
uszkodzeniom mechanicznym czy zabrudzeniu.

Stosowanie

Przed uzyciem Baumit MosaikSuperfine nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartoS¢ pojemnika
przy pomocy mieszalnika wolnoobrotowego. Nastepnie tynk MosaikSuperfine naktada sie za
pomoca nierdzewnej kielni warstwa réwng podwdjnej grubosci ziarna i wygtadza w stanie mo-
krym zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie nalezy wykonywa¢ réwnomiernie, bez prze-
rywania pracy. W celu regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci
czystej wody.

Odpowiednie podtoza

. podtoza mineralne
l oczyszczone tynki cementowe i cementowo-wapienne

. beton
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Pogladowa kolorystyka tynkow MosaikSuperfine Grupa S
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Powyzsze probki kolorystyczne maja wytacznie charakter pogladowy i identyczno$c¢ ich barwy z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana.
Podstawe zaméwienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit MosaikSuperfine.
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Baumit Design Life

Zdecydowany charakter

Coraz czestsze wykorzystanie wspotczesnych trendéw w dekorowaniu fasad po-
twierdza tylko fakt, ze Inwestorzy coraz chetniej decydujg sie na odwazne rozwia-
zania zdobienia elewacji. Dzi§ nowoczesne materialy elewacyjne pozwalaja za-
projektowac oryginalng i wyrdzniajaca sie elewacje. Powtoki dekoracyjne Baumit
zostaty stworzone tak, aby nadaé Scianom imponujacy, ostateczny efekt wizualny.
Dzieki nim uzyskanie powierzchni z metalicznymi refleksami czy z drobinkami bro-
katu jest mozliwe. Wyjatkowy efekt koncowy dopetni potgczenie wybranej powtoki
dekoracyjnej z bogatg paletg kolorow oraz struktur tynkéw Baumit.
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Powtoki dekoracyjne Baumit Design Life

m Baumit Lasur

Powtoka dekoracyjna

aw

Gotowa do uzycia, matowa, dyspersyjna, wykonczeniowa powtoka dekoracyjna. Do stosowa-
nia na zewnatrz budynkéw.

m Baumit Metallic

Powloka dekoracyjna z metalicznym potyskiem

: W
T ﬁ Gotowa do uzycia, dyspersyjna powtoka dekoracyjna z efektownym metalicznym potyskiem.
: Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania Scian zewnetrznych.

m Baumit Glitter

Powloka dekoracyjna z brokatem

Wi

¥

Gotowa do uzycia, dyspersyjna, transparentna, metalicznie opalizujgca, brokatowa powtoka
dekoracyjna. Przeznaczona do maszynowego malowania Scian zewnetrznych.

%

Wzory kolorow powtok Lasur na tynku strukturalnym
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Powyzsze probki kolorystyczne majg wytgcznie charakter pogladowy i identycznosé ich barwy z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana.

Podstawe zamoéwienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Lasur. Istnieje mozliwo$¢ wykonania wiekszej ilosci wariantow kolorystycznych z palety Life
na zapytanie w firmie Baumit.
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Wzory kolorow powtok Lasur - kolory drewna

Pino 704L Merbau 707L

Castagno 708L Wenge 719L Ontano 760L

Ebano 761L Noce 762L Kempas 763L

Tectona 765L Palisandro 766L

Mogano 767L Iroko768L

- =y i

hir 748M

i A Yo A

b i

SilverFine 774G

L i ¥

Rainbow 77:6G

Powyzsze probki kolorystyczne maja wytgcznie charakter pogladowy i identycznosc ich barwy z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana.
Podstawe zamoéwienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Lasur, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
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Szeregdéwka
ul. Ceglana, Mystowice
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Baumit Shades Of White

Trendy kolorystyczne przychodza i odchodza, ale klasyczna biel zawsze jest popularna - zwtaszcza na elewaciji!
Czesto potaczenie jej z czernig pozwala na stworzenie niezwykle harmonijnej catosci.

Niezwykly efekt bieli

Biel to suma wszystkich koloréw Swiatta i w najczystszej postaci
stanowi takze ich brak. Bialy wyglada czysto i wyraznie, ale takze
atrakcyjnie i powaznie. Dlatego efekt biatych elewacji potrafi by¢ tak
samo oszatamiajgcy jak kolorowych.

Wybor odpowiedniego odcienia bieli czesto nie jest tatwg sprawa.
Trudno sie dziwié, przeciez ten kolor niejedno ma imie... Czysty
biaty? Ztamana biel? Ciepty biaty? Zimna biel? Nawet mate rézni-
ce barwy moga powodowaé ogromne réznice w wygladzie budynku.
Ciepta biel moze mie¢ odcienie czerwieni, pomaranczy i zofci, co
daje miegkki blask i przyjemng atmosfere. Z kolei biele chtodniejsze
majg akcenty zieleni, btekitu i fioletu - dzieki nim elewacja wyglada
czysto i Swiezo.

12 wybranych odcieni

Aby nieco zawezi¢ wybor, Baumit wyselekcjonowat 12 najpiekniej-
szych biatych tonow i stworzyt wyjatkowa kolekcje koloréw ,Shades
of White”. Dzieki niej kazdy moze fatwo zdecydowac sie na odpo-
wiedni odcien dla swojej inwestycji i nadac jej wyjgtkowy charakter.
Oczywiscie z gwarancja najwyzszej jakoSci Baumit! Odcienie bieli
(poza W1200) dostepne sg w Baumit CrystalTop, StarTop/Color,
CreativTop oraz SilikonTop/Color. Odcien W1200 StarWhite dostep-
ny jest wytacznie w StarTop/Color oraz CreativTop.

Chtodniej w miescie

Oprocz czystego i ponadczasowego wygladu, 12 odcieni ma rowniez
funkcjonalng strone. Elewacje w tych kolorach odbijajg duzg ilos¢
promieniowania stonecznego, co pomaga zmniejszy¢ temperature
przegrzanych miast w okresie gorgcych, letnich miesiecy.

Dlaczego architekci ubieraja sie na czarno,
a projektuja na biato?

PostanowiliSmy dowiedzie¢ sie dlaczego tak jest. W tym celu prze-
prowadzilismy wywiady z 50 Architektami z catej Europy - zawsze
zadajgc im to pytanie, jak réwniez sporo innych dotyczacych archi-
tektury i projektowania. ZadawaliSmy proste pytania, a dostawali-
Smy zaskakujgce odpowiedzi.

Stosowanie monochromatycznych barw pozwala doskonale podkre-
Sli¢ proporcje obiektu. Linie sg wtedy czyste, ksztatty namacalne,
a btedow nie da sie ukryé... Architekci projektujac uzywajg przede
wszystkim form i przestrzeni. By¢ moze wiasnie na tym polega cata
idea: zeby stworzy¢ materialng istote budynku, taka, ktéra przeka-
zuje emocje i uczucia wykraczajgce poza efekt koloru, modne odcie-
nie czy ograniczenia czasu.
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Na poczatku kazdego projektu duzo rozmawiam
o kolorach, a w efekcie zawsze kofczy sie

na czarnym i biatym. Czarny jest wystarczajgcy,
biaty réwniez. Piekno tych dwéch koloréw jest
absolutne. Tworzg idealng harmonie.

Architekt Militsa Petrova
Spacemode Studio, Butgaria Baumit ,Shades of White”

" Ksigga 2021

SHADES OF WHITE

W1200 StarWhite W1201 MineralWhite

W1206 OpalWhite W1207 AntiqueWhite

W1202 CottonWhite W1203 ChampagneWhite W1204 LaceWhite W1205 IvoryWhite

W1208 CeramicWhite W1209 MagnoliaWhite W1210 ShadowWhite W1211 IceWhite

Powyzsze probki kolorystyczne majg wytgcznie charakter pogladowy i identycznosé ich barwy z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana.
Podstawe zaméwienia stanowi wzornik kolorystyczny Baumit Shades of White.
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Baumit Cool Pigment

Projektowanie elewacji w ciemnych kolorach bez zadnych ogra-
niczen? Tak to mozliwe!

. brak ograniczen w stosowaniu odcieni przy uzyciu rekomendo-
wanych tynkéw i farb

. trwatos¢ elewacji wykonczonej systemem ocieplen w ciem-
nych kolorach

. obnizenie temperatury powierzchni elewacji

Coraz czeSciej Inwestorzy i Architekci decydujg sie na odwazne ta-
czenie koloréw. Obecnie modne sg elewacje taczace kolor biaty
Z ciemnoszarym czy wrecz czarnym. Jeszcze niedawno stosowanie
ciemnych i intensywnych kolorow na duzych powierzchniach Scian
zewnetrznych budynku wigzato sie z ryzykiem uszkodzenia elewaciji.
Nagrzanie ciemnych elewacji promieniami stonecznymi zazwyczaj
moze prowadzi¢ do skurczéw termicznych i mikrospekan powierzchni.

Baumit Cool Pigment

Firma Baumit oferuje jednak rozwigzanie umozliwiajace stosowanie
ciemnych koloréw tynkéw i farb na ocieplonych elewacjach, bez zad-
nych ograniczen! Wszystko to dzieki specjalnej technologii Cool Pig-
ment, w ktérg Baumit wyposazyt wymagajace tego odcienie tynkow
PuraTop, StarTop, CrystalTop oraz farb PuraColor oraz StarColor.

Cool Pigment odbija duzg czes¢ energii stonecznej, odpowiedzial-
nej za nagrzewanie i redukuje przez to temperature na powierzchni
elewacji. Tym samym cate ocieplenie chronione jest przed uszko-
dzeniem.

Sun
Reflection | Technolod

TSR (TOTAL SOLAR REFLECTANCE)

- tzw. wspotczynnik odbicia catkowitej energii stonecznej, uzupetnia
dobrze znany wspotczynnik HBW, czyli wspotczynnik odbicia Swia-
tta. HBW opisuje tylko widoczng czes¢ odbitego spektrum Swiatta
stonecznego, podczas kiedy TSR charakteryzuje zdolnos¢ elewacji
do odbijania promieniowania stonecznego w catkowitym spektrum
dtugosci fal Swietlnych (wigcznie z niewidzialng podczerwienig, od-
powiedzialng w gtdwnej mierze za nagrzewanie).

Wspdtczynnik TSR lepiej i doktadniej okresSla prawdziwe zdolnosci
powierzchni do odbijania promieniowania stonecznego, odpowie-
dzialnego za nagrzewanie, wynikajgce ze specyficznego sktadu ma-
teriatowego konkretnego koloru farby lub tynku. Tym samym, z uwa-
gi na bezpieczenstwo i ochrone przed nadmiernym przegrzaniem
elewacji, wykazuje on prawdziwa przydatnosc produktu do stosowa-
nia w systemach ocieplen.

energia

promieniowanie
widzialne

39%

promieniowanie
ultrafioletowe

3%

promieniowanie
podczerwone

0 500 1000 1500 2000
dhugosé fali (nm)
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Pogladowa kolorystyka Baumit Cool Pigment

0151 HBW 17 0371 HBW12 0421 HBW7 0581 HBW 12

HBW 17 0422 HBW 18

4 4

HBW 19 0423 HBW 15

4

HBW 15 0431 HBW 14
HBW 12 0432 HBW 14

HBW 17 0433 HBW 13

4

HBW 18 0441 HBW 19

4

HBW 18 HBW 10 0901

HBW 12 0443 HBW 17 0902

4 4 4

HBW 18 0561

4 4 4

0911 HBW 17 1281 HBW11 1313 1371 HBW 13

4

1021 HBW 16 HBW 14 1321 HBW 16

4 4

0913 1071 HBW 27 HBW 17 1322 1381 HBW 14

4

0921 HBW 13 HBW 10 1331 HBW 17

4

1252 HBW 16 HBW 13 1341 1391 HBW 16

4 4

0923 1261 HBW 11 1293 HBW19 1342 HBW 18

4 4

0931 1262 HBW 14 1301 HBW 11 1351 1401 HBW 15

4

1263 HBW 18 1302 HBW13 1352 HBW 18

4 4 4

0933 1271 HBW 13 1303 HBW19 1353 1411 HBW 17

4

0971 1272 HBW 16 1311 1421 HBW 18

4

HBW 12 1362 1431 HBW 16

Powyzsze probki kolorystyczne maja wytacznie charakter pogladowy i identycznosé ich barwy
z dostarczonym materiatem nie jest gwarantowana. Podstawe zaméwienia stanowi wzornik Baumit Life. ‘

Ciemne kolory akumulujgce energie stoneczng mogg powodowac
odksztatcenia i pekniecia. Niebezpieczna dla tynku jest rowniez
nagta zmiana temperatury nagrzanej elewacji podczas zmoczenia
deszczem. Dziatanie Cool Pigment jest istotne w przypadku ciem-
nych kolorow, gdzie ilos¢ odbitej energii mozemy podnies¢ od kilku
do kilkunastu procent. W praktyce mozna to zobaczy¢ na duzych po-
wierzchniach ocieplenia. Réznica temperatur, ktorg mozna wyczuc
na nagrzanej elewacji jest nizsza, co decyduje czesto o trwatosci
ocieplenia.

Kiedy mozna zastosowaé ciemne kolory na ociepleniu?

Przy zastosowaniu odpowiedniego tynku lub farby Baumit (z linii
Pura, Star lub Crystal) wszystkie kolory ze wzornika Baumit Life
mogg byé stosowane w systemach ocieplen ETICS bez wymo-
gu wykonywania pogrubionej warstwy zbrojgcej i ograniczen
powierzchni.

Dziatanie Cool Pigment

Kolor Powierzchnia elewacji

bez Cool Pigment bez Cool Pigment

1. Pigmenty tradycyjne

2. Promieniowanie stoneczne (widmo Swiatta)

3. Promieniowanie nieodbite, ktore jako ciepto
ulega rozpraszaniu w podtozu

Kolory tynkoéw i farb pochodzace spoza wzornika Baumit Life
za kazdym razem muszg by¢ traktowane indywidualnie poprzez
przygotowanie probki i okreSlenie poziomu wspotczynnikow HBW
i TSR.

Przedstawione powyzej, ciemne kolory ze wzornika Baumit Life
(o HBW < 20) wyposazone zostaty w technologie Cool Pigment
w wybranych produktach z linii Baumit Pura, Star i Crystal. Dzieki
temu spetniajg wymog TSR = 25 i mogg by¢ bezpiecznie stoso-
wane w systemach ocieplen ETICS (kolory oznaczone numerem
zakonczonym cyfrg 1, wytgcznie w produktach Baumit PuraTop
i PuraColor, natomiast kolory oznaczone , wylgcznie w pro-
duktach Baumit PuraTop, PuraColor, StarTop, StarColor, oraz
CrystalTop.

Kolor Powierzchnia elewacji
z Cool Pigment

z Cool Pigment

K

1. Cool Pigment

2. Pigmenty tradycyjne

3. Promieniowanie stoneczne (widmo Swiatta)
4. Promieniowanie stoneczne odbite
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Baumit StarSystem Resolution

Ekstra cienka izolacja cieplna

Zgodnie z rozporzadzeniem, wspdtczynnik przenikania ciepta
U [W/(m2-K)] od 2021 roku ma wynosic¢ nie wiecej niz 0,20W/(m?2- K).
W obliczu nadchodzacych zmian Inwestorzy i Architekci majg tylko
dwie drogi dostosowania nowo powstatych budynkéw do tych para-
metréw. Pierwsza z nich wigze sie ze zwiekszeniem grubosci ocie-
plenia w przypadku rozwigzan opartych na popularnych ptytach EPS
czy wetnie mineralnej. Podazajac tg Sciezka musimy jednak mie¢ w
perspektywie krajobraz zdomami przywotujgcymi na mysl nieforem-
ne bunkry. Alternatywa jest zastosowanie bardziej efektywnych (o
nizszym przewodzeniu ciepta) materiatéw termoizolacyjnych, ktore
pozwolg osiagnac wymagana wartos¢ wspoétczynnika U przy zasto-
sowaniu cienszej warstwy ocieplenia.

StarSystem Resolution to najwydajniejszy system ocieplen firmy
Baumit dedykowany budynkom wymagajgcym najbardziej efektyw-
nej termoizolacji przy zachowaniu mozliwie najwiekszej powierzch-
ni uzytkowej. Dzieki wykorzystaniu rewolucyjnej ptyty fasadowej
Baumit ResolutionTherm - z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej,
oklejanej obustronnie cienka (3 mm) warstwg styropianu grafitowe-
go - osiaga on wyjatkowa izolacje cieplna, umozliwiajacg znaczng
redukcje grubosci ocieplenia. Jej znakomite przewodnictwo ciepl-
ne na poziomie =0,022 W/mK pozwala, przy grubosci 8 cm, osia-
gnac ten sam efekt termoizolacyjny, ktéry daje zastosowanie 15 cm
warstwy tradycyjnego styropianu o wspétczynniku =0,040 W/mK.
Dodatkowo, ptyta charakteryzuje sie wysoka doktadnoscig wymia-
rowg i niskim stopniem kurczliwosci, eliminujgcym powstawanie fug
w miejscach fgczenia ptyt na elewacji. Potwierdzeniem znakomitych
osiagnie¢ Baumit StarSystem Resolution jest Europejska Ocena
Techniczna (ETA).

Wiecej przestrzeni do zycia

Niezwykle dobre parametry cieplne i wynikajgca z nich mniejsza
grubos¢ materiatu pozwalajg na pokrycie powierzchni, ktérych do-
tychczas - ze wzgledu na brak miejsca - nie mozna byto izolowac
w stopniu satysfakcjonujgcym. Mowa tu w pierwszej kolejnoSci
o balkonach czy loggiach, gdzie z reguty priorytetem jest reduk-
cja strat powierzchni uzytkowej do minimum. Baumit StarSystem
Resolution to rowniez ztoty Srodek rozwigzujacy problem tzw. okien
strzelniczych, bedacy skutkiem ubocznym stosowania coraz wiek-
szej grubosci ocieplenia na elewacjach w celu zapewnienia odpo-
wiedniej termoizolacji Scian.
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Jakos¢ w systemie

Jakos¢ i trwatoS¢ catego systemu ocieplen moze by¢ zapewniona
wytgcznie przy uzyciu wszystkich jego sktadnikéw pochodzacych od
jednego producenta. Produkty ujete w systemie Baumit StarSystem
Resolution zostaty dobrane tak, aby spetniat on najwyzsze parame-
try termoizolacyjnoSci i zachowywat czystg, trwata i estetyczng ele-
wacje na lata.

Izolacja przysziosci - materiat z tradycja

Rdzen ptyty ResolutionTherm zbudowany jest z zywicy resolowej, be-
dacej najstarszym tworzywem sztucznym na Swiecie. Dzieki specjal-
nym mikrokomérkom mozna osiggnac¢ wyjatkowg wartos¢ izolacyj-
na, ktéra pozwala na zastosowanie jej nawet w najtrudniejszych
warunkach.

Cienka warstwa dla mocnych rozwiazan

Zastosowanie innowacyjnych ptyt do fasad Baumit ResolutionTherm
wraz ze wzmocniong zaprawg klejowo-szpachlowa Baumit StarCon-
tact White, siatka zbrojaca z wtokna szklanego Baumit StarTex
i wyprawa wierzchnig z tynku Baumit StarTop umozliwia redukcje
grubosci catej konstrukcji ocieplenia, wyrézniajac sie przy tym bez-
konkurencyjnymi zaletami. Z tego powodu system Baumit Star-
System Resolution stanowi optymalne rozwigzanie wszedzie tam,
gdzie jest mato miejsca, w szczegdlnosci w przypadku takich obsza-
row jak loggie, oScieza i zabudowa graniczna.

. najwyzszy poziom izolacji termicznej
. najmniejsza grubos¢ ocieplenia

. najbardziej zaawansowany technicznie
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Zwykty styropian

Przyktad
130 m?
powierzchni
uzytkowej

Styropian grafitowy

Przyktad
134 m?
powierzchni
uzytkowej

P

Baumit ResolutionTherm

A4

Wiecej
powierzchni
uzytkowej dzieki
izolacyjnej ptycie
fasadowej Baumit
ResolutionTherm!




Baumit StarTrack

Baumit StarTrack to unikalny system mocowania piyt styropianowych do nosnych warstw
muru w przypadku stabonosnych podtozy (np. stare tynki). Stosowanie kotew Baumit
StarTrack catkowicie eliminuje powstawanie mostkow termicznych w miejscu kotwienia oraz
Sladow kotkow na elewaciji (tzw. efektu biedronki).

Schemat rozmieszczenia kotew Baumit StarTrack
Baumit StarTrack nalezy umieszczaé maks. w odstepach 40x40 cm na powierzchni Sciany
oraz w odlegtosci maks. 10 cm od listwy startowej i krawedzi budynku.

System Baumit StarTrack powinien byé stosowany wytacznie z zaprawa klejowg Baumit
StarContact White lub ProContact.

|
® &
®

®
® &

zewnetrzna krawedz budynku

gorna krawedz cokotu/profil cokotowy

3au
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Baumit StarTrack Red/Orange

IR T T L T ]

mur nosny
stary tynk

Baumit StarTrack
Red/Orange

system ocieplen
Z ptytg styropianowg

Baumit StarTrack Blue

/A

beton

EIITITIII IS OIS

Baumit StarTrack
Blue

Nosny mur
Stary tynk

Siatka Baumit StarTex

~Jofalafe]n]n]

Kotwa Baumit StarTrack.

system ocieplen
Z ptyta styropianowa

Zaprawa klejowo-szpachlowa (np. Baumit StarContact White)*
Ptyta termoizolacyjna EPS (np. Baumit StarTherm)

Wyprawa wierzchnia (np. Baumit NanoporTop)

* Obowiazuje metoda klejenia obwodowo-punktowa + zaprawa klejowa natozona na talerzyki kotwy StarTrack.

Przeznaczenie

A Beton
B  Petna cegta

Pustak ceramiczny
szczelinowy

Rodzaj podtoza

D  Beton komérkowy
Dtugosé trzpienia (mm)
Minimalna gtebokos¢ kotwienia* (mm)

Srednica otworu (mm)

* kotwienie do nosnego podtoza.

Do mocowania systeméw

ocieplen na bazie ptyt EPS

do podtozy typu A, B, C, D.
| |

|
88
40/65**

8

** 65 mm w betonie komorkowym i gazobetonie.

StarTrack Orange StarTrack Red StarTrack Blue

Do mocowania systeméw
ocieplen na bazie ptyt EPS
do podtozy typu A, B, C.

| |

88

40
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Do mocowania systemow
ocieplen na bazie ptyt EPS
do podtozy typu A, B.

[ |

55

40



Zasady montazu ocieplenia z wykorzystaniem Baumit StarTrack

Nanies¢ na podtoze schemat mocowania kotkow, uzywa-
jac w tym celu sznurka do znakowania lub wyznacznika
pionu Baumit AnkerLot. Kotwy osadza¢ w maksymal-
nych odstepach 40x40 cm, zachowujac maksymalny
odstep 10 cm od pionowej krawedzi budynku i 10 cm
od profilu cokotowego.

Gtebokos¢ nawiercanych otworéw pod kotwy powinna
wynosi¢ minimum 10 cm. Zastosowanie wiertarki udaro-
wej mozliwe jest wytgcznie w przypadku podtoza z cegly
petnej. Stosujgc wyznacznik pionu Baumit AnkerLot, bez
problemu uzyskamy odstep 40 cm pomiedzy poszcze-
golnymi otworami.

Kotwy montazowe Baumit StarTrack umieszczane sa
w przygotowanych otworach, a nastepnie mocowane po-
przez wbicie trzpienia z tworzywa sztucznego.

Kotwy montazowe StarTrack zamocowane w prawidto-
wych odstepach (maks. 40 cm).

Bezposrednio przed przyklejeniem plyt na osadzone ko-
twy naktadamy placki kleju o grubosci 1-2 cm.

Ptyty przyklejamy naktadajac zaprawe klejowg metoda
obwodowo-punktowa, czyli pasmem wzdtuz krawedzi
ptyty oraz w trzech punktach na jej powierzchni i osa-
dzamy metoda ,mokre na mokre” (na Swiezy klej na ko-
twach).
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Skiadowe systemu

Korzysci
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Przeznaczenie
Klejenie ptyt
termoizolacyjnych

Materiat
termoizolacyjny

Zbrojenie i mocowanie

Warstwa szpachlowa

i zbrojaca

Gruntowanie
Wyprawa wierzchnia

Numer oceny
technicznej

Inwestor

Architekt

Wyprawy wierzchnie

Farby elewacyjne
na Classico Special

Powtoki dekoracyjne

Systemy ocieplen Scian zewnetrznych Baumit

B najwyzszy poziom izolacji termicznej
B najmniejsza grubos¢ ocieplenia

B naturalny efekt samooczyszczenia

Budynki wymagajace najbardziej efektywnej termoizolacji,
w tym najwiekszej oszczednosci powierzchni uzytkowej.

StarContact White lub NivoFix

ResolutionTherm
StarTex + tgczniki mechaniczne
StarContact White
niewymagane
StarTop

ETA - 15/0232
(Baumit StarSystem Resolution)

- brak kosztéw czestej konserwacji

- najwyzszy poziom izolacji termicznej
- najwiecej przestrzeni uzytkowej

- najlepsze doswietlenie pomieszczen

- diugotrwale czysta elewacja

- mozliwosé projektowania ocieplenia
w loggiach i na balkonach

- efektywne ocieplenia bez efektu okien strzelniczych

CrystalSet, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop,
CreativTop, Classico Special

StarColor, SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

STARSYSTEM
(grafitowy)

B najlepsza izolacyjnos¢ systemu na styropianie
B redukuje grubos¢ ocieplenia

B szybkoschngca powierzchnia wysoce
odporna na zabrudzenia

Budynki wymagajace mniejszej grubosci
termoizolacji lub lepszego doSwietlenia.

StarContact White lub NivoFix

StarTherm?
StarTex + taczniki mechaniczne
StarContact White
niewymagane

StarTop

ETA - 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

- wysoka oszczedno$¢ wydatkow
na ogrzewanie i klimatyzacje

- wieksza powierzchnia uzytkowa
- lepsze doSwietlenie pomieszczen

- dtugotrwale czysta elewacja

- tatwosé uzyskania wysokich
parametréw termoizolacyjnych

- zmniejszenie grubosci ocieplenia

CrystalSet, PuraTop, SilikonTop, MosaikTop,
MosaikSuperfine, CreativTop, Classico Special

StarColor, SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

STARSYSTEM
(do niskich temperatur)

STARSYSTEM POWER

(wysoka odporno$¢ na uszkodzenia)

B ocieplenie w niskich temp. (powyzej 0°C)
B szybka odpornos¢ na wysoka wilgotnosé

B bezpieczenstwo i 0szczednosé czasu

Ocieplanie budynkéw w czasie niskich temperatur.

StarContact Speed

ProTherm*
StarTex
StarContact Speed + kotwa montazowa
niewymagane

SilikonTop + SpeedTop

ETA - 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

- mozliwos¢ kontynuowania prac ociepleniowych
w warunkach tagodnej zimy (powyzej 0°C)

- brak wykwitow i tatwo$¢ stosowania zaprawy klejowo-
szpachlowej bez koniecznoSci stosowania dodatkow

- bezpieczenstwo i oszczednosé czasu

- mozliwos¢ projektowania ocieplenia umozliwiajacego
zachowanie ciggtosci prac, nawet w warunkach tagodnej zimy

StellaporTop + SpeedTop, GranoporTop + SpeedTop

B najwyzsza odporno$¢ na uszkodzenia uzytkowe

B wzmocnienie strefy cokotowej

B szeroki wybér kolorystyki i struktur

Elewacje zagrozone uszkodzeniami mechanicznymi

(np. na terenie szkot, placéw zabaw itp.).

StarContact White + NivoFix

ProTherm*
StarTex?

PowerFlex

SilikonTop

ETA - 15/0460 (Baumit StarSystem EPS)

- ochrona elewacji przed uszkodzeniem

- tatwos¢ wyboru kolorystyki i struktur
wyprawy wierzchniej w postaci tynku

- mozliwos¢é projektowania ociepler odpornych na
uszkodzenia, z wyprawa wierzchnig w postaci tynku

PuraTop, GranoporTop, MosaikTop, MosaikSuperfine, CreativTop

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

1 lub piyty styropianowe dedykowane do ETICS, o parametrach nie gorszych, niz podane w Ocenach Technicznych Baumit
2lub 2x StarTex dla uzyskania bardzo wysokiej odpornosci na uszkodzenia
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Skiadowe systemu

Korzysci
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Przeznaczenie
Klejenie ptyt
termoizolacyjnych

Materiat
termoizolacyjny

Zbrojenie i mocowanie

Warstwa szpachlowa

i zbrojaca

Gruntowanie
Wyprawa wierzchnia

Numer oceny
technicznej

Inwestor

Architekt

Wyprawy wierzchnie

Farby elewacyjne
na Classico Special

Powtoki dekoracyjne

Systemy ocieplen Scian zewnetrznych Baumit

PROSYSTEM PROSYSTEM P
(na styropianie) (na wetnie) w

4
= ¥

m europejski standard jakosci ocieplenia
m uniwersalny i praktyczny

m pewne i sprawdzone rozwigzanie

Uniwersalny - ocieplenie na wszystkie
klasyczne podtoza mineralne.

ProContact

ProTherm?

StarTex + tgczniki mechaniczne
ProContact
UniPrimer

SilikonTop

ETA - 16/0911 (Baumit ProSystem)

- europejski standard jakosci
- oszczedno$¢ wydatkdw na ogrzewanie i klimatyzacje

- europejski standard jakosci

- mozliwos¢ projektowania z wykorzystaniem
niepalnego systemu ocieplen

CrystalSet, StarTop, PuraTop, StellaporTop,
SilikatTop, GranoporTop, MosaikTop,
MosaikSuperfine, CreativTop, Classico Special

StarColor, PuraColor, SilikonColor,
SilikatColor, GranoporColor

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

m europejski standard jakosci ocieplenia
= mineralny - wysokoparoprzepuszczalny

m najwyzsza odpornos¢ przeciwpozarowa

Elewacje budynkéw wysokich, podlegajacych
wymaganiom niepalnosci elewacji.

ProContact

wetna mineralna
StarTex + tgczniki mechaniczne
ProContact
UniPrimer

SilikatTop

ETA - 16/0911 (Baumit ProSystem)

- europejski standard jakosci
- najwyzsza odpornos¢ przeciwpozarowa
- wysoka paroprzepuszczalnosé

- europejski standard jakosci

- mozliwo$¢ projektowania ocieplenia
na budynkach wysokich

CrystalSet, StarTop, PuraTop, SilikonTop,
StellaporTop, SilikatTop, MosaikTop,
MosaikSuperfine, CreativTop, Classico Special

StarColor, PuraColor, SilikonColor,
SilikatColor, GranoporColor

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

RENO CERAMICSYSTEM c
(ocieplenie na ocieplenie) (z oktadzing z plytek ceramicznych i kamienia naturalnego)

m brak kosztow usuwania istniejacego ocieplenia
m dodatkowe ocieplenie budynku

m odnowienie elewacji

Ocieplone dawniej elewacje budynkéw, wymagajace
spetniania aktualnych wymogoéw termoizolacyjnosci.

ProContact

ProTherm?

StarTex + tgczniki mechaniczne
ProContact
UniPrimer

SilikonTop

ICiMB-KOT-2019/0056 (Baumit Reno)

- brak kosztéw zwigzanych z usuwaniem istniejacego ocieplenia
- odnowienie elewacji
- dodatkowa oszczedno$¢ wydatkow na
ogrzewanie i klimatyzacje
- mozliwo$¢ rewitalizacji starych, ocieplonych elewacji

- tatwos¢ dotrzymania wymogow izolacyjnosci
cieplnej Scian budynkow

- gwarancja jakosci i bezpieczerstwa systemu
dzieki aprobacie technicznej

StellaporTop, GranoporTop, CreativTop,
Classico Special

StarColor, PuraColor, SilikonColor, SilikatColor,
GranoporColor

Metallic, Lasur, Finish, Glitter

m oryginalny wyglad muru z klinkieru lub kamienia

m odporno$¢é na uderzenia i uszkodzenia

Elewacje wymagajace ocieplenia i montazu wyprawy
z ptytek elewacyjnych.

ProContact

ProTherm? lub wetna mineralna lamelowa
StarTex Grob + tgczniki mechaniczne

ProContact

CeramicFix lub FlexTop; gtadkie oktadziny: Ceramic
S lub szorstkie oktadziny: Ceramic F

ETA - 20/0246 (Baumit CeramicSystem EPS i MW)

- oryginalny, klasyczny wyglad muru z kamienia i klinkieru
- europejski standard jakosci
- ochrona elewacji przed uszkodzeniami

- mozliwoS¢ projektowania ocieplanych
elewacji z uzyciem réznego rodzaju oktadzin
ceramicznych i z kamienia naturalnego

- brak potrzeby projektowania metalowego rusztu

1 Jub ptyty styropianowe dedykowane do ETICS, o parametrach nie gorszych, niz podane w Ocenach Technicznych Baumit
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Rekomendowane
zastosowanie

llo$¢ standardowych koloréw
we wzorniku Baumit Life

Dostepnos¢
w 12 odcieniach bieli

Mozliwo$¢ uzyskania
intensywnych koloréw

Paroprzepuszczalno$é

Elastycznosé

Nasigkliwosé

Odpornosé na zabrudzenia

Odpornosé na uszkodzenia

Odpornosé na zmywanie

Dtugoletnia trwatos¢

Odpornosé na skrajne
warunki technologiczne

Latwos¢ aplikacji

Inwestor

Korzysci

Architekt

Farby elewacyjne premium

Baumit StarColor Baumit PuraColor

m najlepsza ochrona elewacji
m odporna na brud i wode

m bardzo wysoka sita krycia

Elewacje budynkéw w zanieczyszczonym
otoczeniu i narazone na korozje
mikrobiologiczna.

1024

tak

* %k

*kkk

* kK

*kk*k

*kk*k

- najwyzsza ochrona elewacji
przed szkodliwym dziataniem
glonow i grzybow

- mozliwo$¢ stosowania na
elewacjach o podwyzszonych
wymaganiach jakosci i trwatosci

- zastosowanie z kazdym
rodzajem termoizolacji

m najwieksza gama koloréw

= tatwa w obrébce

m wodoodporna

Ciemne lub intensywne
elewacje budynkow.

1032

nie

*kk*k

* kKK

* kK

- najwieksza gama kolorystyczna
- bardzo wysoka ochrona elewacji

- najwieksza gama kolorystyczna

- szeroki wybor koloréw, od najbardziej
intensywnych do ciemnych odcieni

Legenda: * mata, ** Srednia, *** duza, **** bardzo duza, - brak/nie dotyczy
1 z wytgczeniem koloru W1200 (StarWhite)

3QU
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Farby elewacyjne

Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor

® przyjazna w uzyciu
m paroprzepuszczalna

m odporna na brud i wode

Wysokiej jakosci ocieplenia na
styropianie lub wetnie mineralnej.

919

tak®

Kk

Kk

* kK

*kk*k

*kkk

- ochrona elewacji
- wysoka trwato$¢ uzytkowa

- mozliwosé stosowania na
elewacjach o podwyzszonych
wymaganiach jakosci i trwatosci

- zastosowanie z kazdym
rodzajem termoizolacji

anrlt
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m wysokoparoprzepuszczalna
m mineralna, niepalna

m dedykowana do renowacji

Sciany budynkéw zabytkowych
i ocieplenia z tynkiem mineralnym.

908

nie

* K

**

**

- dtugoletnia trwatosé

- mozliwoS¢ stosowania
na starszych obiektach

- mozliwo$¢ stosowania
na budynkach zabytkowych

- zastosowanie w ukfadzie z niepalnym
ociepleniem na wetnie i z tynkiem
mineralnym (np. dla budynkow
0 wysokosci powyzej 25 m)

m bogata kolorystyka
m fatwa w obrébce

m ekonomiczna

Beton, tynki mineralne i organiczne
lub powierzchnie szpachlowane
na zewnatrz budynkow.

1012

nie

*k*k

*kkk

*Khkk

*Kkk*K

kkhkkk

*kkk

- ochrona elewacji
- najwyzsza trwatos¢ uzytkowa

- mozliwos¢ projektowania
w bogatej palecie odcieni
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Rekomendowane
zastosowanie

Liczba kolorow we
wzorniku Baumit Life

Dostepnosé
w 12 odcieniach bieli

Mozliwo$S¢ uzyskania
intensywnych koloréw

Paroprzepuszczalno$é

Elastycznosé

Nasigkliwos¢

Odpornosé na zabrudzenia

Odpornosé na uszkodzenia

Odpornosé na zmywanie

Diugoletnia trwatos¢

Odpornos¢ na skrajne
warunki technologiczne

Latwos¢ aplikacji

Inwestor
2
>
N
o
x
Architekt

Powtoki dekoracyjne (Design Life)

Baumit Lasur Baumit Metallic

m koloryzujgca dekoracja tynkow
m idealna do wykonywania imitacji

m nadaje indywidualny wyglad powierzchni

Powierzchnie elewacji
wg indywidualnej kolorystyki
lub imitacje, np. drewna i betonu.

25!

nie

* %

* kK

* %

* %

* %

- niepowtarzalna elewacja
z wyrézniajgcymi sie detalami

- mozliwo$é projektowania
indywidualnych efektow
dekoracyjnych na elewacji

- wyréznienie projektu (np. dzieki
imitacjom drewna i betonu
architektonicznego)

m nadaje indywidualny, metaliczny potysk
m pozwala imitowac powierzchnie metali

m podkresla dekoracje elewacji

Powierzchnie elewacji w metalicznym
kolorze lub imitacje stali i miedzi.

81

nie

*kkK

**

**k

**

**

* kK

**

**

- niepowtarzalna elewacja
z wyrézniajacymi sie detalami

- mozliwo$¢ wyréznienia projektu
z uzyciem metalicznego koloru elewacji

Legenda: * mata, ** Srednia, *** duza, **** bardzo duza, - brak/nie dotyczy
Yinne kolory z palety Baumit Life na zapytanie
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-

128 m Elewacje m Produkty elewacyjne

m transparentna, brokatowa
dekoracja tynkow

m nadaje indywidualny,
opalizujgcy charakter

m blyszczy w Swietle stonecznym

Opalizujace srebrnym i ztotym
brokatem powierzchnie elewacji.

nie

* %

Kk

* %

* %

* %

* %

* %

- niepowtarzalna elewacja
z wyrézniajacymi sie detalami

- mozliwos¢ wyréznienia elewacji
dzieki efektowi opalizacji brokatu

m transparentny wyglad
m ochrona powierzchni elewacji

= gotowa i fatwa w uzyciu

Powierzchnie tynkow i farb
Z powtoka Lasur.

transparentny

nie

kKK

**

* %

**

* kK

- bezpieczenstwo wypraw
wierzchnich na elewacji

- ufatwienie projektowania
poprzez dostepnosé produktu
zabezpieczajacego powtoki
dekoracyjne i wyprawy wierzchnie
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Tynki strukturalne

Baumit SilikonTop Baumit StellaporTop Baumit SilikatTop

e r—

Tynki strukturalne premium

Baumit CrystalTop Baumit StarTop Baumit PuraTop

= wysokoparoprzepuszczalny

= naturalny i oddychajacy = szybkoschnaca i wysoce odporna = bardzo tatwy w obrébce = uniwersalny w zastosowaniu

na zabrudzenia powierzchnia

= dostepny w petnej
kolorystyce Baumit Life

= wyjatkowo odporny na brud i szarzenie = trwaty na lata = paroprzepuszczalny = niepalny

= pozwala uzyska¢ intensywna
tonacje kolorow

= zwiekszona ochrona przed
grzybami i plesnig

= odporny na zabrudzenia = trwaly na lata = trwaty na lata

= niezwykle trwaty

= najlepsze wkasciwosci obrobki = wyposazony w technologie chtodzenia

Elewacje budynkow w zanieczyszczonym Elewacje budynkow narazone Wysokiej jakosci ocieplenia Ocieplenia na wetnie mineralnej, elewacje

Rekomendowane
zastosowanie

i trudnym otoczeniu.
*Do stosowania wytgcznie na podktadzie

na korozje mikrobiologiczng

Elewacje budynkéw zaprojektowane
w ciemnych i intensywnych kolach.

na styropianie i ptycie perforowanej

Standardowy system ocieplen
na styropianie lub wetnie mineralnej.

z wymogiem niepalnosci (np. powyzej

i zaprojektowane w biatym kolorze. Baumit openTherm. 25 m), Sciany budynkéw zabytkowych.

aktywujacym CrystalActivator.

Liczba kolorow we
wzorniku Baumit Life

Dostepnosé
w 12 odcienich bieli

Mozliwo$¢ uzyskania
intensywnych koloréw

Paroprzepuszczalno$é

Elastycznosé

Nasigkliwos¢

Odpornos¢ na zabrudzenia

Odpornosé na uszkodzenia

Dtugoletnia trwatos¢

Odpornosé na skrajne
warunki technologiczne

Latwosé aplikacji

Inwestor

Korzysci

Architekt

724

tak

*Khk*k

*k*k

*kkk

*Kkkk

*Kkk*k

*Kkk*k

- nizsze koszty eksploataciji

- pewnos¢ prawidtowego
zastosowania komponentéw

- technologia spoiw mineralnych

- naturalny system
wykoriczenia elewacji

- krystalicznie czysta fasada

1024

tak

* %

Kk

KKKk

*kk*k

*Kkk*k

doskonate rozwigzanie
dla $nieznobiatych elewacji

najwyzsza ochrona elewacji
najwyzsza trwatos¢ kolorow

dtugotrwale czysta elewacja
bogata gama koloréow

Legenda: * mata , ** Srednia, *** duza, **** bardzo duza, - brak/nie dotyczy
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1032

nie

*kk*k

*kk*k

Kk

KKk

*kkk

* kK

* kK

* kK

- najwieksza gama kolorystyczna
- bardzo wysoka ochrona elewacji

- najwieksza gama kolorystyczna

- szeroki wybor koloréw, od jasnych,
poprzez najbardziej intensywne,
do ciemnych odcieni

919

tak®

**k

*khKkK

*kk*K

- ochrona elewacji
- wysoka trwato$¢ uzytkowa

- wysoka jakosé elewacji

- mozliwo$é stosowania z kazdym
rodzajem termoizolacji

1012

nie

* %

* %

Kk

Kk

* kK

- ochrona elewacji
- trwato$¢ uzytkowa

- mozliwo$¢ uniwersalnego zastosowania

908

nie

**

*kkxk

**

**

- diugoletnia trwatos¢

- brak problemoéw funkcjonowania
na starszych obiektach

- mozliwo$¢é projektowania niepalnych
ocieplen na wetnie (np. dla budynkéw
0 wysokoSci powyzej 25 m)

- projektowanie na budynkach
zabytkowych

- dodatkowe kolory w stosunku do
standardowego tynku silikonowego
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Tynki strukturalne Tynk mineralny

Baumit GranoporTop Baumit Classico Spezial

Tynki dekoracyjne (Design Life)

Baumit CreativTop Baumit MosaikTop Baumit MosaikSuperfine

3QU
-

Rekomendowane
zastosowanie

Liczba kolorow we

= dostepny w bogatej kolorystyce
= fatwy w obrébce

= ekonomiczny

Standardowy system ocieplen, miejsca
wrazliwe na ewentualne uszkodzenia.

= wysokoparoprzepuszczalny

= mineralny, niepalny

= ekonomiczny

Ocieplenia na wetnie mineralnej, elewacje
z wymogiem niepalnosci (np. powyzej
25 m) i Sciany budynkéw zabytkowych.

= najwieksza mozliwo$é
ksztattowania form i struktur

= bogata kolorystyka

= tworzy indywidualny
charakter powierzchni

Kreatywne w formie i strukturze
powierzchnie elewacji.

= wysoce odporny na uszkodzenia

= nienasigkliwy

= trwaty na lata

Mury oporowe, strefa cokotowa
elewacji, balkonow, taraséw.

.1

T

= drobnoziarnisty
= wysoce odporny ha uszkodzenia

= trwaty na lata

Korytarze, klatki schodowe, Sciany
ciagéw komunikacyjnych.

wzorniku Baumit Life oz 1 758 30 62
Dostepnosé

w standardowych 12 nie nie tak nie nie
odcieniach bieli

!Vloiliwosc uzyskan[a e . rw . ek
intensywnych kolorow

Paroprzepuszczalno$é * ok *% * *
Elastyczno$sé *k Kk k * * Kk Kok Kk *kkk
Nasiakliwosé * *okkok o " .
Odpornos¢ na zabrudzenia * *k *kk kk *x K
Odpornosé na uszkodzenia Fkkk * *kk Hk ok ok kk
Dtugoletnia trwatos¢ i *k *kk ok *kk
Odporn_oéc’ na skra_jne . . N . .
warunki technologiczne
Latwosé aplikacji Kk Kk * *% Kok *kk

- ochrona elewacji

wyréznienie elewacji

d h budynkéo ochrona elewacji ochrona elewacji
- przeznaczony do starszych budynkow mozliwos¢ wprowadzenia - A 22 o
Inwestor P 2 p najwyzsza trwatoS¢ uzytkowa
- najwyzsza trwato$é uzytkowa oraz budynkow zabytkowych detali architektonicznych najwyzsza trwato$é uzytkowa J, y R vt )
0 oryginalnej strukturze mozliwoS¢ aplikacji natryskowej
©
o
R
5
= P L oryginalne struktury na
- ;‘_’ég‘l’:ﬁsﬁa’)r"sﬁtg‘?’na;'zlg'Epalnym elewacjach (bez przerywania A wysoka trwatosé uzytkowa
i e ) enda -yl
ch . ciagtosci systemu ocieplen
Al - mozliwo$é projektowania budynkow o wysokosci 25 m) ag W plen)

w bogatej palecie odcieni

- przeznaczony do budynkow
zabytkowych

Legenda: * mata, ** Srednia, *** duza, **** bardzo duza, - brak/nie dotyczy
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gladkie struktury elewacji

ré6znorodne imitacje
(np. deska, cegta, kamien)

wysoka odporno$é na uszkodzenia
efekt réznokolorowych kamyczkéw

wysoka odpornosé na uszkodzenia

efekt drobnych, réznokolorowych
kamyczkow
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Renowacje ocieplen

Szybko, tatwo i trwale

Fasada petni nie tylko funkcje ozdobna, ale przede wszystkim jest
tarczg ochronng kazdego budynku. Z tego powodu codziennie nara-
zona jest na wiele czynnikdéw obcigzajgcych ze strony Srodowiska,
ktére z czasem moga pozostawi¢ na niej nieestetyczne Slady i nega-
tywnie dziata¢ na jej funkcje. Istnieje wiele powodow, ktdre wptywajg
na elewacje i jej pierwotny wyglad - od zwyktego wyblakniecia far-
by, spowodowanego promieniowaniem stonecznym, az do gtebokich
peknieé lub porostu glonéw i grzybow.

Firma Baumit, wychodzac naprzeciw problemom zwigzanym ze star-
szymi fasadami, rozpoznata przyczyny zniszczen i opracowata tatwe,
szybkie i optacalne pod wzgledem ekonomicznym, sposoby przywro-
cenia kazdej elewac;ji jej tradycyjnego piekna. Niezaleznie, czy jest
to fasada ocieplona lub tradycyjna, czy s to niewielkie zabrudzenia
lub gtebokie pekniecia - Baumit oferuje optymalne i efektywne roz-
wigzanie dla kazdego problemu elewacyjnego.

0d czego zaczac?

W celu znalezienia odpowiedniej metody renowacji, w pierwszej
kolejnosci niezbedna jest doktadna analiza i ewentualnie krotka,
wstepna naprawa fasady. Powierzchnia powinna byé zawsze sucha
i wolna od pytu, a luzne czastki usuniete. Do czyszczenia elewac;ji
i przygotowania jej do dalszych prac polecamy Baumit ReClean, za$
fasady z porostem grzybéw i/lub alg mozna szybko oczysci¢ z pomo-
cg preparatu Baumit FungoFluid.

Wiele drég do sukcesu

Lekko zabrudzona lub wyblakia od stonca fasada to dla produktow
Baumit Zzaden problem. Wystarczy szybka, nieskomplikowana
renowacja, by elewacja odzyskata swdj pierwotny blask. Mate pek-
niecia i rysy mozna usung¢ przy pomocy Baumit FillPrimer - juz
pierwsza warstwa podktadu wypetni nawet najdrobniejsze uszko-
dzenia elewacji. Nastepnie nakfada sie dwie warstwy farby fasa-
dowej Baumit i... gotowe! A dla elewacji o wigkszych niz powyzsze
uszkodzeniach, Baumit oferuje osobne, rowniez szybkie i proste,
rozwigzania.

Jak usuna¢ mikroorganizmy z fasady?

Porost glonéw oraz grzybéw na fasadzie to zjawisko, ktére stanowi
realne zagrozenie dla stanu technicznego elewacji. Jednym z pole-
canych sposobdéw na pozbycie sie zielonych nalotéw jest stosowanie
podczas renowacji Srodka do usuwania grzybow i alg - Baumit Fun-
goFluid. Produkt doskonale oczyszcza powierzchnie ze szkodliwych
mikroorganizmow i dtugo chroni je przed kolejnymi atakami. Dodat-
kowa ochrone elewacji oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju nowych
mikroorganizmoéw zapewnia stosowanie dodatkéw grzybobojczych
w tynkach i farbach.
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Mycie i przemalowanie zabrudzonej elewacji

BRUDNA FASADA
BEZ USZKODZEN

EFEKT OTRZYMANY FASADA POKRYTA
PO UZYCIU PRODUKTU SILIKONOWA FARBA
DO CZYSZCZENIA WYPOSAZONA
ELEWACJI W OCHRONE PRZED
Baumit ReClean GRZYBAMI | PLESNIA

Baumit StarColor

W miare uptywu czasu typowa elewacja wykonczona cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w naturalny sposéb
pokrywa sie czasteczkami brudu. Przyczynia sie do tego struktura tynku (kornik lub baranek), tadunek elektrosta-
tyczny elewacji oraz warunki, w jakich jest ona uzytkowana. Sposobem na czysta elewacje jest okresowe mycie
powierzchni Scian, ciSnieniowo lub recznie, woda z dodatkiem wysoko skutecznego Srodka o wtasciwosciach czysz-
czacych i pielegnacyjnych - Baumit ReClean.

Na tych elewacjach, na ktérych widoczne sa niewielkie zmiany kolorystyczne (np. blakniecie koloréw), zaleca sie
dodatkowe ich przemalowanie. Uniwersalnym rozwigzaniem jest zastosowanie farby silikonowej premium Baumit
StarColor, ktérej mozna uzywac na kazdy rodzaj wyprawy silikonowej.

Baumit ReClean

Srodek do czyszczenia elewacji

Skoncentrowany Srodek do usuwania zwyktych i uporczywych zabrudzen z powierzchni
elewacji. Preparat na bazie niskopienigcych substancji powierzchniowo-czynnych, o wia-
Sciwosciach czyszczacych i pielegnacyjnych. Do rozciefczania woda. Dzieki zawartosci mi-
kroemulsji posiada wzmocniong site rozpuszczania i usuwania zabrudzen w postaci kurzu,
brudu, olejow i ttuszczow.

B usuwa zalegajacy kurz

B skoncentrowany $rodek do rozciericzania wodg

B rozpuszcza nagromadzony ttuszcz na elewacji

Baumit StarColor

Farba silikonowa premium

Gotowa do uzycia, najwyzszej jakosci, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie zywicy
silikonowej. Charakteryzuje jg duza sita krycia i podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia.
Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania Scian zewnetrznych. Produkt posiada
ochrone przed grzybami, glonami i plesnig. Farba dostepna w kolorach Life.

l najlepsza ochrona elewacji

B odporna na brud i wode

B bardzo wysoka sita krycia
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Czyszczenie

Przelac srodek do czyszczenia elewacji (Baumit ReClean)
do pojemnika z rozpylaczem.

Nanies¢ Srodek do czyszczenia elewacji na zabrudzong
elewacje.

Wyczysci¢ zabrudzenia na elewacji za pomoca szczotki
i sptuka¢ woda.

Malowanie

Wymiesza¢ zawarto$¢ wiadra z farbg Baumit StarColor
za pomocg mieszadta wolnoobrotowego (z uzyciem od-
powiedniej koncowki mieszajace;j).

Nabra¢ farbe z wiadra, odciskajac jej nadmiar na tzw.
kratce.

Nanies¢ farbe na elewacje za pomocg watka (lub natry-
skowo).
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Usuniecie mikroorganizmow

ELEWACJA
ZAATAKOWANA PRZEZ
MIKROORGANIZMY

ELEWACJA FASADA POMALOWANA
PO ZASTOSOWANIU FARBA WYPOSAZONA
SRODKA DO USUWANIA W OCHRONE PRZED
GRZYBOW | ALG GRZYBAMI | PLESNIA
Baumit FungoFluid Baumit StarColor lub

Baumit NanoporColor

Charakterystyczny zielony lub szary nalot na elewacji to znak, ze zaatakowaty ja mikroorganizmy. Stosowanie do-
datkéw grzybobdjczych w tynkach i farbach znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju mikroorganizméw na powierzchni
elewacji. Jednym z polecanych sposobow na pozbycie sie zielonych nalotéw jest stosowanie podczas czyszczenia
Srodka do usuwania grzybow i alg Baumit FungoFluid.

Baumit FungoFluid

Preparat do usuwania glonow i grzybow

Gotowy do uzycia preparat grzybo- i glonobdéjczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony
powierzchni muréw, tynkéw, elewacji budynkéw, w tym systemoéw ocieplen itp.

B odporny na warunki atmosferyczne

0 paroprzepuszczalny

H niepalny

Baumit StarColor
Farba silikonowa premium

Gotowa do uzycia, najwyzszej jakoSci, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie zywicy
silikonowej. Charakteryzuje jg duza sita krycia i podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia.
Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania Scian zewnetrznych. Produkt posiada
ochrone przed grzybami, glonami i plesnig. Farba dostepna w kolorach Life.

B najlepsza ochrona elewacji
B odporna na brud i wode
W bardzo wysoka sita krycia
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Dezynfekcja

Przelaé Srodek do czyszczenia elewacji (Baumit
FungoFluid) do pojemnika z rozpylaczem.

Nanies¢ Srodek do czyszczenia elewacji na zabrudzona
elewacje.

Wyczysci¢ zabrudzenia na elewacji za pomocg szczotki.

Malowanie

Wymiesza¢ zawarto$¢ wiadra z farbg Baumit StarColor
za pomocg mieszadta wolnoobrotowego (z uzyciem od-
powiedniej koncowki mieszajace;j).

Nabra¢ farbe z wiadra, odciskajac jej nadmiar na tzw.
kratce.

Nanies¢ farbe na elewacje za pomocg watka (lub natry-
skowo).
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FASADA

Z PEKNIECIAMI
MNIEJSZYMI NIZ
0,5 MM

wczesniej tynku.

Naprawa mikrospekan wyprawy dekoracyjnej

FASADA PO UZYCIU ELEWACJA PO NALOZENIU
PODKLADU FARBY BAUMIT
WYPEENIAJACEGO RYSY Baumit StarColor lub

Baumit FillPrimer Baumit NanoporColor

Zbyt ciemny kolor fasady, bez odpowiedniego zabezpieczenia, powoduje nadmierne nagrzewanie Scian i powstawa-
nie naprezen, w efekcie czego na elewacji moga pojawi¢ sie mikropekniecia. Sposob naprawy nalezy dopasowac
do rodzaju rys, ich gtebokosci i przebiegu. Drobne pekniecia (rysy wtoskowate) wyeliminujemy stosujac wzmocnio-
ny wiéknami, paroprzepuszczalny podkfad gruntujacy Baumit FillPrimer, ktéry wypetni i pokryje rysy do 0,5 mm.
Po zagruntowaniu powierzchni nalezy pomalowac Sciane odpowiednig farbg, zaleznie od rodzaju zastosowanego

Baumit FillPrimer

Podktad wypetniajacy rysy

Gotowy do uzycia, wzmocniony wiéknami podkfad gruntujacy, wypetniajacy rysy. Do stoso-
wania na zewnatrz i wewnatrz.

B wzmocniony wtoknami

0 paroprzepuszczalny

B eliminuje rysy szeroko$ci 0,5 mm

Baumit StarColor

Farba silikonowa premium

Gotowa do uzycia, najwyzszej jakoSci, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie zywicy
silikonowej. Charakteryzuje jg duza sita krycia i podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia.
Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania Scian zewnetrznych. Produkt posiada
ochrone przed grzybami, glonami i plesnig. Farba dostepna w kolorach Life.

H najlepsza ochrona elewacji

B odporna na brud i wode

W bardzo wysoka sita krycia
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Mostkowanie rys i spekan

Sprawdzi¢ czy wielkos¢ (grubosé) rys/spekan na elewa-

cji nie przekracza 0,5 mm.

Wymiesza¢ zawartos¢ wiadra z podkladem wypetniaja-
cym rysy Baumit FillPrimer za pomocg mieszadta wol-

noobrotowego.

Nabra¢ podktad wypetniajacy rysy odsaczajac jego nad-

miar.

Natozy¢ podkiad wypetniajgcy rysy za pomoca watka na

elewacje z mikrospekaniami.

Malowanie

Wymiesza¢ zawartos¢ wiadra z farbg Baumit StarColor
za pomocg mieszadta wolnoobrotowego (z uzyciem od-
powiedniej koncowki mieszajace;j).

Nanies¢ farbe na elewacje za pomocg watka (lub natry-

skowo).
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Naprawa spekanej elewacji

Okreslenie szerokosci

Sprawdzi¢ czy grubos¢ rys/spekan na elewacji jest wiek-
sza niz 0,5 mm.

FASADA ZASZPACHLOWANA WZMOCNIENIE SIATKA UZYCIE TYNKU

Z PEKNIECIAMI POWIERZCHNIA Z WLOKNA SZKLANEGO DEKORACYJNEGO
WIEKSZYMI NIZ ELEWACJI Baumit StarTex Baumit StarTop lub
0,5 MM Baumit

Baumit NanoporTop
multiContact MC 55 W

lub Baumit StarContact

Whi . ) . . "
e Dokonac analizy powierzchni elewacji za pomocg szpa-

chelki - luzno trzymajace sie fragmenty nalezy usunac.

Uszkodzong fasade naprawimy poprzez umycie Scian Srodkiem do czyszczenia elewacji Baumit FacadeCleaner
i zaszpachlowanie catej powierzchni biatg zaprawg przyczepng Baumit multiContact MC 55 W lub zaprawa
klejowo-szpachlowa Baumit StarContact White wraz z zatopieniem siatki z wtokna szklanego Baumit StarTex.
Nastepnie nalezy zagruntowa¢ powierzchnie i zastosowac dowolny tynk dekoracyjny. Scalanie, wzmocnienie

Wymiesza¢ zaprawe Baumit MC 55 W lub zaprawe kle-
jowo-szpachlowg Baumit StarContact White z woda we-
dtug instrukcji na opakowaniu.

Baumit multiContact MC 55 W

Zaprawa przyczepna biata

Uniwersalna, zbrojona wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-

znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczeg6lnie polecana przy renowac;ji ele-

wacji, rowniez do zatapiania siatki zbrojeniowe;j.

B odporna na warunki atmosferyczne

B hydrofobowa

B paroprzepuszczalna NatozyC zaprawe za pomoca pacy zebatej.

Baumit StarColor
Farba silikonowa premium

. jj Gotowa do uzycia, najwyzszej jakoSci, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie zywicy
Y o & silikonowej. Charakteryzuje jg duza sita krycia i podwyzszona odpornos¢ na zabrudzenia.
ﬁ .+ ":j Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania Scian zewnetrznych. Produkt posiada Zatopié siatke z widkna szklanego Baumit StarTex oraz

ochrone przed grzybami, glonami i plesnia. Farba dostepna w kolorach Life. zaszpachlowaé ja z uzyciem zaprawy Baumit MC 55 W

) " lub Baumit StarContact White. B
H najlepsza ochrona elewacji
B odporna na brud i wode

B bardzo wysoka sita krycia

Warstwa dekoracyjna

Na wyschnieta powierzchnie zaprawy aplikowaé tynk
strukturalny Baumit StarTop lub Baumit NanoporTop. ﬂ

3au
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Renowacje zabytkow

Przywrocié¢ piekno

Renowacja budynku ma na celu odtworzenie tych fragmentow tynku lub muru, ktére sg zde-
gradowane przez wilgo¢ lub zasolenie. Baumit oferuje wysokiej jakoSci produkty budowlane,
przeznaczone do kompleksowej odnowy budynkéw. Kompletny system renowacyjny, w pota-
czeniu z szeroka paletg tynkow i farb nawierzchniowych, przywréci naturalne piekno kazdej
zabytkowej elewacji.

Optymalnie dobrane produkty, wchodzgce w sktad systemu Sanova WTA, umozliwiajg prze-
prowadzenie przyjaznej dla Srodowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz obcigzonego
zwiazkami soli muru wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. System renowacyjny Baumit WTA
zostat pomyslany jako specjalny zestaw produktow do restaurowania cennych zabytkow
architektury i spetnia wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczng Orga-
nizacje do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytkow). Doskonate wykonczenie systemu reno-
wacyjnego Baumit stanowig tynki i farby krzemianowe lub silikonowe dostepne w nowej
kolorystyce Baumit Life - colored by Baumit, sktadajgcej sie z 888 koloréw. Umozliwia ona
ksztattowanie elewacji tak, aby oddac¢ indywidualny charakter budynku.

Zalety systemu

B przeciwdziatanie skutkom zasolenia bez stosowania szkodliwej chemii

B produkty doskonale do siebie dopasowane pod wzgledem parametréw fizyczno-
-chemicznych

produkty wchodzace w sktad systemu podlegajg statej kontroli laboratoryjnej

pod wzgledem funkcjonalnym i uzytkowym system tynkéw renowacyjnych znacznie
przewyzsza tynki tradycyjne

w sktad systemu wchodzag paroprzepuszczalne tynki dekoracyjne i farby mineralne
produkty mozna zastosowac na Scianach wewnetrznych i zewnetrznych

prosta obrébka reczna bgdz maszynowa

materiaty spetniajg wymogi stawiane przez WTA
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Systemy Baumit do renowacji zawilgoconych i zasolonych murow

Zawilgocenie murow wystepuje na wszystkich obiektach zabytkowych. Czasami dotyczy takze
obiektow nowo wzniesionych, ktére ulegly zalaniu podczas powodzi lub awarii wodociggo-
wych. Zwiekszone zawilgocenie niszczy powtoki malarskie i tynkarskie, a jesli utrzymuje sie
przez diugi czas, sprzyja rozpuszczeniu szkodliwych soli. Te zas, w wyniku krystalizacji podczas
wysychania, poteguja zakres mechanicznych zniszczern warstwy powierzchniowej. Typowym
objawem zwiekszonego zawilgocenia powierzchni sg ciemniejsze przebarwienia. Obecnosé
soli potwierdzaja charakterystyczne, puszyste wykwity. Szeroko porowate tynki renowacyjne
zwiekszajg powierzchnie wysychania, a wewnetrzne pory powietrzne ,magazynujg” szkodli-
we, krystalizujgce sole. Dobor systemu tynkéw renowacyjnych powinien uwzgledniaé gtéwnie
stopien zasolenia, w przypadku ktorego, przy wartoSci Sredniej i wysokiej, konieczne jest
stosowanie uktadu warstwowych tynkow WTA. Tynki renowacyjne WTA, mimo zwiekszonego
zawilgocenia podtoza, zapewniaja trwaty, niezmienny wyglad przez kolejne lata.

Zdjecia tynkow pod mikroskopem

Tynk tradycyjny cementowo-wapienny

Sprawdzone i certyfikowane technologie

Bogata oferta produktow konserwatorskich firmy Baumit zawiera materiaty historyczne,
oparte m.in. o spoiwa wapienne i trasowe. Do wykonywania elementéw wystroju sztukator-
skiego na elewacji Baumit poleca trwate i szybkosprawne materiaty. Jako jedna z nielicznych
firm dziatajacych na rynku polskim Baumit proponuje réwniez materiaty tynkarskie na bazie
gliny, a takze materiaty do renowac;ji konstrukcji stupowo-ryglowych, tzw. fachwerkéw. Sztan-
darowymi produktami firmy sg jednak tynki renowacyjne z certyfikatem WTA, niezbedne do
renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw, ktére mozna napotkac prawie na wszystkich
obiektach zabytkowych. Certyfikat WTA, przyznawany przez niezalezng organizacje spraw-
dzajgca kilkanaScie parametrow danego materiatu, potwierdza jego najwyzsza jakosSc.
W przypadku konserwacji obiektéw wysokiej klasy nalezy wybieraé certyfikowane materiaty.

@

Pory powietrza zaznaczone sg kolorem niebieskim.

System jednowarstwowy Baumit WTA System dwuwarstwowy Baumit WTA

System tynkow renowacyjnych WTA

mERTI FIKAT

- na zawilgocone mury przy niewielkim zasoleniu - zalecany szczeg6lnie do renowacji obiektow zabytkowych
System renowacyjny firmy Baumit - obejmujacy szeroka palete tynkdw, szpachli i farb po- - na zewnetrzne i wewnetrzne Sciany powyzej partii - na zawilgocone i zasolone mury w stopniu srednim
zwoli przywrécié naturalne piekno kazdemu zabytkowemu budynkowi. Co wazne, produkty Podtoze cokotowej i wysokim
firmy Baumit umozliwiaja przeprowadzenie renowacji zgodnie ze sztuka konserwatorska. e - zalecany szczeg6Inie do renowacji obiektow zabytkowych - na zewnetrzne i wewnetrzne Sciany
Opracowane przez naszych specjalistow materiaty do renowacji zabytkéw architektury spet- = - system zgodny z wytycznymi WTA* - system zgodny z wytycznymi WTA*
niajg wszystkie wymogi stawiane przez WTA (Naukowo-Techniczng Organizacje do Spraw =
Ja -y y" 8 ) P ( aore 1€ P W= = i . Baumit AntiSulfat Baumit AntiSulfat
Ochrony i Renowacji Zabytkow). Przygotowanie podtoza ) ) . )
Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia) Baumit SanovaPre (maks. 50% krycia)
Baumit SanovaPor
S (zalecany dla tynkéw powyzej 40 mm grubosci)
Tynk B it MonoT . .
System tynkow renowacyjnych WTA. yn aumit sanovaivionotrass Baumit Sanova SP Grano (min. 10-15 mm)
Baumit Sanova SP Grey (min. 10 mm)

Baumit SanovaPre - obrzutka zwiekszajaca przyczepnosc Grunt Baumit UniPrimer Baumit UniPrimer

tynku renowacyjnego do podtoza

Baumit Sanova Por, Baumit Sanova SP Grano - tynki Tynki dekoracyjne Baum!t S!I!katTop Baum!t S!I!katTop

renowacyjne podktadowe wyréwnujace powierzchnie, Baumit SilikonTop Baumit SilikonTop

~magazynujace” szkodliwe sole . . Baumit SilikatColor? Baumit SilikatColor?

. ) . Powtoki malarskie . it Sili

Baumit SanovaMonoTrass, Baumit Sanova SP Grey - tynki Baumit SilikonColor? Baumit SilikonColor?

renowacyjne nawierzchniowe (jednowarstwowe), mogace

wystepowac przy niewielkich zasoleniach

Baumit UniPrimer - podkfad mineralny  Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpfl ege e.V. (Naukowo-Techniczna Organizacja

Baumit SilikatTop - tynk strukturalny do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytkow).

2 jako warstwe gruntujaca zaleca sie rozcienczenie farby 20% ilosci czystej wody.
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Wykonanie systemu renowacyjnego tynkow WTA

Wiasciwosci podtoza

Podtoze powinno byé noSne, oczyszczone i nieprzemarzniete. Trwa-
oS¢ systemu renowacyjnego WTA zalezy od odciecia od Zrédta za-
wilgocenia oraz od grubosci i pojemnosci warstw tynkéw renowacyj-
nych (minimalna grubo$¢ tynkéw WTA: 20 mm).

Przygotowanie podtoza

Stary, zawilgocony i zasolony tynk nalezy usunaé¢ z powierzchni
muru co najmniej 1 m powyzej widocznej strefy zawilgocenia/za-
solenia. Spoiny wydrapa¢ i oczysci¢ na gtebokosS¢ min. 2 cm. Na-
tychmiast usuna¢ z placu budowy gruz po starym, zasolonym tynku.
Uszkodzone cegly, majace wptyw na konstrukcje, zastgpi¢ nowymi.
Spekania muréw wymagaja ,szycia” (widoczne na zdjeciu spiral-
ne prety). Usunaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
mech, algi lub zazielenienia na murze. Jako zabezpieczenie przed
wilgocig nalezy w miare mozliwosci wykona¢ drenaz oraz izolacje
pionowa i pozioma. Jako wykonczenie zaleca sie wykonanie opaski
wokét budynku z materiatu przepuszczalnego, nieutrzymujgcego
wilgoci, np. zwiru, kamienia famanego lub otoczakéw.

Obrzutka renowacyjna Baumit SanovaPre zwiekszajaca przy-
czepnos$é

Zaprawe nalezy wymieszac recznie lub w mieszarce z odpowiednig
iloscig wody. Narzucac kielnia, pokrywajac mur maksymalnie w 50%
powierzchni, gtbwnie na elementy kamienne, wystepujgce w murach,
0 mniejszej porowatosci (chtonnosci) niz ceramika. Chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem. W razie koniecznosci zwilzy¢, aby nie do-
szto do przesuszenia, objawiajgcego sie piaszczeniem zaprawy.

Tynki renowacyjne podkiadowe (magazynujace sole): Baumit
Sanova SP Grano lub Baumit SanovaPor (dla tynkéw o grubosci
powyzej 4 cm)

W zaleznoSci od rodzaju chtonnosci nalezy zwilzy¢é podtoze. Przy
naktadaniu recznym mieszac nie dtuzej niz 3,5 min i narzucac
kielnia na mur. Mozliwe jest rowniez maszynowe nanoszenie tyn-
ku agregatem. W takim przypadku nalezy nanosi¢ tynk pasmami.
Minimalna grubos¢ warstwy tynku to 10 mm, konieczna do magazy-
nowania soli. W przypadku duzego zasolenia konieczne sg wieksze
grubosci. Wszelkie nierdbwnosci w podtozu nalezy wypetni¢ tynkiem
Baumit Sanova SP Grano lub Baumit SanovaPor (duze ubytki prze-
murowaé). Do 15 mm grubosci mozna naktadac tynk jednowar-
stwowo, powyzej 15 mm wielowarstwowo (dodatkowy etap pracy).
Powierzchnie wykonane w ciggu poszczegblnych etapéw nalezy
natychmiast po ich wstepnym zwigzaniu przeczesa¢ grzebieniem
tynkarskim, aby uzyskaé dobra przyczepno$Sé nastepnych warstw.
Swieze powierzchnie tynku chronié przed zbyt szybkim wyschnie-
ciem poprzez zwilzanie woda.

Tynki renowacyjne nawierzchniowe (hydrofobizowane - chroniace
przed nowa woda): Baumit SanovaMonoTrass lub Sanova SP Grey

W zaleznosci od chtonnosci zwilzy¢é podtoze wodg. Przy naktfadaniu
recznym mieszac nie dtuzej niz 3,5 min i narzucac kielnig na mur.
Mozliwe jest réwniez maszynowe nanoszenie tynku agregatem.
W takim przypadku nalezy nanosi¢ tynk pasmami. Minimalna gru-
bos¢ warstwy tynku to 10 mm. Otynkowang powierzchnie zatrze¢
na ostro, nie gtadzic.
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Mur przed wykonaniem renowacji.

poppm

Dostep wody do fundamentu

Brak izolacji poziomej lub jej uszkodzenie
Przenikanie wody i soli w gtgb muru
Niszczenie tynku i farby elewacyjnej

Niszczenie muru

Renowacja zawilgoconych i zasolonych murow

Wszystkie obiekty historyczne, ale takze niektére wybudowane stosunkowo niedawno, no-
tujg zwiekszone zawilgocenie dolnych partii muréw zewnetrznych, ale takze tych wewnetrz-
nych, ponizej poziomu gruntu (piwnice). Charakterystycznym pierwszym objawem zwigk-
szonego zawilgocenia sg zniszczenia tynkow, ktére utrzymujac sie dituzej, prowadza do
zniszczeh materiatu, z ktérego zbudowane sa mury: cegta, kamien. Najczestszym powodem
zawilgocenia jest brak izolacji przeciwwilgociowych lub ich zte wykonanie.

Poczatek remontu obiektu to ograniczenie dostepu wilgoci do muréw. Zgromadzona latami
(czasem nawet wiekami) woda przez ditugi czas bedzie oddawana z muréw na zewnatrz,
niszczac tradycyjne tynki, ktérych porowatoS¢ jest przewaznie mniejsza niz materiatu,
z ktérego zbudowane sa mury. Gtéwna zasada dziatania tynkéw renowacyjnych oparta
jest o duza porowato$¢, ktéra zwieksza powierzchnie oddawania wilgoci. Duza porowato$é
materiatu dziata jak wieloletni kompres magazynujacy szkodliwe sole wynoszone na po-
wierzchnie wraz z woda. W suchym materiale sole nie sa szkodliwe, w stanie zawilgocenia
ulegajg rozpuszczeniu i wraz z woda migrujg ku powierzchni. To sole krystalizujgce, podczas
wysychania na powierzchni zwyktych tynkéw lub bezposrednio pod nimi, sg przyczyng naj-
wiekszych zniszczen. W przypadku tynkdéw renowacyjnych sole magazynowane sg w porach
materiatu. Zasade ,pracy” tynkéw renowacyjnych przedstawiajg ponizsze rysunki.

Mur po zastosowaniu tynkéw renowacyjnych Baumit.

Natozenie tynku renowacyjnego Baumit

Szybkie i tatwe odparowanie wody, dzieki
porowatej strukturze tynku

Obnizenie obszaru zawilgocenia

Krystalizacja soli wewnatrz poréw
niepowodujgca uszkodzenia tynku

B 0@ OB

149 m Elewacje m Renowacja zabytkow

Zachowanie zdrowego i suchego tynku oraz
estetycznie wygladajacej powtoki malarskiej



Elewacyjne materialy sztukatorskie

Materiaty sztukatorskie zalecane sg gtéwnie do wykonywania ozdobnych detali architekto-
nicznych. Zastosowanie szybkowigzgcych cementéw umozliwia obrobke w czasie zblizonym
do spoiw gipsowych, powszechnie stosowanych do prac sztukatorskich. Spoiwa gipsowe po-
winny by¢ stosowane jedynie we wnetrzach. W stanie zawilgocenia (opady deszczu, Sniegu,
wilgotne powietrze) gips pecznieje i traci wytrzymatosé, dlatego nie powinien byé stosowany
na elewacjach.

Materiaty sztukatorskie firmy Baumit podzielone sg w zaleznosci od zastosowania i sposo-
bu wykonywania. Elementy proste wykonuje sie szablonami, metoda wyciggania na stole
warsztatowym lub bezpoSrednio na Scianie, natomiast te o rysunku ztozonym wykonywane
sg w formach elastycznych. Podobnie jak w tynkach stosuje sie uktady warstwowe, materiaty
sztukatorskie z grubszym ziarnem stuzg do warstw podktadowych (rdzeni), a materiaty sztu-
katorskie z drobnym ziarnem - do wykanczania powierzchni. Stosowany jest takze materiat
jednowarstwowy do wykonywania matych elementow, ktory jest zalecany rowniez do repro-
filacji (wyostrzenia rysunku) istniejgcych elementow, ktére po oczyszczeniu i wzmocnieniu
stanowig warstwe podktadowa.

Elementy architektoniczne o rysunku ztozonym, kroksztyny, konsole, ptyciny itp. wykony-
wane sg metodg zalewania w formach elastycznych. Czas wigzania (do kilkudziesieciu mi-
nut) zalezy od ich grubosci i ksztattu. Krétki czas wigzania, dzieki cementom szybkowigza-
cym, umozliwia jednoczesne wykonanie wielu odlewow z jednej formy. Oszczedza to czas
i sSrodki finansowe na przygotowanie mniejszej liczby form.

Baumit Stuccoco Mono SM 86
Zaprawa sztukatorska

Jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do przygotowania profili prostych
za pomocg szablonu, metodg ciagniecia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji
istniejacych elementow.

B szybkowigzaca, cementowa zaprawa sztukatorska
B celewacyjna, wolna od chlorkow

B do naprawy szablonem istniejacych elementow

Baumit Stuccoco Guss SG 87

Zaprawa do odlewéow sztukatorskich

Zaprawa do wykonywania odlewéw sztukatorskich w formach.
B szybkowigzaca, cementowa zaprawa sztukatorska

B elewacyjna, wolna od chlorkow

B do wykonywania odlewdw w elastycznych formach

Baumit Stuccoco Grobzug FG 88
Zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykonywania podktadu (rdzenia) profili ciggnionych
na stole lub bezposrednio na elewacji.

B szybkowiazaca, cementowa zaprawa sztukatorska
M elewacyjna, wolna od chlorkéw

B do wykonywania szablonem warstwy podktadowe;j

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89
Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista

Zaprawa sztukatorska przeznaczona do wykanczania i wygtadzania profili ciggnionych
i detali architektonicznych.

B szybkowigzaca, cementowa zaprawa sztukatorska
B elewacyjna, wolna od chlorkdw

B do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej
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Tynki renowacyjne WTA

Szerokoporowata budowa wewnetrzna tynkéw renowacyjnych WTA stanowi wieloletni magazyn dla szkodliwych soli. Materiaty zalecane sg
gtownie na powierzchnie o zwiekszonym zawilgoceniu, obcigzone solami, ktore sa gtownym czynnikiem niszczacym warstwy malarskie i tyn-
karskie. Trwatos¢ liczona na wiele lat zalezy gtéwnie od ograniczenia dostepu wilgoci do muréw (izolacje pionowe i poziome) oraz grubosci
tynku. Minimalna zalecana grubo$é warstwy tynku to 10 mm, natomiast ukfadu tynkéw - 20 mm. Uktady warstwowe: tynk renowacyjny
podktadowy i tynk renowacyjny nawierzchniowy zapewniaja wieksza ,pojemnoSc¢”, ktora decyduje o trwatosci lepiej niz tynk renowacyjny
jednowarstwowy.

Tynki jednowarstwowe stosowane sg gtéwnie przy niskiej zawartosci soli lub tam, gdzie nie ma miejsca na zastosowanie dwoch warstw
tynku. Dotyczy to gtdwnie uzupetnien tynkéw o okreslonej grubosci (< 20 mm) lub tam, gdzie grubos¢ nowych tynkdéw ograniczaja detale
architektoniczne, kamieniarka itp. Dla prawidtowej eksploatacji tynkow renowacyjnych nalezy je wykanczac jedynie materiatami dyfuzyjnymi
(dotyczy to rowniez powtok malarskich). Dopuszczalne sg wylacznie materiaty silikatowe (np. Nanopor) lub silikonowe, zapewniajace swo-
bodna dyfuzje. Tynki renowacyjne utatwiajag wysychanie zawilgoconych muréw. Szerokoporowata budowa zwieksza powierzchnie odparowa-
nia, umozliwiajac krystalizacje szkodliwych soli. Krystalizacja soli wewnatrz (poréw) tynku renowacyjnego zapobiega zniszczeniu zewnetrz-
nych powtok dekoracyjnych, np. tynku lub farby, tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.

Baumit Sanova SP Grey
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

Drobnoziarnista zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji
zasolonych i zawilgoconych muréw, stosowana jako warstwa na-
wierzchniowa. Z efektem samonapowietrzania.

B paroprzepuszczalny

H redukuje ryzyko plam i wykwitow

B szybkie odprowadzanie wilgoci z muréw

Baumit Sanova SP Grano
# Tynk renowacyjny gruboziarnisty

Gruboziarnista, renowacyjna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do
renowacji zasolonych i zawilgoconych muréw, stosowana jako war-
stwa podkfadowa. Z efektem samonapowietrzania.

CERTYFIKay
B paroprzepuszczalny

HAREAARRR

Bl do stosowania jako tynk podktadowy

M szybkie odprowadzanie wilgoci z muréw

Baumit SanovaPor
Tynk renowacyjny podktadowy

Renowacyjny podktad tynkarski. Przeznaczony do stosowania
w przypadku koniecznosSci naktadania warstw tynku o grubosci po-
wyzej 4 cm. Z efektem samonapowietrzania.

B paroprzepuszczalny
[l do stosowania jako tynk podktadowy - wyréwnujacy

B szybkie odprowadzanie wilgoci z muréw

Baumit SanovaMonoTrass
Tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy

Jednowarstwowa, hydrofobowa, naturalnie biata, trasowo-wapienna
zaprawa tynkarska. Przeznaczona do renowacji starego budownic-
twa, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do obrébki recznej i ma-
SZynowe;j.

B paroprzepuszczalny
Bl hydrofobowy

B zapewnia magazynowanie soli

‘ﬂr Baumit SanovaPre

Obrzutka renowacyjna

Odporna na wysolenia zaprawa-obrzutka renowacyjna. Zapewnia
przyczepnoscé tynku renowacyjnego do podtoza.

CERTYFIKgy B zwieksza przyczepnos$é tynkow

Il do wilgotnych i zasolonych muréw

B tatwa w aplikacji
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Renowacja fasad

Materiaty fasadowe o zwiekszonej odpornosci na dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych uzywane sa podczas wykonywania
remontow oraz wykanczania nowych obiektow. Gtéwnym zadaniem tych produktow jest uzyskanie jednorodnej powierzchni pod malowanie.
Do uzupetnien zniszczonych tynkéw uzywane sg rézne materiaty - powierzchnie zawilgocone zaleca sie pokrywac tynkami renowacyjnymi
WTA, pozostate ,suche” powierzchnie - tynkami wapiennymi. Materiaty maja rézne spoiwa, roznej grubosci ziarna oraz to, co najwazniejsze
- r6zng chtonnos¢. Takie powierzchnie po pomalowaniu moga sie znacznie rézni¢. R6znice te moga sie nasila¢ podczas zmian temperatury,
a zwtaszcza wilgotnosci powietrza. Konieczne jest scalenie r6znych materiatéw o odmiennych wtasciwosciach. Pokrycie ich specjalistycznymi
szpachlami fasadowymi, wewnetrznie zbrojonymi, ujednolica fakture, chtonno$¢ podtoza. Szpachle moga by¢ dodatkowo zbrojone siatkami
uzywanymi do systemoéw ocieplen. Uzycie szpachli przySpiesza wykonanie remontu elewacji i wzmacnia stare, pozostawione tynki zdecydo-
wanie lepiej niz najlepsze gruntowanie. Starym fasadom przywraca sie wyglad nowych elewacji.

Baumit multiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biata

Uniwersalna, zbrojona wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-
znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczeg6lnie polecana przy renowacji
elewacji, rowniez do zatapiania siatki zbrojeniowe;j.

B odporna na warunki atmosferyczne

Wapienne materialy do renowacji zabytkow

Podczas renowacji zabytkow powstatych przed potowag XIX wie-
Ku nie spotyka sie cementu jako spoiwa. Zaprawy do murowania
i tynkowania byly gtéwnie wapienne lub z dodatkami. Cement
stosowany na szerokg skale, po odbudowie zniszczeh wojennych,
w wielu obiektach przyspieszyt ich degradacje. Okazat sie zbyt
mocny, co doprowadzito do catkowitej destrukcji materiatéw typu
cegla lub piaskowiec, wystepujgcych w wielu obiektach. Dlatego
technologicznie i historycznie, dla zachowania substancji zabytko-
wych, wskazane jest uzycie zapraw wapiennych, opartych o wapna
romanskie z historycznym rodowodem. Oferowane tynki wapienne
wewnetrzne majg mniejsze ziarno, co pozwala wykanczaé wnetrza
zgodnie z obecnymi wymogami. Tynki zewnetrzne majg zdecydowa-
nie wieksze grubosci kruszyw, co umozliwia uzyskanie faktur histo-
rycznych tynkéw. Nie ma przeciwwskazan do stosowania tynkéw ze-
wnetrznych we wnetrzach, ktére wymagaja rustykalnych (surowych)
faktur, taczonych czesto z drewnem lub kamieniem. Przy wiasnej
inwencji mozna je dowolnie ksztattowaé i fakturowaé w dtuzszym,
niz we wspotczesnych tynkach, czasie wigzania. W ostatnich latach,
wraz ze wzrostem Swiadomosci ekologicznej, stosowane sg z powo-
dzeniem w nowo budowanych obiektach.

Bl nhydrofobowa
Baumit Klima RK 39
Tynk wapienny zewnetrzny

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk
podkifadowy i nawierzchniowy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Polecana na nowe i stare,
ostabione uptywem czasu mury oraz do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci.

B paroprzepuszczalna

Baumit LL 66 Plus
Tynk wapienno-cementowy

B na wszystkie podtoza murarskie

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tyn- B dyfuzyjny
kow wapienno-cementowych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Do aplikacji maszynowej
(agregatem tynkarskim). Polecana rowniez do pomieszczen o duzej wilgotnosci (jako tynk
podkfadowy i wierzchni, czysto mineralny, o zwiekszonej porowatosci).

[l idealny do pomieszczen o zwiekszonym zawilgoceniu

Baumit Klima RK 38
Tynk wapienny wewnetrzny

Wysokohydrauliczna, wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do stosowania jako tynk
podkfadowy i wierzchni wewnatrz budynkéw. Polecana na nowe i stare, ostabione uptywem
czasu mury oraz do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Bl na Sciany wewnetrzne i zewnetrzne
B do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

B przeznaczony pod malowanie i oktadziny ceramiczne

B na wszystkie podtoza
B dyfuzyjny

Baumit HaftMortel HM 50 B idealny do pomieszczen o zwiekszonym zawilgoceniu
Zaprawa przyczepna szara

Baumit multiFine RK 70 N
Szpachla wapienna

Wysokohydrauliczna szpachla wapienna. Charakteryzuje sie bardzo drobnym uziarnieniem,
a w efekcie idealnie gtadka powierzchnig. Przeznaczona do stosowania wewnatrz i na ze-
wnatrz budynkéw. Mozliwe zatapianie siatki zbrojeniowej. Polecana do renowacji tynkéw
wapiennych i scalania elewacji. Grubosé warstwy: 2-3 mm.

Uniwersalna, zbrojona wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze szarym. Przeznaczona
do zatapiania siatki zbrojeniowej, jak i do warstw kontaktowych, zwiekszajgcych czepnosc
na trudnych podtozach, np. betonie.

B odporna na warunki atmosferyczne

Bl nhydrofobowa

Bl tatwa w obrébce
B hydrofobowa

M o dobrej przyczepnosci

B pokrywa rysy
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Konstrukcje stupowo-ryglowe

Rodzaj muru, ktérego drewniane elementy petnig funkcje konstruk-
cyjne, a wypetnienie pél stanowi cegta lub polepa na drewnianych
rusztach - remont takich obiektow najczesciej polega na wymianie
czesci belek drewnianych, ktére utracity wtasciwosci konstrukceyjne.

Utrata wiasciwosci konstrukcyjnych moze by¢ spowodowana od-
dziatywaniem wilgoci powodujacej zgnilizne lub rozwéj grzybow, co
dotyczy gtéwnie dolnych elementéw stykajacych sie z gruntem. Ta-
kie zniszczenia widoczne gotym okiem sg tatwe do zdiagnozowania.
Te niewidoczne, ktére powodowane sg oddziatywaniem szkodnikéw
zerujacych w drewnie (spuszczel, kotatek) sa bardzo niebezpieczne.
Ich obecno$é mozna stwierdzi¢ po otworach w drewnie i resztkach
zerowania (pyt drewniany). Najczesciej jednak obecnos¢ szkodni-
- kow obniza wytrzymatos¢ belek i nastepuje katastrofa budowlana.

Hlﬁ'j e Dlatego najwazniejsze przed przystapieniem do remontu jest okre- Oczyszczona z wypetnieri drewniana konstrukcja
w L ﬂﬁ'iﬁi Slenie stanu belek i ich wlasciwosci konstrukcyjnych. muru szachulcowego_
LT

P O

Remonty takich obiektow zaczyna sie od gory do dotu, pdzniejsze,
nowe wypetnienie takze wykonuje sie od gory do dotu. Najpierw usu-
wa sie wypetnienie pol celem obnizenia ciezaru. Wszelkie zniszczo-
ne belki o obnizonych wiasciwosciach konstrukcyjnych czy sladéw
zerowania owadow nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem wymia-
réw. Zachowane i nowe drewno nalezy doktadnie oczyscié, zdezynfe-
kowac i zabezpieczy¢ przed ogniem i zerowaniem owadow. Dopiero
wtedy, po wykonaniu trojkatnych listew, mniej wiecej po srodku be-
lek, oklejeniu taSmami ochronnymi oraz zaszalowaniu z jednej stro-
ny pél, mozna wypetniaé specjalnym materiatem Baumit multiFill
LTM 81. Materiat jest szybkowiazacy, wypetniajgcy doktadnie prze-
strzen miedzy belkami. Po catkowitym wypetnieniu na wysoko$¢
(grubosc) belki i po zwigzaniu wymagane jest ,zrabotowanie”
specjalnym narzedziem, celem otwarcia porowatosci (zwiekszenia
przyczepnosci) dla warstwy wykanczajacej. Swojg budowg Baumit multiFill LTM 81 przypomina pumeks - nie utrzymuje wilgoci, jest lek-
ki, catkowicie niepalny, o doskonatych parametrach cieptochronnych. Wykonczenie szpachla fasadowa, wewnetrznie zbrojong - Baumit
multiContact MC 55 W - zabezpiecza porowata powierzchnie wypetnienia przed wnikaniem wody opadowej. Materiat wypetnienia, nie-
zwigzany z konstrukcjg drewniana, pracuje niezaleznie od drewna, nie wystepuje zatem niebezpieczenstwo powstania spekan, natomiast
tréjkatna listwa uszczelnia i zabezpiecza przed wypadaniem. Baumit multiFill LTM 81 ze wzgledu na szybkie wigzanie, lekkoS¢ i doskonate
parametry termiczne z powodzeniem stosowany jest do wypetnien duzych ubytkéw, bruzd instalacyjnych itp.

Wypetnienie pél materiatem Baumit multiFill
LTM 81, ,zrabotowana” powierzchnia gotowa do
wykonczenia szpachlg Baumit MC 55 W.

Baumit multiFill LTM 81 (LeichttonMortel LTV 81)
Zaprawa do konstrukcji szkieletowych

Szybkowigzaca, izolujgca termicznie i akustycznie zaprawa ilasta na specjalnym cemencie
(bez chlorkéw). Charakteryzuje sie wysokg stabilnoscig przy duzych grubosciach, pozwala
réwniez na wypetnianie pustek, szachtow w murze. Przeznaczona do renowacji konstrukcji
szkieletowych (szachulcowych). Do aplikacji recznej i mechanicznej.

M szybkowiazaca
B wiasciwosci izolacyjne i akustyczne

B do duzych ubytkéw i szczelin Konstrukcja szachulcowa podczas wypetnienia
pdl materiatem Baumit multiFill LTM 81, widoczne
jednostronne szalowanie, ptyta OSB, trojkatne li-
stwy wewnatrz belek oraz zabezpieczenie drewna

Baumit multiContact MC 55 W przed zabrudzeniem zaprawa.

Zaprawa przyczepna biata

Uniwersalna, zbrojona wewnetrznie szpachla kontaktowa w kolorze naturalnej bieli. Prze-
znaczona do scalania elewacji przed malowaniem. Szczeg6lnie polecana przy renowacji
elewacji, rowniez do zatapiania siatki zbrojeniowej

B odporna na warunki atmosferyczne

B hydrofobowa

B paroprzepuszczalna

Budynek po renowacji. Obiekt wygrat konkurs
Baumit Fasada Roku w kategorii Budynek po re-
nowacji.
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Tynki gliniane

To najstarsze ze znanych tynkow, ktére majg najlepsze wtasciwosci i niebagatelny wptyw
na klimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Zapomniane przez lata wtasciwosci gliny, uwa-
zanej za materiat gorszej kategorii w stosunku do cementu, w ostatnich latach na nowo
sg odkrywane. Glina jest jedynym spoiwem, ktére nie ma zamknietego czasu wigzania,
tak jak np. gips, wapno czy cement. Po latach zmoczona wodg wraca w stan plastyczny.
Ta cecha powoduje, Zze obecnie uzywana jest jedynie do tynkow wewnetrznych. Zdolnosci
pochtaniania wilgoci (wbudowywania w struktury wewnetrzne) umozliwiaja regulacje kli-
matu, zwtaszcza wilgotnosci w pomieszczeniach. Jest to niespotykana cecha wsréd innych
tynkéw. Zdrowotne wtasciwosci gliny powoduja, ze to najstarsze spoiwo odkrywane jest na
nowo i znajduje zastosowanie takze w nowym budownictwie, rowniez ekologicznym.

Produkty dostepne na indywidualne zaméwienie:

Baumit VitonHaft

Podktad kontaktowy do tynkow glinianych

Podktad zwiekszajacy przyczepnosé tynkéw z gliny. Mozliwa obrébka maszynowa.
B wielkos¢ ziarna: 0-1,2 mm

M zuzycie: ok. 1,1 kg/m2/1 mm

B worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonGrob

Tynk gliniany gruboziarnisty

Tynk podktadowy i wyréwnujgcy podioze w systemie tynkéw z gliny. Mozliwa obrobka ma-
szynowa.

B wielko$¢ ziarna: 0-3 mm
M zuzycie: ok. 17 kg/m2/10 mm
B worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFein
Tynk gliniany drobnoziarnisty

Nawierzchniowy tynk z gliny umozliwiajgcy uzyskanie drobnej struktury. Mozliwa obrébka
maszynowa.

B wielko$¢ ziarna: 0-1,2 mm
B zuzycie: ok. 17 kg/m2/10 mm
B worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg

Baumit VitonFestiger
Wzmacniacz tynkow glinianych

Wodny srodek do wzmacniania i gruntowania, w szczeg6lnosci dla tynkéw z gliny. Na bazie
szkta wodnego potasowego. Nie zawiera rozpuszczalnikow, stuzy do wzmacniania tynkéw
z gliny lub innych ptaszczacych sie podiozy mineralnych. Srodek zapobiega kredowaniu
i osypywaniu sie tynku oraz zwieksza jego odpornos¢ na Scieranie. Wzmocnienie zapewnia
krzemianowanie (powstawanie mostkow krzemowych taczacych tynk z podtozem), bez obni-
7ania przepuszczalnosci pary wodnej. Srodek nie tworzy naskérka.

B zuzycie: ok. 60 g koncentratu na 1 m2

B wydajnoSc¢: ok. 165 m2/kanister
(po rozcienczeniu - 1 czeS¢ Srodka : 2 czesci wody)

B pojemnik (kanister) 10 kg; 45 kanistrow/pal. = 450 kg
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Zaprawy do fugowania murow licowych

Fuga w murach licowych (bez tynkéw) decyduje o trwatosci catej konstrukcji. Trwata ele-
wacja to szczelna elewacja, ograniczajgca dostep wody do konstrukcji muru. Stare mury
wykonywane byty z cegly lub kamienia, czyli materiatow zdecydowanie trwalszych niz obec-
nie. Jednak i one przez kilkadziesiat lat lub wiekdw ulegly degradacji. Najwazniejszym czyn-
nikiem niszczacym bezposSrednio lub posrednio jest woda w r6znych postaciach (deszcz,
Snieg lub mgta). Trwato§¢ muru zalezy w szczegbinosci od szczelnosci tynkdw w wiekszosci
konstrukcji tynkowanych lub fug w murach licowych. Nawet niewielka nieszczelno$é tynku
czy fugi otwiera droge wodzie, ktéra migruje w gtab muréw. Poza chemicznym wyptukiwa-
niem spoiwa, w okresie zimowym dochodzi do groznych mechanicznych szkéd mrozowych.
Woda zamarza, przechodzi ze stanu wodnego w staty - 16d zwieksza objetos¢ i mecha-
nicznie rozsadza materiat budowlany od srodka. Takie cykle powodujg zwiekszenie zakresu
zniszczen, do catkowitej destrukcji materiatu wigcznie. Utrata wtasciwosci konstrukceyjnych
materiatu w skrajnych przypadkach moze grozi¢ katastrofg budowlang. Dlatego fugowanie
muréw licowych, celem zapewnienia ich szczelnosci, ma ogromne znaczenie. Zaleca sie wy-
mienia¢ fugi na catych powierzchniach, gdyz jedynie taki zabieg zapewnia trwato$¢ catego
muru w dtuzszym czasie. Chodzi tu o stan techniczny pozostawionych fug, ale réwniez ich
wyglad wzgledem nowych uzupetnien.

Baumit FugenMortel FM 97
Zaprawa do fugowania muru licowego

B do fugowania muréw licowych

B wodoszczelna i dyfuzyjna

B odporna na wptywy atmosferyczne i mroz
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Barwiona w masie zaprawa. Przeznaczona do fugowania murow licowych nowych i remonto-
wanych za pomoca kielni-fugownicy, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
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Materialy trasowe do wykonywania zapraw przy renowaciji zabytkow

Wiasciwosci trasu jako spoiwa znane sg od czaséw starozytnego Rzymu. Obecnie stosowany jest on gtéwnie jako dodatek modyfikujacy fa-
brycznie przygotowywane zaprawy. Materiat szczegblnie polecany przez konserwatoréw zabytkow. Proponowane wapno i cement z trasem sa
spoiwami rekomendowanymi dla Wykonawcéw, ktérzy samodzielnie przygotowujg zaprawy, stosowane gtownie przy konserwacji zabytkow.
Otrzymane zaprawy lub tynki, w zaleznosSci od proporcji, mogg znacznie r6znic sie od tych fabrycznie przygotowanych. Odpowiedzialnosc¢ za
otrzymany materiat i jego parametry spoczywa na Wykonawcy. Materiaty zalecane sa gtéwnie dla profesjonalistow.

Baumit TrassitPlus
Hydrauliczne wapno trasowe

Wysokohydrauliczne spoiwo trasowo-wapienne. Przeznaczone do samodzielnego wykony-
wania zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji zabytkéw wg hi-
storycznych receptur.

B dobra wytrzymatosé
B tatwosc obrobki - plastycznosé

B redukcja wykwitow

Baumit TrassZement
Cement portlandzki wysokiej klasy z trasem

Wysokiej klasy cement portlandzki z trasem. Jako spoiwo przeznaczone do samodzielnego
wykonywania betonow, zapraw tynkarskich i murarskich stosowanych podczas konserwacji
zabytkow wg historycznych receptur.

M dobra wytrzymatos¢
B redukcja wykwitow

B przediuzony czas wykorzystania

Propozycje mieszania zapraw trasowych (objetoSciowo).

Obrzutka
Tynk grUbOZIarnISty Tynk drObHOZIarnISty

Szacowana
klasa zaprawy

TrassitPlus
TrassZement
Wapno

Piasek 0-1 mm

Piasek 0-4 mm

Wariant 1

csli csi
Wariant 2 Wariant 1 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 1 Wariant 2
1 - - 1 - °
- 1 1 - 1 -
- = 2 = 2 -
- - - - 7 3
4 2 7 4 - -
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Produkty specjalne

W zaleznoSci od wiasciwosci stuzg one do wzmacniania podtoza bgdz zabezpieczania przed wnikaniem wody. Niektore wigzg sole w zwigzki
nierozpuszczalne, dezynfekuja i zabezpieczajg powierzchnie przed porazeniem mchami i algami. Proponujemy takze izolacje przeciwwilgo-
ciowe, mineralne o wiasciwosSciach renowacyjnych, zalecane zwtaszcza na starych, zawilgoconych murach oraz bitumiczne, dwukomponen-

towe.

Baumit MultiPrimer
Grunt gleboko penetrujacy

Gotowy do uzycia, paroprzepuszczalny podktad gruntujacy do wzmacniania powierzchni mi-
neralnych lub organicznych.

Bl uniwersalny, na mineralne i organiczne podtoza
Il gteboko penetruje i wzmacnia powierzchnie

Il gotowy do uzycia lub do rozcienczania woda

Baumit SanovaPrimer

Wzmacniacz tynku

Preparat silikatowy (szkto wodne potasowe) do wzmacniania tynkéw mineralnych.
B na mineralne podtoza, wysokoparoprzepuszczalny

B wzmacnia powierzchnie tworzac mostki krzemowe

Bl gotowy do uzycia roztwér na bazie szkta wodnego

Baumit FungoFluid
Preparat do usuwania glonow i grzybow

Gotowy do uzycia preparat grzybo- i glonobdjczy. Przeznaczony do konserwacji i ochrony
powierzchni muréw, tynkéw, elewacji budynkéw, w tym systemow ocieplen itp.

B odporny na warunki atmosferyczne
B paroprzepuszczalny

Bl niepalny

Baumit SanovaBar
Tynk renowacyjny uszczelniajacy

Odporny na wysolenia, renowacyjny tynk uszczelniajacy. Przeznaczony do uszczelniania
podziemnych czesci budowli.

M silnie hydrofobowany
B mineralny

B efektywne dziatanie uszczelniajace

Baumit BituFix 2K
Klej bitumiczny 2K

Dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy, klej bitumiczny z dodatkiem polistyrenu. Prze-
znaczony do mocowania ptyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentéw oraz do wy-
konywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnieh przeciwwilgociowych podziem-
nych czesci budynkow.

B «Klej bitumiczny i grubowarstwowa izolacja
[l do wykonywania izolacji pionowej i poziomej

B do wewnatrz i na zewnatrz
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Ksztattuj elewacje zgodnie z wtasna wizja

W pracy Architekta niezwykle wazna jest umiejetnos¢ taczenia nieszablonowo stworzonej
bryly i rownie oryginalnego wykonczenia budynku. Aby podkresli¢ indywidualny charakter
obiektu, waznym krokiem jest wybor odpowiednich struktur, koloru oraz ich kreatywne
wykorzystanie. Szeroka gama zastosowan tynkéw elewacyjnych Baumit umozliwia sperso-
nalizowane podejScie do projektow elewacji. Jednoczesnie uniwersalnosé zastosowania
na starych, jak i nowych powierzchniach zapewnia elastycznos¢ uzycia i dopasowanie do
gustéw nawet najbardziej wymagajacych Inwestoréw. Uzyskanie kreatywnych struktur na
elewacji nigdy nie byto tatwiejsze. Wiemy, ze projektowanie jest sztuka, dlatego proponu-
jemy innowacyjny produkt, ktéry pomoze zrealizowa¢ nawet najbardziej Smiata koncepcje
architektoniczna.

161 m Elewacje m Struktury kreatywne



Efekt betonu architektonicznego Efekt betonu

Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Vario, Creativliop Pearl Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, Lasur




Imitacja ptyt HPL

Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Silk, Lasur

Efekt rdzy
Zastosowane produkty Baumit:

CreativTop Pearl, Metalic

s e R




Imitacja ptyty HPL Efekt cegly

Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, CreativTop Pearl, Lasur Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, PuraColor, PremiumFuge
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Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine, CreativTop Silk,

StarContact White, Metallic, MosaikSuperfine

Efekt ryfli
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Efekt deski debowej




Efekt blachy ocynkowanej

Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, GranoporColor, Metallic
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Efekt betonu
Zastosowane produkty Baumit:
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CreativTop Trend, CreativTop Pearl, Finish
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Efekt siatki cieto-ciagnionej Efekt blachy szczotkowanej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, CreativTop Fine Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, GranoporColor, Metallic




Efekt postarzanej blachy Technika ryflowania
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Pearl, Lasur, Metallic. Zastosowane produkty Baumit: CreativTop, CreativTop Fine
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Efekt cegly formowanej
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Fine
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Efekt gtadki metaliczny
Zastosowane produkty Baumit: CreativTop Silk, Metallic
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System Baumit lonit

Nowy wymiar zdrowego zycia

Baumit lonit to jedyny system powtok Sciennych, ktory aktywnie reguluje poziom wilgotnosci
i zwieksza zawartoS¢ zdrowych jonéw w powietrzu wewnatrz pomieszczenia.

Obecnie prawie 90% naszego czasu spedzamy w zamknietych wnetrzach. Codziennie
wdychamy az 11.500 litréw powietrza. Jego jakoS¢, szczegdlinie w pomieszczeniach zamk-
nietych, ma ogromny wptyw na nasze zdrowie i samopoczucie. Zalezy ona od r6znych czyn-
nikéw, takich jak temperatura, wilgotnos¢, zapach, zawartos¢ pytkéw i drobnego kurzu, ale
takze od poziomu jego jonizacji.

Jony to naturalny skfadnik powietrza. Pewna ich ilos¢ zawsze sie w nim znajduje.
W niektorych miejscach w przyrodzie (np. przy wodospadach) zawarto$¢ jonéw w powietrzu
jest bardzo wysoka - powietrze wydaje sie nam wtedy bardzo Swieze i czyste.

W miastach poziom jonow jest znacznie nizszy ze wzgledu na zanieczyszczenia. ZawartosSé
jondw ujemnych w powietrzu to dobry wskaznik jego jakosci.

Towarzystwo Frauenhofera zbadato wptyw produktow Baumit lonit na poziom jonizacji
powietrza w pomieszczeniu. Badanie wykazato, ze system lonit znaczaco zwieksza liczbe
jondw ujemnych, poprawiajac dzieki temu jako$é powietrza.

zdrowszy klimat pomieszczen
wiecej korzystnych jonow w powietrzu

mniej pytkdw, drobnego kurzu i aerozoli w pomieszczeniach

181 m Wnetrza m Baumit lonit




Funkcja Baumit lonit: rownowazenie wilgotnosci
i wiecej korzystnych jonéw w powietrzu

System Baumit lonit sktada sie z dwoch produktéw: regulujgcej wil-
gotnos¢ gtadzi Baumit lonitFino lub Baumit lonitFinish i zwieksza-
jacej ilos¢ jonéw ujemnych w powietrzu farby wewnetrznej Baumit
lonitColor.

System Baumit lonit sprawdzi sie doskonale na takich podto-
zach, jak ptyty gipsowo-kartonowe, beton czy mineralne tynki
wewnetrzne.

Naturalne masy szpachlowe Baumit lonitFino i Baumit lonitFinish
pomagaja regulowac wilgotnos¢é powietrza, utrzymujac jg na odpo-
wiednim poziomie. W takich warunkach farba mineralna lonitColor
moze w optymalny sposob zwiekszac ilo§¢ jonow w powietrzu.

60% mniej aerozoli

Pomieszczenia zamkniete stanowig dla nas szczegdlne wyzwanie,
jesli chodzi o zdrowe powietrze. Wynika to czesciowo z faktu, ze
Z czasem zawiera ono coraz wiecej aerozoli, ktére wydychamy
i ponownie wdychamy. Sa one potencjalnymi nosicielami wirusow
i bakterii, ale wtasnie tu do gry wkracza farba Baumit lonitColor.
Przeprowadzone w roku 2021 badania poréwnawcze dowiodty, ze
lonitColor nie tylko wiaze drobny kurz i pytki, ale réwniez redukuje
stezenie aerozoli. Wyniki pokazaty, ze innowacyjna farba redukuje
iloS¢ aerozoli we wnetrzu nawet o 60% w ciggu zaledwie 90 minut.

Z mysla o alergikach

Reakcje alergiczne, takie jak podraznienie nosa, kichanie, swe-
dzenie, dusznosci lub kaszel mogg by¢é spowodowane przez pytki
lub drobny kurz. Zwtaszcza w pomieszczeniach zamknigtych ste-
zenie tych czgsteczek moze byc wysokie. Istnieje jednak naturalna
forma oczyszczania powietrza we wnetrzach. Badania naukowe
dowiodty, ze w pomieszczeniu pomalowanym farbg Baumit
lonitColor stezenie pytkow zmniejszato sie szybciej. Juz po 30
minutach ponad 90% opadto na podtoge. W pomieszczeniu porow-
nawczym, ktére zostato pomalowane zwyktg farbg, potowa pytkéw
nadal znajdowata sie w powietrzu.

- najbardziej rozpoznawalne Swia-
dectwo na polskim rynku potwierdzajace,
Ze dany wyrob jest zgodny z obecnymi norma-
mi w dziedzinie bezpieczenstwa. Jest nadawany
przez Panstwowy Zaktad Higieny (NIZP-PZH)
po uprzednim zweryfikowaniu produktu pod
wzgledem m.in. jakosci, sktadu chemicznego
Czy zamierzonego zastosowania.

Wsparcie uktadu odpornosciowego

Naukowcy zbadali wptyw na nasze zdrowie powietrza nasyconego
jonami i doszli do wniosku, ze zwigkszenie ich stezenia w powietrzu
wspomaga uktad odpornosciowy w walce z patogenami. Badania
przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki we Freiburgu wykazaty,
ze oddychanie powietrzem nasyconym jonami, dzieki dziataniu farby
Baumit lonitColor, prowadzi do wysokiego stopnia ,,aktywacji” genow,
ktore odgrywajq istotng role w obronie przed infekcjami wirusowymi.

Poprawa koncentracji i regeneracji

Dzieki mineralnej farbie wewnetrznej udato sie stworzy¢ podobna
jakos¢ powietrza w pomieszczeniach, jaka znaliSmy do tej pory
tylko z naturalnego otoczenia - poniewaz zwieksza ona stezenie
jonoéw. Odprezenie i zdolnoS¢ koncentracji przychodza dzieki niej
naturalnie. Ten pozytywny wynik zostat potwierdzony zaréwno przez
niemiecki Instytut Fraunhofera ds. fizyki budowli, jak i przez Uniwer-
sytet Medyczny w Wiedniu.

Baumit lonit aktywnie wspiera dobre samopoczucie

Prawie co trzecie dziecko lub dorosty cierpig z powodu alergii.
Reakcje alergiczne, takie jak podraznienia Sluzéwki nosa, kichanie,
swedzenie, dusznosci i kaszel mogg by¢ wywotywane przez pytki.

W badaniu przeprowadzonym przez Towarzystwo Frauenhofera do
dwéch pomieszczen testowych wprowadzono duzg iloSé pytkéw
brzozy. Zmierzono, ze poziom pytkbw w powietrzu spadat szybciej
w pokoju pomalowanym farbg lonitColor. Po 30 minutach ponad
98% pytkow opadto na podtoge. Za to w pomieszczeniu pomalowa-
nym zwykta farbg w powietrzu nadal unosita sie ich potowa. Produkty
Baumit lonit oczyszczajg powietrze i dbaja o dobre samopoczucie
w pomieszczeniach.

Aktywna poprawa jakosci powietrza

Powtoki Baumit lonit zapewniaja piekng i funkcjonalng powierzch-
nie, ktéra sprawdzi sie w wielu réznych sytuacjach. Nie zawieraja
szkodliwych substancji i majg pozytywny wptyw na samopoczucie,
a dzieki temu na zdrowie.
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Farba Baumit lonitColor .=

dostepna jest A
w 66 przyjemnych Vi
i odprezajacych
= kolorach! =i
— r i

Baumit lonitColor

Mineralna farba wewnetrzna poprawiajaca jakos¢ powietrza

Wysokiej jakosci, mineralna farba wewnetrzna do Scian i sufitow. Dostepna w 66 odcieniach
koloréw lonit. Do aplikacji recznej watkiem lub pedzlem oraz do mechanicznego natrysku
Airless. Bardzo dobrze kryjaca, wysokoparoprzepuszczalna, bez konserwantow. Aktywnie
poprawia jakoS¢ powietrza w pomieszczeniu poprzez wytwarzanie naturalnych jonéw.

B wiecej zdrowych jondw w powietrzu
W lepszy odpoczynek i regeneracja

B mniej pytkéw, drobnego kurzu i aerozoli

Baumit lonitFinish

Gotowa masa szpachlowa regulujaca wilgotnosé

Gotowa do uzycia, aktywnie regulujgca wilgotno$¢ w pomieszczeniach, biata masa szpachlo-
wa. Przeznaczona do wypetniania spoin i szpachlowania na gtadko powierzchni wewnatrz
budynkéw. Zastosowanie w klasie jakosci Q1 - Q4. Do aplikacji mechanicznej Airless lub
recznej. Do nowych i remontowanych budynkéw, na podtozach ptyt gipsowo-kartonowych,
tynkdw i betonu. Polecana do stosowania w potgczeniu z lonitColor.

B poprawia klimat w pomieszczeniach
W idealna w systemie z farba lonitColor

W perfekcyjnie gtadka powierzchnia

Baumit lonitFino

Mineralna masa do szpachlowania powierzchni oraz wypeiniania i taczenia spoin,
wewnatrz pomieszczen

Aktywnie regulujgca wilgotnos¢ w pomieszczeniach biata masa szpachlowa w postaci su-
chej mieszanki do rozrobienia z woda. Przeznaczona do wypetniania spoin i szpachlowania
na gtadko powierzchni wewnatrz budynkdéw. Zastosowanie w klasie jakosci Q1 - Q4. Do apli-
kacji recznej w nowych i remontowanych budynkach, na podtozach ptyt gipsowo-kartono-
wych, tynkach i betonie. Polecana do stosowania w potgczeniu z lonitColor.

W poprawia klimat w pomieszczeniu

W idealna w systemie z farba lonitColor

MW doskonale gltadka powierzchnia
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lonitFinish i lonitFino reguluja wilgotno$é Farba lonitColor zwieksza ilo$¢ natural- ®
powietrza w pomieszczeniu. Pochtaniajg nych jonéw w powietrzu. Proces ten prze-
pare wodna, gdy wilgotno$¢ jest wysoka biega najefektywniej, kiedy wilgotno$é
i uwalniaja ja, kiedy powietrze jest suche. powietrza wynosi od 40% do 60%.
BAUMIT IONIT COLOR -
66 ODPREZAJACYCH KOLOROW
0010 Whitney 0018 Bianca

0056 Flora 0186 Kim 0286 Alice 0356 Lea 0406 Romy 0416 Olivia 0566 Selina 0596 Victoria Syste my Ba u m it KI i m a

0057 Jana 0187 Grace 0287 Ina 0357 Mia 0407 Marie 0417 Ria 0567 Nadine 0597 Yuna
Baumit Klima to kompletna gama ,oddychajgcych” produktéw, ktérych zastosowanie we
0058 Denise 0188 Fiona 0288 Ivy 0358 Emma 0408 Naomi 0418 Nina 0568 Tessa 0598 Xenia wnetrzach pozytywnie wptywa na takie parametry, jak wilgotnoS¢ powietrza czy obecnosé
mikroorganizméw chorobotworczych. Produkty te regulujg klimat wewnatrz budynku catko-
wicie niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. DbatoS¢ o te aspekty jest szczegblnie wazna
w przypadku wrazliwych organizméw, czyli dzieci i 0os6b starszych, ale réwniez wszystkich
) : . » : tych, ktérzy majg ostabiony uktad odpornosSciowy, cierpig z powodu choréb drég oddecho-
0059 Diana 0189 Elisa 0289 Amy 0359 Lucy 0409 Sophie 0419 Sarah 0569 Vivien 0599 Tina wych, astmy czy alergii i schorzen skérnych. Materiaty na bazie wapna to sprawdzone roz-
wigzanie znane juz od czaséw starozytnych. Jego wptyw na mikroklimat zostat potwierdzony
réwniez wieloma wspétczesnymi badaniami, miedzy innymi trwajacymi dwa lata testami
przeprowadzonymi w parku badawczym Baumit Viva.
0706 Killian 0776 Ennio 0786 Flynn 0866 Jasper 0936 Maxim 0976 Milan 1036 0din 1066 Vito B B .
Glowne zalety produktow Baumit Klima:
M wytwarzane na bazie spoiwa wapiennego
H majg wysoka zdolnosé do przepuszczania i akumulacji pary wodnej,
0707 Benno 0777 Darius 0787 Hugo 0867 Andre 0937 Lio 0977 Navid 1037 Marco 1067 Toni dzieki czemu reguluja poziom wilgotnosci w pomieszczeniach
B posiadaja wysoki wspbtczynnik pH > 12, co praktycznie wyklucza ryzyko
rozwoju grzybow - plesni
0708 Adam 0778 Elliah 0788 Keno 0868 Levin 0938 Norman 0978 Vincent 1038 Rafael 1068 Nico B nie tadujg sie elektrostatycznie oraz nie przyciagaja zanieczyszczen,
utatwiajgc utrzymanie pomieszczen w czystosci
B majg bardzo dobre wiasciwosci robocze, pozwalajgc na sprawne
i szybkie wykonanie prac
0709 Aron 0779 Klaas 0789 Juri 0869 Carlos 0939 Oskar 0979 Noah 1039 Sam 1069 Tom

Przedstawiona powyzej kolorystyka jest wytacznie pogladowa. Podstawe zaméwienia stanowi wzornik koloréw Baumit lonit.
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Baumit KlimaWhite
Tynk regulujacy klimat pomieszczen

Naturalnie biaty, regulujacy klimat pomieszczenia, oddychajacy poprzez specjalng budowe
mikroporéw tynk wewnetrzny. Pozwala szybko pobierac¢ i oddawac wilgo¢ powietrza opty-
malnie regulujac jej ilos¢ w pomieszczeniu, co powoduje utrzymanie komfortowego i zdro-
wego mikroklimatu. Odporny na rozwéj grzybow - plesni. Przeznaczony do stosowania jako
jednowarstwowy tynk zacierany lub tynk podktadowy (pod szpachle lub gtadz wapienna).
Do aplikacji recznej i maszynowej.

B reguluje wilgotnosé i poprawia mikroklimat w pomieszczeniu
B naturalnie biaty, przeznaczony na nowe i remontowane podtfoza

B nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybow - plesni

Baumit KlimaFino
Gladz wapienna

Naturalnie biata, oddychajaca poprzez wysoka dyfuzje pary wodnej, mineralna mieszanka
na bazie wapna. Charakteryzuje sie wysoka zawartoScig wapna, ktére w efekcie zapewnia
komfortowy i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu. Odporna na rozwéj grzybow - plesni. Prze-
znaczona do wygtadzania powierzchni Scian i sufitow na tynkach wapiennych, cementowo-
-wapiennych i betonie wewnatrz budynkéw. Do aplikacji recznej i maszynowej.

W poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, wysokoparoprzepuszczalna
B wysokiej jakosci gtadka powierzchnia

B nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybow - plesni

Baumit KlimaFinish
Gotowa, wapienna gtadz szpachlowa

Gotowa do uzycia, naturalnie biata, wapienna masa szpachlowa o konsystencji pasty. Two-
rzy wysokiej jakosci gladkie powierzchnie na tynkach wapiennych i cementowych oraz beto-
nie. Przeznaczona do stosowania wewnetrznego, obrobki recznej i maszynowe;j.

W poprawia mikroklimat w pomieszczeniu, wysokoparoprzepuszczalna

B wysokiej jakosci gtadka powierzchnia

B nie zawiera szkodliwych substancji, hamuje powstawanie grzybéw - plesni

186 m Wnetrza m Baumit Klima

Baumit KlimaColor

- Silikatowa farba wewnetrzna
f,

i Paroprzepuszczalna, jednosktadnikowa farba krzemianowa o bardzo dobrej sile krycia.

W F"‘ ‘/ Praktycznie bezzapachowa, bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalnikéw i Srodkéw konser-

3 ‘;:u;‘ff, ‘t wujacych. Gotowa do naktadania recznie (watkiem lub pedzlem) i maszynowo poprzez na-
- P, trysk w technologii Airless. Dostepna wytgcznie w kolorze biatym Life 0019 lub odcieniach

wg wzornika Baumit Life (wytacznie kolory z koncéwka 5-9).

®
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B wysoka paroprzepuszczalnosé i regulacja wilgoci
B bezemisyjna i pozbawiona rozpuszczalnikow
W bardzo dobra sita krycia

System Baumit Klima z powierzchnia zacierang (delikatna faktura)

T

Baumit KlimaWhite

Baumit KlimaColor

H Baumit KlimaWhite zapewnia wtasciwg regulacje klimatu we wnetrzach
B delikatna tekstura nadaje pomieszczeniom ciekawego i wyjgtkowego charakteru

W farba Baumit KlimaColor pozwala na kreowanie finalnego efektu dopasowanego do danego wnetrza

System Baumit Klima o gladkiej powierzchni

i
Il

iy

Baumit KlimaWhite

Baumit KlimaFinish lub
Baumit KlimaFino

Baumit KlimaColor

H Baumit KlimaWhite zapewnia wtasciwg regulacje klimatu we wnetrzach
B gladz Baumit KlimaFinish lub Baumit KlimaFino pozwala na uzyskanie doskonale gtadkiej powierzchni

W dzieki farbie Baumit KlimaColor mozna tworzy¢ dopasowane do oczekiwan efekty kolorystyczne
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Tynki maszynowe wewnetrzne

Firma Baumit opracowata specjalne systemy tynkéw wewnetrznych do szerokiego zakresu
zastosowan.

Tynki gipsowe

Gipsowe tynki wewnetrzne Baumit Ratio zapewniajg mozliwos¢ tworzenia estetycznych
i dekoracyjnych form architektonicznych, zabezpieczaja elementy budowli przed ogniem,
a takze pomagajq uzyskac naturalnie gtadkg powierzchnie.

Tynki cementowo-wapienne

Natomiast tynki cementowo-wapienne Baumit MPI to najpopularniejszy wyboér podczas prac
remontowych zwigzanych z wykanczaniem scian wewnetrznych. Mogg one stanowic finalng
powierzchnie Sciany lub podtoze do kolejnych wypraw, takich jak np. gladzie czy szpach-
le. Idealnie sprawdzaja sie na wszystkich podtozach mineralnych oraz w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnoSci np. w tazience czy piwnicy. Bardzo dobrze sprawdzaja sie takze,
gdy zalezy nam na wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.

Zalety tynkow cementowo-wapiennych Baumit:

Wysoce odporne na uszkodzenia
Uniwersalne w zastosowaniu

Nowoczesne i dekoracyjne

Indywidualne i kreatywne

Idealne do pomieszczen wilgotnych (>70%)
Reguluja klimat w pomieszczeniu

Trwate i piekne

Dostepne rowniez w wersji Speed

188 m Wnetrza m Tynki maszynowe wewnetrzne

Klasyfikacja wg normy

Reakcja na ogien

Gtowne wyrozniki

Zakres zastosowania

Wspoétczynnik przewodzenia
ciepta A (wartoSci tabelaryczne
dla P=50%), W/mK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej u (wartosci tabelaryczne)

Uziarnienie, mm

Min. grubo$¢é warstwy tynku, mm

Maks. grubosé warstwy tynku, mm

Zuzycie (przy warstwie 10 mm), kg/m?2

Architekt / Inwestor

Tab. 9. Przeglad tynkéw wewnetrznych - tynki gipsowe wg PN-EN 13279-1

Baumit Ratio Power Baumit Ratio Glatt L

B7/50/6

A1 (Niepalny)

M odporny na uszkodzenia
M fatwy i szybki w obrébce
M naturalnie gtadki

Tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni,
do uzytku maszynowego i recznego, przeznaczony
do wykonywania tynkow jednowarstwowych o wygta-
dzanej powierzchni. Do stosowania wewnatrz,

w miejscach narazonych na zwigkszone ryzyko
uszkodzenia mechanicznego, na no$nych podto-
zach mineralnych Scian i sufitow. Do pomiesz-

czenh suchych (o wilgotnosci wzg. <70%).

0,43

10/6 (wg PN-EN 10456)

nd

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 11

M podwyzszona odporno$¢ na uszkodzenia
B gtadkos¢ powierzchni
M paroprzepuszczalno$é

189 m Wnetrza m Tynki maszynowe wewnetrzne

B4/50/2

A1 (Niepalny)

&

W gtadki, lekki tynk pod malowanie i tapetowanie
M bardzo wydajny, wysoce plastyczny i fatwo urabialny

Lekki tynk gipsowy, do uzytku maszynowego
i recznego, przeznaczony do wykonywania tynkow
jednowarstwowych o wygtadzanej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na nosnych podtozach
mineralnych Scian i sufitéw. Do pomieszczen
suchych (o wilgotnosci wzg. <70%).

0,3

10/6 (wg PN-EN 10456)

nd

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 8

M gtadkos¢ powierzchni
B paroprzepuszczalno$é
M niepalnosé



Klasyfikacja wg normy

Reakcja na ogien

Gtéwne wyrozniki

Zakres zastosowania

Wsp6tczynnik
przewodzenia ciepta A
(wartosci tabelaryczne
dla P=50%), W/mK

Wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary
wodnej p (wartoSci
tabelaryczne)
Uziarnienie, mm

Min. grubos¢ warstwy
tynku, mm

Maks. grubosé
warstwy tynku, mm

Zuzycie (przy warstwie

10 mm), kg/m?2
©

‘% Architekt /
= Inwestor
<

Tab. 10. Przeglad tynkdéw wewnetrznych - tynki cementowo-wapienne wg PN-EN 998-1

Baumit MPI 30 L Speed Baumit MPI 30 Speed Baumit MPI25L

LW, CSlI

A1 (Niepalny)

GP, CSlII

A1 (Niepalny)

B wykonanie tynku w 2-3 godziny

M wysoce wydajny: bardzo plastyczny,
fatwo urabialny

M wyjatkowa jakoS¢ struktury powierzchni

Lekki, szybkowiazacy tynk
cementowo-wapienny, do uzytku
maszynowego i recznego,
przeznaczony do wykonywania tynkow
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na nosnych
podtozach mineralnych Scian i sufitow.
Do kazdego rodzaju pomieszczen,
réwniez o podwyzszonej wilgotnosci.

0,45

5/20

0-0,6

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 11,5

M wysokiej jakosci, drobnoziarnista
powierzchnia

Bl mozliwos¢é stosowania w kazdym
rodzaju pomieszczeh

M reguluje poziom wilgotnosci
we wnetrzu

M wykonanie tynku w 2-3 godziny

W wysoce wydajny: bardzo plastyczny,
fatwo urabialny

M wyjatkowa jakoS¢ struktury powierzchni

Szybkowigzacy tynk cementowo-
wapienny, do uzytku maszynowego

i recznego, przeznaczony

do wykonywania tynkow
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na nosnych
podtozach mineralnych Scian i sufitow.
Do kazdego rodzaju pomieszczen,
réwniez o podwyzszonej wilgotnosci.

0,45

5/20

0-0,8

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 14

B wysoka odporno$é na uszkodzenia

B mozliwosé stosowania w kazdym
rodzaju pomieszczeh

M tatwos¢ planowania i wydajnosé
wykonania prac
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LW, CSlI

A1l (Niepalny)

W gotowa powierzchnia pod malowanie
M drobonoziarnisty
M reguluje klimat pomieszczenia

Lekki tynk cementowo-wapienny,

do uzytku maszynowego i recznego,
przeznaczony do wykonywania tynkow
jednowarstwowych o drobnoziarnistej,
zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na nosnych
podtozach mineralnych Scian i sufitow.
Do kazdego rodzaju pomieszczen,
réowniez o podwyzszonej wilgotnosci.

0,33

5/20

0-0,6

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 12

M wysokiej jakosci, drobnoziarnista
powierzchnia

Bl mozliwos¢é stosowania w kazdym
rodzaju pomieszczenh

M reguluje poziom wilgotnosci we
wnetrzu

GP, CSlII

A1 (Niepalny)

M gtadka powierzchnia

M wysoka przyczepno$¢
i wytrzymatosé

M bardzo dobra obrébka

Tynk cementowo-wapienny,

do uzytku maszynowego i recznego,

przeznaczony do wykonywania
tynkoéw jednowarstwowych

0 zacieranej na gtadko powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na
nosnych podtozach mineralnych
Scian i sufitow. Do kazdego
rodzaju pomieszczen, rowniez
0 podwyzszonej wilgotnosci.

0,45

5/20

0-0,5

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 14

M wysokiej jakosci, zacierana
na gtadko powierzchnia

M wysoka odpornosé
na uszkodzenia

Bl mozliwos¢é stosowania w kazdym

rodzaju pomieszczenh

GP, CslI

A1 (Niepalny)

M plastyczny i fatwo urabialny
M jednowarstowy
M drobnoziarnista powierzchnia

Tynk cementowo-wapienny, do
uzytku maszynowego i recznego,
przeznaczony do wykonywania
tynk6éw jednowarstwowych

o drobnoziarnistej,

zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz, na
nosnych podtozach mineralnych
Scian i sufitow. Do kazdego
rodzaju pomieszczen, rowniez
o podwyzszonej wilgotnosci.

0,45

5/20

0-0,8

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 14

M wysoka odporno$é
na uszkodzenia

W mozliwosé stosowania w kazdym

rodzaju pomieszczen

M reguluje poziom wilgotnosci
we wnetrzu

LW, CSI

A1l (Niepalny)

M bardzo wydajny
W plastyczny i fatwy w obrébce,

Bl wzmocniony mikrowtoknami,
doskonata jako$¢ powierzchni

Superlekki tynk cementowo-
wapienny, do uzytku maszynowego
i recznego, przeznaczony

do wykonywania tynkow
jednowarstwowych o zacieranej

na gtadko powierzchni. Zalecany
na podtoza z betonu komérkowego
i innych mineralnych materiatow
murowych o niskiej gestosci.

Do stosowania wewnatrz,

na nos$nych podtozach mineralnych
Scian i sufitow. Do kazdego
rodzaju pomieszczen, rowniez

o podwyzszonej wilgotnosci.

0,45

5/20

0-0,5

Sciana: 10; sufit: 8

Sciana: 25; sufit: 15

ok. 12

M wysokiej jakosci, zacierana
na gtadko powierzchnia

Bl mozliwos¢ stosowania w kazdym

rodzaju pomieszczenh

M reguluje poziom wilgotnosci
we wnetrzu

191 m Wnetrza m Tynki maszynowe wewnetrzne

Baumit MPI 25 Fine Baumit MPI 25 Baumit MPI 15 Fine (MVR Uni Fine) Baumit LL 66 Plus

LW, CSli

A1 (Niepalny)

na Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci

przeznaczony pod malowanie
i oktadziny ceramiczne

Tynk cementowo-wapienny,

do uzytku maszynowego i recznego,
przeznaczony do wykonywania
podktadowych i nawierzchniowych
tynk6éw o zacieranej powierzchni.

Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz, na noSnych podtozach
mineralnych Scian. Do kazdego
rodzaju pomieszczen, rowniez

0 podwyzszonej wilgotnosci.

0,39

0-1,2

wew.: 10 (zew.: 15)

20

ok. 12

mozliwo$¢ stosowania w kazdym
rodzaju pomieszczen
sprawdzony, najlepszy

do napraw i remontow

reguluje poziom wilgotnosci

we wnetrzu
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Podtoga

Podtoga jest jednym z wazniejszych elementéw konstrukcyjnych budynku. Stanowi ona
wykonczenie gornej czesSci przegrody poziomej obiektu - stropu lub piyty podtogowej. Ele-
mentem sktadowym podtogi jest jej gorna warstwa, czyli posadzka, ktéra nadaje podtodze
wymagane cechy techniczno-uzytkowe i estetyczne. Dlatego witasnie tak wazne jest, aby
byta réwna (ptaska) i przystosowana do swobodnego przemieszczania sie z pomieszczenia
do pomieszczenia lub poruszania w obrebie jednego z nich.

Gtowne funkcje podtogi

B przenoszenie obcigzen statycznych i dynamicznych, zwigzanych z przemieszczaniem
sie pieszych oraz ruchem urzadzen mechanicznych

B odpowiednia izolacja akustyczna (podtoga musi spetnia¢ wymagania zwigzane
z ochrong przed hatasem)

izolacja cieplna (termiczna)

ochrona stropu (konstrukcji nosnej), np. przed dziataniem ognia, wilgoci lub innych
niszczacych czynnikow

dobre przewodnictwo cieplne dla systeméw ogrzewania podtogowego

zapewnienie oczekiwanej estetyki catego pomieszczenia (wrazenia wizualne,
w tym wyrownanie podtoza na catej powierzchni uzytkowej)
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Materialy z certyfikatem

Solidnos¢ ma znaczenie

Jaki jest przepis na zdrowe zycie? Wazne jest to, jak sie odzywiamy, Ewiczymy i... mieszkamy.
Choc czesto nie zdajemy sobie z tego sprawy, to wiasnie mikroklimat we wnetrzu - odpowied-
nia wilgotnosé i temperatura oraz czystos¢ powietrza w duzym stopniu oddziatuja na nasze
samopoczucie i stan fizyczny. W obecnych czasach spedzamy w zamknietych pomieszcze-
niach nawet 90% naszego zycia. Jak zdrowo mieszkac? Przede wszystkim trzeba zadbaé
0 jakoS¢ powietrza, ktérym oddychamy.

Nowoczesne budownictwo stawia nie tylko na komfort mieszkania, ale takze na zdrowe od-
dziatywanie wnetrz na cztowieka. Szukajac sposobu na stworzenie przyjaznego otoczenia,
przeprowadzono wiele badan i testow - te wykonane w parku badawczym Baumit Viva wska-
zuja, ze jakoS¢ mikroklimatu wewnetrznego to efekt wielu czynnikow: temperatury, wilgotno-
Sci, jakosci powietrza, poziomu emitowanego hatasu, oSwietlenia, zapach6éw czy obecnosci
drobnoustrojow (grzyby-plesnie).

W oparciu o wyniki badan, eksperci Baumit stworzyli 3 zasady filozofii zdrowego mieszkania.
Po pierwsze, wazne jest wtasciwe ocieplenie domu, ktére pozwoli na uzyskanie najlepszej dla
naszego samopoczucia temperatury (18-22°C), niezaleznie od tej panujacej na zewnatrz.
Po drugie, trzeba zadbaé¢ o solidng konstrukcje budynku i masywnosS¢ Scian - wyrownaja
wahania temperatur w pomieszczeniach w porze letniej i zimowej, ale takze zmniejszg zu-
zycie energii, co przetozy sie na oszczednosci. Po trzecie, istotne jest, by zadbaé o wiasciwe
wykonczenie Scian wewnetrznych, czyli wykorzystanie materiatow, ktore regulujg wilgotnosé
powietrza, utrzymujac ja na poziomie 40-60% i zapobiegajg rozwojowi drobnoustrojow.

196 m Systemy podiogowe m Materialy z certyfikatem

GEV-EMICODE®

Wiecej tlenu, mniej szkodliwych substancji. JakoS¢ powietrza to stowo-klucz jesli chodzi o zdrowe
mieszkanie. Aby zapewni¢ sobie komfortowe warunki domowe oraz unikngé m.in. bélu gtowy czy pro-
bleméw z zasypianiem, warto juz na etapie projektowania lub remontu mieszkania zastanowic sie,
jakich materiatéw budowalnych uzyjemy. Niektore z nich moga emitowac lotne zwigzki organiczne
(LZO), ktorych juz niewielkie stezenie moze dziata¢ draznigco na oczy czy uktad oddechowy, a takze
wywotywac ospatosé oraz znuzenie. Czym sie zatem kierowac, wybierajac materiaty wykonczeniowe
podtég oraz Scian?

Analizowanie emisyjnoSci materiatéw budowlanych to bardzo trudne zadanie, wymagajgce profesjo-
nalnej wiedzy i doSwiadczenia. Jako konsumenci mozemy jednak positkowac sie certyfikatami, ktore
klasyfikujg dany produkt i okreslajg emisje szkodliwych substancji. Decydujac sie na materiat, ktory
zostat przebadany pod tym katem przez niezalezne organy kontrolne i uzyskat certyfikat, mozemy by¢
pewni jego wysokiej jakoSci, ktora przektada sie na maksymalng ochrone przed zanieczyszczeniami
i zdrowie domownikéw - méwi Tomasz Dzierwa z firmy Baumit.

GEV-EMICODE?® to certyfikat, ktory od 1997 roku jest przyznawany produktom budowlanym, ktore
wyrézniaja sie bardzo niska emisjg lotnych zwigzkéw chemicznych. System klasyfikacji EMICODE®
zostat stworzony przez niemieckie stowarzyszenie GEV, ktére promuje bezpieczenstwo, higiene pracy
oraz ochrone srodowiska. Jego zadaniem jest monitorowanie rynku i testowanie nowych produktow:
materiatow konstrukcyjnych Scian i podtég, produktow do uktadania ptytek i kamienia, montowania
wyktadzin czy parkietow. Kazdy testowany produkt jest poddawany specjalistycznym badaniom labo-
ratoryjnym. Od ich wyniku zalezy mozliwoS¢ uzyskania certyfikatu EMICODE® - tylko wyroby spetniajg-
ce wszystkie wymagania dotyczace niskiej emisyjnosci, mogg go otrzymac. System klasyfikacji dzieli
tez produkty niskoemisyjne na 3 kategorie: EMICODE EC1PLUS (bardzo niski poziom emisji w kategorii
premium - opisujacy granice wykonalnosci technologicznej), EMICODE EC1 (bardzo niski poziom emi-
sji) oraz EMICODE EC2 (niski poziom emisji).

0d 1997 roku przyznano ponad 4500 certyfikatow GEV-EMICODE® materiatom z catego Swiata,
wsréd nich tym produkowanym przez Baumit. To potwierdza ich bezpieczenstwo oraz wpisuje sie
w promowang przez marke filozofie zdrowego mieszkania. Sg wsrod nich m.in. podktady podtogowe
z linii Baumit Solido (Estrich), masy samopoziomujgce z linii Baumit Nivello, betony Baumit Beton,
a takze zaprawy klejowe do ptytek - m.in. Baumit FlexTop, Baumit FlexFlow oraz podktady gruntujace
- np. Baumit Grund i Baumit SuperPrimer. Posiadanie przez produkty Baumit klasyfikacji GEV-EMI-
CODE® mozna sprawdzi¢ na opakowaniu, odnajdujgc stosowne oznakowanie. Warto go wypatrywac,
szukajgc bezpiecznych materiatéw do wzniesienia zdrowego budynku o przyjaznym mikroklimacie
wewnetrznym.
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Standardowa, prawidtowo wykonana podtoga skfada sie najczesciej z czterech warstw:

Konstrukcja podtogi

warstwa | - posadzka - gorna warstwa uzytkowa (np. oktadzina
ceramiczna, parkiet, wyktadzina dywanowa (tekstylna), wyktadzina

PVC, posadzka zywiczna itp.)

warstwa Il - podkiad podtogowy
(jastrych, wylewka samopoziomujgca)

wymagana)

bedace konstrukcjg nosng)

Uzytkownik zwraca uwage na to, zeby podtoga byta przede wszystkim:
H roéwna

W wytrzymata i trwata

B estetycznie wykonczona

Nieustannie wzrasta SwiadomosS¢ tego, ze podtoga odpowiedzialna jest za wygodne i bez-
pieczne przemieszczanie sie oraz zapewnia wieloletnie i bezproblemowe uzytkowanie po-
wierzchni. Dlatego juz na etapie realizacji projektu, nalezy dostarczy¢ wielu istotnych in-
formacji na temat konkretnego rozwigzania podtogowego. Dzieje sie tak, poniewaz nawet
najlepsze materiaty wykonczeniowe nie zdadza w petni egzaminu, bez solidnej podstawy,
jaka jest odpowiednio dobrany podktad podtogowy. Powinien on by¢ prawidtowo dopasowa-
ny do potrzeb i oczekiwan oraz profesjonalnie wykonany. Dzieki temu zapewni maksymalng
trwatos¢ i uzytecznosé podtogi.

Pamieta¢ nalezy, ze zle zaprojektowana lub nieprawidtowo wykonana podtoga, grozi kosz-
townym remontem w przysztoSci, najczesciej w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego
wtasnie warto korzystac z pewnych i sprawdzonych rozwigzan renomowanych producentéw,
takich jak Baumit, firma posiadajgca doswiadczenie budowane przez wiele lat obecnosci
w Europie.
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warstwa lll - izolacja termiczna (i/lub akustyczna) wraz z warstwag
ochronng (np. z folii PE) i izolacja przeciwwilgociowg (jesli jest

warstwa IV - strop lub plyta podiogowa (czyli wszelkie podtoze

Posadzka

Posadzka definiowana jest jako uzytkowa warstwa wierzchnia podtogi,
stanowiaca jednoczesnie jej wykonczenie. Postrzegana jest gtéwnie jako
element ozdobny, wyrézniajacy pomieszczenie i nadajacy mu estetycz-
ny wyglad. W jej uzytkowanie wpisane jest ciagte obcigzenie wynikajace
z codziennej aktywnosci w pomieszczeniu. Elementem konstrukcyjnym
stanowigcym podbudowe posadzki jest podktad podtogowy (jastrych).

Ze wzgledu na rodzaj, posadzki mozna podzieli¢ na: bezspoinowe lub
spoinowe. Natomiast z uwagi na rodzaj materiatu wyrézniamy posadzki:
ceramiczne, drewniane, tekstylne (np. wyktadziny dywanowe), epoksydo-
we, betonowe, syntetyczne (np. PVC) i inne.

Specjalnym rodzajem posadzek sg posadzki przemystowe, ktore wy-
réznia ciggte narazanie na szereg intensywnych obcigzen (mechanicz-
nych, Scierania, czynnikow chemicznych, itp.). Posadzki te sa stosowane
m.in. w halach produkcyjnych, magazynach i innych tego typu obiektach.
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Tab. 1. Rodzaje podktadow.

Rodzaje podktadow Cechy i zastosowanie Minimalna grubosé podktadu Rodzaj podioza

W wykonywany jest bezposrednio na noSnym
podtozu konstrukcyjnym (strop, ptyta
fundamentowa) z pominieciem jakichkolwiek

warstw oddzielajgcych (np. izolacyjnych) 1
mm
Podktad zespolony B potaczony jest z poditozem za posrednictwem

(zwigzany z podtozem) warstwy gruntujacej/sczepnej
M znajduje on zastosowanie w przypadku
koniecznosci wyréwnania i/lub wzmocnienia
podtoza oraz wykonania podktadu, zazwyczaj
o niewielkiej grubosci

wszystkie podtoza

(np. Baumit Nivello Quattro eI

lub Baumit Nivello 10)

B oddzielony jest od podtoza tzw. ,warstwag 30 mm
Podktad niezwiazany Slizgowa”, najczesciej folig (PE o grubosci
z podiozem 0,2 mm), umozliwiajaca przesuwanie sie
po niej podktadu

Rozwigzanie stosowane jest w przypadku
podtozy trudnych, o stabej jakosci (niska
(na warstwie wytrzymatosé, pozostatosci klejow,
oddzielajacej) M nalezy pamietac¢ o doktadnym wykonaniu zaolejenie itp.) oraz w przypadku ryzyka

i uszczelnieniu wszystkich pofaczen izolacji zawilgocenia podktadu od podtoza.

np. folia PE, mata
oddzielajaca, papa

B podkiad taki oddzielony jest od podtoza
warstwa izolacji (np. z ptyt styropianowych
EPS, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z
wetny mineralnej MW)

M nalezy szczegblnie zadbac o staranne 35 mm materiaty do izolacji
wykonanie izolacji na catej powierzchni, . termicznej i/lub
co pozwala na uzyskanie oczekiwanych (np. dla Baumit Alpha 2000) akustycznej
parametrow izolacji termicznej
i/lub akustycznej

Podktad ptywajacy
(na warstwie izolacji
termicznej

i/lub akustycznej)

M znajduje on zastosowanie w przypadku
uzycia izolacji termicznej i/lub akustycznej

M spetnia funkcje podktadu ptywajacego,
wykonanego na izolacji termicznej
np. ze styropianu lub wetny
B spetnia funkcje ogrzewania pomieszczen, min. 35 mm
wykorzystujac utozong w podktadzie (np. dla Baumit Alpha 2000)
instalacje wodna (rury grzewcze) badz. Jest to minimalna grubo$¢ warstwy podktadu izolacja termiczna
S e ponad instalacjg ogrzewania podtogowego

B umozliwia m.in. uzyskanie optymalnego (dla klasycznego rozwigzania).
rozktadu temperatur w pomieszczeniu

Podktad ptywajacy
z ogrzewaniem
podiogowym

(grzewczy)

M oszczedza miejsce - Sciany sg wolne od
grzejnikow
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Klasyfikacja i wymagania dotyczace podktadow i posadzek

Dokumentem odniesienia dla podktadéw podtogowych jest norma PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykona-
nia. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania”.

W zaleznoSci od rodzaju spoiwa uzytego przy produkcji podktadu podtogowego, przyjeto nastepujace nazwy i odnoszace sie do nich skroty:
B podktady na bazie cementu - CT

B podkfady na bazie siarczanu wapnia - CA

Wyzej wymienione podkfady nalezg do najczesciej stosowanych na naszym rynku.

Aktualnie obowigzujaca norma klasyfikuje takze podktady na bazie innych spoiw podanych ponizej:
W podkfady magnezjowe - MA

B podkfady asfaltowe - AS

B podkfady z zywic syntetycznych - SR

Kazdy producent oferujacy na rynku europejskim podkfady podtogowe, zobowigzany jest do podawania dla danego wyrobu opisanych poni-
zej parametrow.

Tab. 2. Klasyfikacja i wymagania dotyczace podktadow i posadzek

Wytrzymatosé na Sciskanie

oznaczona jest symbolem ,C”*, po ktérym nastepuje liczba odpowiadajaca klasie wytrzymatosci na Sciskanie wyrazonej w N/mm?2.

Klasa C5 c7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Wytrzymatosé na Sciskanie w N/mm? 5 7 12 16 20 25 30 85} 40 50 60 70 80

Wytrzymatosé na zginanie

oznaczona jest symbolem ,F”*, po ktorym nastepuje warto$¢ wytrzymatosci na zginanie wyrazona w N/mm?2.
Klasa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50
Wytrzymato$¢ na zginanie w N/mm? 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

0Odpornosé na Scieranie
zaleznie od stosowanej metody badawczej jest oznaczona symbolem ,A”*, ,AR”* lub ,RWA”* oraz towarzyszaca im wartoscia liczbowa.

Odpornosé na Scieranie wedtug metody Bohmego, polega na okresleniu objetosci materiatu startego z powierzchni podktadu o wielkosci 50 cm?.
Klasy odpornosci na Scieranie Bohmego, materiatéw wykonanych na bazie cementu oraz innych materiatéw przeznaczonych na podktady podtogowe
podane sg w ponizszej tabeli.

Klasa A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Odpornosé na Scieranie (cm3/50 cm?) 22 15 12 9 6 3 1,5

Im mniejsza liczba przy indeksie A, tym wyzsza odporno$¢ podktadu na Scieranie (mniejsza iloS¢ startego
Uwaga materiatu podczas badania)! W praktyce oznacza to, ze wyréb oznaczony np. jako A15 ma wyzsza odpornosé
na Scieranie, niz wyréb z klasyfikacjg A22.

* C - zang. ,Compression”.
F - zang. ,Flexural”.
A - zang. ,Abrasion” - odporno$¢ na Scieranie na tarczy Bohmego.
AR - z ang. ,Abrasion Resistance” - odpornos¢ na Scieranie ,BCA”.
RWA - z ang. ,Rolling Wheel Abrasion” - odporno$¢ na Scieranie pod naciskiem toczacego sie kotfa.

Na podstawie powyzej opisanych wtasciwosci wyrobu nadawana jest klasyfikacja okreSlajaca jego parametry zgodnie z norma PN-EN 13813.

Tab. 3. Przykfady klasyfikaciji

Przyktady klasyfikacji

CT-C20-F5-A15 CA-C35-F7

np. dla Baumit Solido 225 np. dla Baumit Nivello Centro

Nalezy to odczytac jako: Nalezy to odczytac jako:
CT - podktad cementowy

€20 - wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20 [N/mm?] ( = 20 MPa)
F5 - wytrzymato$¢ na zginanie > 5 [N/mm?] (> 5 MPa)

A15 - odporno$c¢ na Scieranie wg metody Bohmego < 15 [cm3/50 cm?]

CA - podkfad na bazie siarczanu wapnia
€35 - wytrzymatosé na Sciskanie > 35 [N/mm?] ( > 35 MPa)
F7 - wytrzymato$é na zginanie > 7 [N/mm?] (= 7 MPa)
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Gotowe zaprawy poditogowe

Wymagania dotyczace tempa robét i jakosSci materiatow staja sie coraz wieksze. Tradycyjne podktady podtogowe, mieszane ze sktadnikéw
bezposrednio na budowie, nie gwarantuja wysokiej jakosci oraz jednakowych parametrow. Dodatkowo, konieczna jest spora ilos¢ miejsca
potrzebnego na sktadowanie potproduktéw oraz zadbanie o duzg liczbe 0séb do przygotowania podkiadu.

Gotowe, fabrycznie przygotowane zaprawy podtogowe witasciwosciami roboczymi, wytrzymato$cig, a czesto i szybkoScia wysychania znacznie
przewyzszajg zaprawy wykonywane na budowie. Przygotowanie ich do uzycia odbywa sie bezposrednio przed aplikacja i polega na wymie-
szaniu suchej mieszanki z odpowiednig iloScig wody. W przypadku mas samopoziomujgcych dodatkowe zalety to m.in. wysoka szybko$S¢
uktadania oraz gtadkos$é i rownos¢ powierzchni. Zaleznie od zastosowanego spoiwa, zgodnie z klasyfikacjg wg PN-EN 13813, najczesciej
spotykane obecnie podktady podtogowe to wyroby na bazie cementu (CT) lub siarczanu wapnia (CA).

Tab. 4. Poréwnanie naktadu pracy potrzebnego do wykonania podktadu poditogowego z ogrzewaniem (na przyktadzie domu o powierzchni 200 m?)

Podktad tradycyjny Podktad samopoziomujacy
(wytwarzany na placu budowy) Baumit Alpha

Powierzchnia domu [m?] 200 200
Grubos¢ warstwy z ogrzewaniem podtogowym [mm] 55 50
Wielkosé brygady [liczba 0sob] 4-5 3

Czas potrzebny na utozenie podktadow w catym domu [w dniach] 2 0,5

W przypadku domu jednorodzinnego, wykonanie ptynnego podktadu podtogowego Baumit Alpha pozwala na znaczng oszczedno$é kosztow
robocizny oraz skrécenie czasu realizacji. Potrzebna jest do tego takze mniejsza ilos¢ 0séb, niz w przypadku pracy z tradycyjnym podktadem.

Tab. 5. Zestawienie gotowych mieszanek z podktadami przygotowywanymi na budowie

stabilny, staty sktad mieszanki zapewniajacy jednakowe parametry
wygodne sktadowanie materiatu w workach lub silosie*

B najtafisze rozwiazanie gotowa, odpowiednio przygotowana mieszanka

Zalety
HEEHBE

bezpieczenstwo parametrow produktu, pomimo zmiennych
warunkéw atmosferycznych

produkt niskoemisyjny (EMICODE EC1PLUS)

jednakowe, wysokie parametry
przewidywalno$¢ produktu niezaleznie od daty produkcji

- . oszczedno$E miejsca na budowie
M nizsze koszty materiatowe € !

Korzysci

0szczednoS¢ czasu zwigzanego z przygotowaniem tradycyjnego
podktadu

M potrzebna mniejsza liczba oséb do wykonywania podtogi

koniecznos¢ zatrudnienia wiekszej ekipy - wyzsze koszty robocizny
niedokfadne, niejednakowe przygotowywanie mieszanek
niestabilne wtasciwosci i parametry

) L ) wyzsze koszty produktu w poréwnaniu z tradycyjnymi podktadami
potrzebna wieksza iloS¢ miejsca na budowie

i
<
)
N

=
=
[
S
o0

o

czaso- i pracochtonnosé

mozliwo$¢ stosowania w temperaturze nie nizszej niz 5°C

*  firma Baumit dysponuje rozwinieta technika silosowa, pozwalajaca wygodnie i bezpiecznie dostarczaé, przechowywac i podawaé materiat w duzych
ilosciach na budowie.
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Podklady samopoziomujace

Produkty Baumit Alpha bazujg na wykorzystujacym gips odmiany alfa spoiwie zwanym réw-
niez CaSuBi, od niemieckiego stowa CalciumSulfat-Bindemittel. Jest to spoiwo z grupy spoiw
powietrznych, szybkowiazacych na bazie siarczanu wapnia. Proces wigzania zaczyna sie
od momentu, kiedy spoiwo to zmiesza sie z woda. Po zwigzaniu nastepuje jego twardnienie
i przyrost wytrzymatosci mechanicznej masy. Spoiwo alfa charakteryzuje sie duzym, mono-
krystalicznym ziarnem i zwartg strukturg krystaliczng. Przektada sie to bezposrednio na
cechy, jakimi sie odznacza. Ma bardzo dobry rozptyw, bardzo niski skurcz liniowy, jest szyb-
kowiazace, o wysokiej wytrzymatosci i jednorodne w swojej masie. Wyjgtkowe wiasciwosci
spoiwa Baumit Alpha majg szczegblne znaczenie przy wykonywaniu samopoziomujacych
podktadéw podtogowych. Ich stosowanie daje wieksze mozliwosci w fazie projektowej oraz
znacznie utatwia i usprawnia wykonanie robot na budowie.
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Tab. 6. Zalety, korzysci, ograniczenia produktéw Baumit Alpha

M idealnie rowne, gladkie podkiady podtogowe

B mozliwosé wylewania na duzych powierzchniach,
bez stosowania dylatacji - do 800 m? bez ogrzewania
podtogowego, do 300 m? z ogrzewaniem podtogowym - bez obaw

M brak naprezen A )
o 0 mozliwos¢ spekania
B doskonate przewodzenie ciepta . . X X L
. " . B najefektywniejsze wykorzystanie ogrzewania podtogowego, dzigki
B duza szybkoS¢ wykonywania prac wysokiej przewodnosci cieplnej
B wysoka wytrzymatosc B 3 osobowa ekipa moze wylaé ok. 300 m? (podktad ptywajacy)
M oszczednosé materiatu w ciggu jednego dnia
M przyspieszenie prac wykonawczych M bardzo trwaly i wytrzymaty podktad podtogowy W rozwigzanie niezalecane
. L . . L i . . do pomieszczen mokrych
M wysoka jakoS¢ powierzchni B mozliwoS¢ stosowania mniejszych grubosci podktadu podtogowego . .
B latwa obrébka na warstwie termoizolacyjnej i/lub wygtuszajacej oraz nad rurkami u poﬁrzeaba wykonania szczelnej
. P L ogrzewania podtogowego izolacji
B brak koniecznosci zbrojenia L o .
L B mozliwos¢ wechodzenia juz nastepnego dnia
B technologia silosowa - po 3 dniach prowadzenia dalszych prac budowlanych,
M aplikacja w pozycji stojgcej - po 3 dniach uruchomienia ogrzewania podtogowego
B bezpieczenstwo pozarowe B powierzchnia twarda, réwna, nie wymagajaca szlifowania
B ekologia B bezpieczna, nienadwyrezajgca kregostupa aplikacja

M w razie pozaru, parujaca z podktadu woda zapobiega szybkiemu
wzrostowi temperatury w pomieszczeniu

B zmniejszenie zuzycia energii na ogrzewanie

Korzysci z zastosowania rozwiazan z ogrzewaniem podtogowym

Ogrzewanie podtogowe zdobywa coraz wieksza popularno$¢ na rynku. Obecnie najczesciej znajduje zastosowanie w domach jednorodzin-
nych, w sytuacjach, kiedy Inwestor nie boi sie ponies¢ wiekszych kosztéw na sama instalacje takiego systemu oraz ma Swiadomosé, ze kosz-
ty zwrdca sie podczas eksploatacji. Szereg korzysci, jakie niesie za soba ogrzewanie podtogowe, przyczynia sie do tego, ze pod naciskiem
Klientow rozwigzanie to coraz czesciej stosowane jest w budownictwie mieszkaniowym.

Tab. 7. Porownanie ogrzewania tradycyjnego i podtogowego

M nizsze koszty instalacji M korzystny rozktad temperatury w pomieszczeniach - duza
B swoboda w wyborze materiatéw wykoficzeniowych powierzchnia grzewcza
B niska bezwtadnosé cieplna W ogrzewanie niskotemperaturowe
"4 B mozliwos¢ dokonywania zmian w instalacji B ukryta instalacja grzewcza
ﬁ W réwnomierne oddawanie ciepta
W warstwowy rozktad temperatur
M doskonale wspoétgra z niskotemperaturowymi zrédtami ciepta
(kotty kondensacyjne, pompy ciepta, kolektory)
M oszczednoSci przy zaktadaniu instalacji wynikajace z nizszych B wysokie poczucie komfortu - cieplej jest w okolicy stop, a chtodniej
kosztow jej wykonania w okolicy gtowy. Dzieki temu temperatura moze wynosi¢ o 2°C mniej
B mozliwosé wykaiczania podiogi dowolnymi materiatami niz w pomieszczeniach z tradycyjnymi grzejnikami, a mieszkancy tego
nie odczujg

M mozliwos¢ szybkiego dogrzania lub wychtodzenia pomieszczenia ) ) . . .
W powierzchnie grzewcze wykazuja temperature nieprzekraczajaca

M tatwosSC w dokonywaniu remontow, wymian, przebudowy instalacji temperatury skory

W Sciany sg wolne od grzejnikow, co daje swobode w projektowaniu
i zabudowie

Korzysci

M cate pomieszczenie jest dogrzewane réwno, a nie punktowo,
co gwarantuje nizsze koszty

B najwiasciwszy, pod wzgledem fizjologii ludzkiego organizmu,
warstwowy rozktad temperatury - nie wystepuja strefy przegrzania

M duze oszczednosci wynikajace z mozliwosci wysoce efektywnego
wykorzystania niskotemperaturowych Zrodet ciepta

niekorzystny rozktad temperatury w pomieszczeniach - ciepto przy B wyzszy koszt instalacji

grzejniku, chtodno tam gdzie go nie ma B wieksza bezwladnosé cieplna - wolniejsze nagrzewanie i stygniecie
.g wysoka temperatura grzejnikow - mozliwoS¢ poparzenia sie instalacji
ﬁ instalacja grzewcza przymocowana do Scian - ograniczona B konieczno$¢ wezesniejszego zaplanowania aranzacji wnetrza,
s mozliwo$¢ aranzacji wnetrz aby nie instalowa¢ ogrzewania pod duzymi meblami, ciagami szafek
(1] .
gn konieczno$é stosowania wyzszych temperatur, aby dogrzaé cate kuchennych, garderobami

pomieszczenie M brak mozliwosci zmian w gotowej instalacji

wysokie koszty eksploatacyjne M mniejsza elastycznosé wyboru materiatow wykonczeniowych
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Duza powierzchnia Zrodta ciepta umozliwia stosowanie
nizszych temperatur ogrzewania, co przektada sie na
oszczednosSci energii do 12%*.

(*) wg danych BVF - Bundesverband Flachenheizungen
und Flachenklhlungen e.V. (Niemieckie Federalne Stowa-
rzyszenie Ogrzewania i Chtodzenia Powierzchni).

Rozktad temperatur przy ogrzewaniu podtogowym. By w petni méc cieszy¢ sie ze sprawnie i efektywnie funkcjo-
Podkiad tradycyjny Podkiad samopoziomujacy nujgcego ogrzewania podtogowego, niezbedne jest uzycie
(wytwarzany na placu budowy) Baumit Alpha ) - przy jego wykonywaniu - najwyzszej klasy produktow pod-

. - l togowych. Najistotniejszym parametrem, z punktu widzenia

efektywnosci takiego systemu, jest wspétczynnik przewo-
dzenia ciepta podktadu podtogowego, w ktérym zatopione
sg rurki systemu ogrzewania. Podktady podtogowe Baumit
Alpha majg znacznie wyzszy wspétczynnik przewodzenia
ciepta niz podktady cementowe.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, ze podkiad tradycyjny,
uktadany recznie, nie pozwala na doktadne, idealne oblanie
sSwojg masa rurek, a w szczegblnosci ich spodow. W tych
miejscach mogg powstawaé komory powietrzne, ktére
W znaczacy sposob pogarszajg przewodnictwo cieplne,
a tym samym ograniczajq ilos¢ ciepta oddawanego do po-
mieszczenia przez system.

-;i-i_"-_ . ﬂ*‘;’:’:“f

_ —
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Rozktad temperatur jest duzo korzystniejszy przy podktadach ptynnych. Energia cieplna rozchodzi sie znacznie tatwiej i swobodniej, ogrzewa-
jac tym samym wiekszg powierzchnie. Pozwala to znaczaco zmniejszy¢ koszty oraz utatwia sterowanie ogrzewaniem.

Rozktad temperatur dla standardowego ogrzewania (grzejniki na Rozktad temperatur dla ogrzewania podtogowego. Uktad temperatur
Scianie). Konieczna jest wyzsza temperatura grzejnikow i wieksze jest znacznie korzystniejszy dla zdrowia i lepszego samopoczucia.
koszty ogrzewania.

e
2C
EC
4

e
1'C

19c
18°C

Rozktad temperatur w pomieszczeniu dla tradycyjnego ogrzewania oraz ogrzewania podtogowego.

Odczuwanie ciepta zalezy nie tylko od temperatury, ale takze od jej rozktadu. W przegrzanych pomieszczeniach z suchym powietrzem, czto-
wiek nie czuje sie dobrze. Zwieksza sie rowniez ryzyko przeziebien. Ogrzewanie podtogowe zapewnia korzystniejszy rozktad temperatury
i tworzy lepszy klimat w pomieszczeniach, co wptywa takze na poprawe ogélnego samopoczucia.

= clekiryczne ogrzewanie podtogowe

—— profil idealny

----- grzejniki konwekcyjne

----- ogrzewanie powietrzne

Ogrzewanie podiogowe jest szczegolnie korzystne dla alergikow

Ogrzewanie podtogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym (powierzchnia podtogi
zazwyczaj ma temperature ok. 26°C), a grzejnikiem jest powierzchnia catej podtogi.

Dzieki temu ten system ogrzewania:

B znacznie zmniejsza cyrkulacje kurzu wywotujgcego alergie

16 18 19 22 24 %6 ¢ B nie wysusza nadmiernie powietrza, co jest wazne w przypadku os6b szczegdlnie

Pionowy rozkiad temperatury w pomieszczeniu wrazliwych lub alergikow

dla réznych typéw ogrzewania. B nie powoduje duzych r6znic temperatur w pomieszczeniu
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Przyktadowe rozwigzania systemowe dla ogrzewania podtogowego:

na podtozu betonowym

ole]~]olafafoln]n]

2]
3]
4]
5]
a

na ptycie systemowej

Podtoze - np. strop

Izolacja termiczna - np. styropian (EPS)

Warstwa oddzielajaca - np. folia PE

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 - samopoziomujacy podktad podtogowy
Dylatacja obwodowa

Baumit SuperPrimer - grunt

Baumit FlexTop/FlexUni - klej do ptytek

Baumit Silikon - wypetniacz silikonowy/uszczelnienie elastyczne
Zaprawa do fugowania

Podtoze - np. strop

Ptyta systemowa do ogrzewania z warstwg izolacyjng

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500 - samopoziomujacy podktad podtogowy
Baumit SuperPrimer - grunt

Baumit FlexTop/FlexUni - klej do ptytek

Zaprawa do fugowania

Tasma dylatacyjna - dylatacja obwodowa (10 mm)
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Zalety produktu

Rekomendowane
zastosowanie

Przeznaczenie

WielkoS¢ ziarna

Wytrzymatosé na
Sciskanie (28 dni)

Wytrzymato$¢ na
zginanie (28 dni)

Grubos¢ warstwy

Ogrzewanie
podfogowe

Wsp6tczynnik
przewodzenia

ciepta

Mozliwosé
wchodzenia

Petne obcigzenie

Zuzycie materiatu

Wydajnosé
Dla
Inwestora
8
g
S
<
Dla
Architekta

Tab. 8. Podktady samopoziomujace (jastrychy ptynne)

Samopoziomujacy podktad podtogowy
CA-C20-F5

Szybkowiazacy, samopoziomujacy podktad podtogowy
CA-C25-F6

Baumit Alpha 2000 Baumit Alpha 2500

Do stosowania wewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

- 4

S

réwna i gtadka powierzchnia o wysokiej wytrzymatosci

wchodzenie po 24 godz.
(podktad zwigzany z podtozem)

doskonaty do systemow ogrzewania podtogowego

do wykonywania podktadéw podtogowych zwigzanych z podtozem,
na warstwie oddzielajacej (niezwiazanych) i na warstwie
termoizolacyjnej (ptywajacych) oraz z ogrzewaniem podtogowym

M jako podktad pod réznego rodzaju oktadziny np. ptytki ceramiczne,

wyktadziny podtogowe, panele, mozaiki, itp.

szczegblnie zalecany na ogrzewanie podtogowe (z uwagi na bardzo
dobre przewodnictwo cieplne)

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

maks. 2 mm

> 20 N/mm?

>5 N/mm?

zwigzany z podtozem: 25-60 mm
niezwigzany z podtozem: 30-60 mm
ptywajacy (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

min. 35 mm nad rurkg ogrzewania (dla rozwiazania klasycznego)*

>1,6 W/mK

po 24 godz.

po 3 dniach

ok. 18 kg/m?/10 mm

ok. 1,4 m?/worek/10 mm

Wysoka jako$¢ i trwato$¢ oraz doskonate parametry uzytkowe.

Szeroki zakres zastosowania. Doskonate rozwigzanie
dla systeméw ogrzewania podtogowego oraz podktadow
na izolacjach termicznych i akustycznych.

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.

Do stosowania wewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

réwna i gtadka powierzchnia o bardzo wysokiej wytrzymatosci

wchodzenie juz po 6 godz.
(podktad zwigzany z podtozem)

doskonaty do systemow ogrzewania podtogowego

do wykonywania podktadéw podtogowych zwigzanych z podtozem,
na warstwie oddzielajacej (niezwiazanych) i na warstwie
termoizolacyjnej (ptywajacych) oraz z ogrzewaniem podtogowym

M jako podktad pod wszelkiego rodzaju oktadziny np. ptytki

ceramiczne, wyktadziny podtogowe, panele, parkiet, itp.

szczegblnie zalecany na ogrzewanie podtogowe (z uwagi na
bardzo dobre przewodnictwo cieplne)

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

maks. 2 mm

> 25 N/mm?

>6 N/mm?

zwigzany z podtozem: 15-60 mm
niezwigzany z podtozem: 30-60 mm
ptywajacy (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

min. 35 mm nad rurkg ogrzewania (dla rozwiazania klasycznego)*

>1,6 W/mK

po 6 godz. na podktad zwigzany z podtozem
po 24 godz. na podktad niezwigzany z podtozem

po 2 dniach

ok. 18 kg/m?/10 mm

ok. 1,4 m?/worek/10 mm

Wysoka jako$¢ i trwato$¢ oraz doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo szeroki zakres zastosowania. Doskonate rozwigzanie dla
systemow ogrzewania podtogowego oraz podktadéw na izolacjach
termicznych i akustycznych.
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Podkilady podtogowe (jastrychy)

Podktad podiogowy (jastrych)

Jastrych (z j. niemieckiego ,Estrich”) oznacza podktad podtogowy (potocznie zwany takze
wylewka). Podkiad podtogowy jako warstwa podtogi stanowi element konstrukcji budynku.
Moze by¢ uktadany bezpoSrednio lub posrednio (na warstwach izolacyjnych) na ptycie fun-
damentowej lub stropie (zelbetowym, ceramicznym, stalowym, drewnianym itp.). Zadaniem
podktadu podtogowego jest przeniesienie obcigzen oraz wyréwnanie powierzchni przed po-
tozeniem finalnego materiatu wykonczeniowego - posadzki, np. parkietu, ptytek podtogo-
wych, wyktadziny dywanowej lub z tworzyw sztucznych itp. Uwaga: podktad podtogowy moze
sam w sobie stanowi¢ posadzke.

Podktad podtogowy moze wystepowaé w postaci suchej mieszanki do zarobienia z woda
(zaprawy budowlanej) lub gotowych prefabrykowanych ptyt w postaci tzw. ,suchego jastry-
chu”. Wtasciwie wykonany podktad podtogowy - dostatecznie sztywny i o odpowiedniej wy-
trzymatosci mechanicznej - ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej uzytecz-
nosci i trwatosci podtogi.

_I 208 m Systemy podtogowe m Podktady podiogowe (jastrychy)

Zalety produktu

Rekomendowane
zastosowanie

Przeznaczenie
Wytrzymatosé na
Sciskanie (28 dni)

Wytrzymato$¢ na
zginanie (28 dni)

Zalecana grubosé
warstwy

Grubo$¢ na
ogrzewaniu
podtogowym

Wspo6tczynnik
przewodzenia
ciepta A
Mozliwosé
wchodzenia
(podktady
ptywajace)

Petne obcigzanie
Zuzycie materiatu

Wydajnosé

Klasa odpornoSci

na Scieranie
Dla

g Inwestora

>

N

M Dla
Architekta

Tab. 9. Podkfady podtogowe (jastrychy i posadzki cementowe)

Btyskawiczna posadzka cementowa
CT-C35-F6-A12

Szybka posadzka cementowa
CT-C30-F5-A12

Baumit Rapido 1 Speed Baumit Rapido 4

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

szybkowiazaca i szybkoschnaca - uktadanie
oktadzin juz po 24 godz.

bardzo wysoka wytrzymatosé
wodo- i mrozoodporna

dzieki btyskawicznemu wigzaniu i wysychaniu,
doskonata m.in. do stosowania w miejscach,
gdzie wazna jest szybko$¢ wykonania prac

M do wykonywania btyskawicznie wiazacych i wysychajacych jastrychow
zespolonych na wszystkich podtozach mineralnych oraz jastrychow
na warstwach rozdzielajacych, ptywajacych oraz ptywajacych
z ogrzewaniem podtogowym

M jako podktad pod réznego rodzaju oktadziny np. ptytki ceramiczne,
kamienne, wyktadziny dywanowe, panele, dowolne posadzki
drewniane np. parkiety
(w tym z drewna egzotycznego i wielkoformatowe)

B pozwala na formowanie spadkéw, doskonale nadaje sie jako
podktad na tarasach i balkonach

B moze by¢ stosowana w pomieszczeniach
o duzej wilgotnosci oraz jako finalna posadzka

do stosowania w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej, magazynach i obiektach przemystowych

> 35 N/mm?2

>6 N/mm?2

10-100 mm
(10 mm dla podktadéw zwigzanych z podtozem)*

> 45 mm + grubosS¢ elementow grzejnych

1,4 W/mK

po ok. 18 godz.

po ok. 3 dniach
ok. 20 kg/m2/1 cm grubosci

ok. 0,25 m2/worek/5 cm warstwy jastrychu

A12

Wysoka jakoSc¢ i trwatos$¢ oraz doskonate parametry uzytkowe.
Bardzo niska emisja LZO (VOC) - certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Bardzo szeroki zakres grubosci oraz mozliwosci
zastosowania w rozwigzaniach systemowych.
Pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

szybkowiazaca - ruch pieszy juz po 5 godz.
szybkoschngca - uktadanie ptytek po 24 godz.

do wewnatrz i na zewnatrz (mrozoodporna)

M do wykonywania szybko wiazacych i wysychajacych jastrychéw
zespolonych

Bl na wszystkich podtozach mineralnych oraz jastrychow na
warstwach rozdzielajacych, ptywajacych oraz ptywajacych
z ogrzewaniem podtogowym

B pod wszelkiego rodzaju wykonczenia, jak np.: masy
samopoziomujace, zaprawy uszczelniajace (izolacje), ptytki
ceramiczne i kamienne, panele podtogowe, wyktadziny
dywanowe i PVC, parkiety itp.

Bl pozwala na formowanie spadkéw, doskonale nadaje sie jako
podktad na tarasach i balkonach

M przyspiesza realizacje prac - uktadanie plytek ceramicznych
po 24 godz,, uktadanie wyktadzin, paneli, parkietéw itp. po 4
dniach od utozenia podktadu

W moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
oraz jako finalna posadzka

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej, magazynach

> 30 N/mm?2

>5 N/mm?2

10-100 mm
(10 mm dla podktadéw zwigzanych z podtozem)*

> 45 mm + grubos¢ elementow grzejnych

1,4 W/mK

po ok. 24 godz.

po ok. 7 dniach
ok. 20 kg/m2/1 cm grubosci

ok. 0,25 m2/worek/5 cm warstwy jastrychu

A12

Wysoka jakoS¢ i trwatoS¢ oraz doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo szeroki zakres grubosci oraz mozliwosci
zastosowania w rozwigzaniach systemowych.
Pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.
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Zalety produktu

Rekomendowane
zastosowanie

Przeznaczenie
Wytrzymatosé na
Sciskanie (28 dni)
Wytrzymatosé na

zginanie (28 dni)

Zalecana grubosé
warstwy

Grubos¢ na
ogrzewaniu
podtogowym
Wsp6tczynnik
przewodzenia
ciepta A
Mozliwosé
wchodzenia
(podktady ptywajace)
Petne obcigzanie
Zuzycie materiatu

Wydajnos¢

Klasa odpornosci
na Scieranie

Dla Inwestora

Korzysci

Dla Architekta

Tab. 9. Podkfady podtogowe (jastrychy i posadzki cementowe) - c.d.

Posadzka cementowa zbrojona wiéknami
CT-C20-F5-A15

Baumit Solido 225 Fiber Baumit Solido 225 Baumit Solido 160

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

Posadzka cementowa
CT-C20-F5-A15

Do stosowania wewnetrznego
i zewnetrznego

Do uktadania recznego i maszynowego

wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie
na trudne podtoza
na tarasy i ogrzewania podtogowe

M do wykonywania jastrychow zespolonych
na wszystkich podtozach mineralnych
oraz jastrych6w na warstwach
rozdzielajacych, ptywajacych oraz
ptywajacych z ogrzewaniem podtogowym

M jako podkfad pod réznego rodzaju
oktadziny np. ptytki ceramiczne,
kamienne, wyktadziny dywanowe, panele,
posadzki drewniane

M pozwala na formowanie spadkéw,
doskonata jako podktad na tarasach
i balkonach

B moze by¢ stosowana w pomiesz-
czeniach o duzej wilgotnosci
oraz jako finalna posadzka

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej, magazynach
i obiektach przemystowych

>20 N/mm?

>5 N/mm?2

10-100 mm

(10 mm dla podktadéw
zwigzanych z podtozem)**

> 45 mm + grubosé elementow grzejnych

1,4 W/mK

po ok. 1-2 dniach

po ok. 21 dniach
ok. 20 kg/m2/1 cm grubosci

ok. 0,25 m2/worek/5 cm warstwy jastrychu

A15

Wysoka jako$¢ i trwatos¢
oraz doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLYS,

Bardzo szeroki zakres grubosci
oraz mozliwosci zastosowania
W rozwigzaniach systemowych.

*min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.

jako posadzka lub podktad podtogowy
(jastrych)

wysoka wytrzymatosé na Sciskanie
wodo- i mrozoodporna

do wykonywania jastrychow
zespolonych na wszystkich podtozach
mineralnych oraz jastrychéw na
warstwach rozdzielajacych, ptywajacych
oraz ptywajacych z ogrzewaniem
podtogowym

M jako podktad pod r6znego rodzaju
oktadziny np. ptytki ceramiczne,
kamienne, wyktadziny dywanowe,
posadzki drewniane

B pozwala na formowanie spadkéw,
réwniez jako podktad na tarasach
i balkonach

W moze by¢ stosowany w pomieszczeniach
o duzej wilgotnosci oraz jako finalna
posadzka

do stosowania w budynkach mieszkalnych,

uzytecznosci publicznej, magazynach
i obiektach przemystowych

>20 N/mm?

>5 N/mm?2

10-100 mm

(10 mm dla podktadow
zwigzanych z podtozem)™

> 45 mm + grubosc¢ elementow grzejnych

1,4 W/mK

po ok. 1-2 dniach

po ok. 21 dniach
ok. 20 kg/m2/1 cm grubosci

ok. 0,25 m2/worek/5 cm warstwy jastrychu

A15

Wysoka jakos¢ i trwato$¢ oraz
doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Bardzo szeroki zakres grubosci
oraz mozliwosci zastosowania
W rozwigzaniach systemowych.
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Podktad cementowy
CT-C16-F4-A15

Do stosowania wewnetrznego
i zewnetrznego

Do ukfadania recznego i maszynowego

> 4

.

mozliwos¢ formowania podktadow
ze spadkiem

do obrobki recznej lub maszynowe;j
wodo- i mrozoodporna

do wykonywania jastrychow
zespolonych na wszystkich podtozach
mineralnych oraz jastrychéw na
warstwach rozdzielajacych, ptywajacych
oraz ptywajacych z ogrzewaniem
podtogowym

M jako podktad pod r6znego rodzaju
oktadziny np. ptytki ceramiczne,
kamienne, wyktadziny dywanowe,
panele itp.

W pozwala na formowanie spadkéw

M moze by¢ stosowany w
pomieszczeniach o duzej wilgotnosci

do stosowania w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej, magazynach
i obiektach przemystowych

> 16 N/mm?2

>4 N/mm?2
20-80 mm

(20 mm dla podktadow
zwigzanych z podtozem)*™*

> 45 mm + grubosé elementow grzejnych

1,4 W/mK

po ok. 1-2 dniach

po ok. 21 dniach
ok. 20 kg/m2/1 cm grubosci

ok. 0,25 m2/worek/5 cm warstwy jastrychu

A15

Wysoka jakoS¢ i trwatos¢
oraz doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Szeroki zakres zastosowania.
Mozliwosé formowania spadkow.

Podktady podtogowe plywajace (na warstwie izolacji akustycznej i/lub termicznej)

Grubos$é podktadu ptywajgcego zalezy od rodzaju stosowanego podktadu podtogowego, wtasciwosci warstwy izolacyjnej oraz wielkosSci pro-
jektowanych obciazen. Projektant jest odpowiedzialny za dob6r podktadu podtogowego oraz jego prawidtowej grubosci, biorac pod uwage
m.in. wszystkie wymagania statyczne, projektowane obcigzenia pomieszczen i zatozone warunki podczas wykonywania prac. Dlatego podane
zasady nalezy traktowac¢ jako og6lne informacje i wskazoéwki mogace utatwi¢ wstepne podejmowanie decyzji Projektantom i Wykonawcom.

H minimalna grubo$¢ uktadanego podktadu podtogowego z rownomiernym obcigzeniem do 1,5 kN/m? (budynek mieszkalny),
przy grubosci izolacji do 100 mm i Scisliwosci warstwy izolacyjnej <5 mm, wynosi 35 mm

B w przypadku izolacji o grubosci od 100 do 200 mm, w zaleznosci od powyzszych warunkow, minimalna grubos¢ uktadanego podktadu
podtogowego zwieksza sie do 40 mm

W przy Scisliwosci warstwy izolacyjnej 5-10 mm grubo$¢é podktadu zwieksza sie o kolejne 10 mm

B w przypadku obcigzen uzytkowych wyzszych niz 1,5 kN/m? konieczne jest zaprojektowanie odpowiednio wiekszej grubosci podktadu
podtogowego

B dylatacje konstrukcyjne muszg by¢ przeniesione w podktadzie ptywajacym
B wieksza grubosé podktadu podtogowego wymaga dtuzszego czasu schniecia

B samopoziomujace podktady Baumit Alpha, m.in. ze wzgledu na wysoka wytrzymato$¢ na zginanie, nie wymagaja stosowania zbrojenia
(np. siatkami)

B przy projektowaniu grubosci wylewanego podktadu konieczne jest uwzglednienie obcigzen statycznych i dynamicznych

Tab. 10. Minimalne grubosci podktadow podtogowych Baumit

Catkowita grubos¢ warstwy izolacji do 25 mm Catkowita grubosé warstwy izolacji ponad 25 mm

obcigzenia obcigzenia obcigzenia obcigzenia
Podktad podiogowy Baumit rébwnomierne rébwnomierne rébwnomierne rébwnomierne
<2 kN/m2 < 3 kN/m2 <2 kN/m2 < 3 kN/m2

Grubo$¢ podktadu w mm

Solido 225 (Estrich E225) 45 60 50 65
(FaserEotron £225) 4 60 50 s
Rapido 1 Speed 40 50 45 55
Rapido 4 40 50 45 55
Baumit Alpha 2000 40 50 45 55
Baumit Alpha 2500 85 45 40 50

Tab. 11. Minimalne grubosci podktadéw podtogowych Baumit niezwigzanych z podtozem i ptywajgcych

Grubosci minimalne

Podktad cementowy Podktad Alpha

Baumit Solido 225

Warianty wykonania

Baumit
Baumit Solido 160 : ; . .
Solido 225 Fiber
(Estrich 160) . . Baumit Alpha 2000 Baumit Alpha 2500
Baumit Rapido 1 Speed
Baumit Rapido 4
1. Podkiad na warstwie oddzielajacej 40 mm 35 mm 30 mm 30 mm
2. Podktad ptywajacy
Obciazenie Warstwa izolacyjna
Obcigzenie  Obciazenie Grubosé .
pow. g, jedn. Q, catkowita e
<2mm 45 mm 40 mm 35 mm 35 mm
<25mm
>2<5mm 50 mm 45 mm 40 mm 40 mm
<2 kN/m?2 <1kN
<2mm 55 mm 45 mm 40 mm 40 mm
> 25 mm
>2<5mm 60 mm 50 mm 45 mm 45 mm
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Masy samopoziomujace

Masy samopoziomujace (wylewki samopoziomujgce) nalezg do grupy podktadéw podiogo-
wych. Uktadane sg zazwyczaj bezposrednio pod posadzki, ktérymi moga by¢ np. panele pod-
togowe, wyktadziny, ptytki ceramiczne itp. Masy stosowane sg wszedzie tam, gdzie istnieje
potrzeba uzyskania idealnie rownego, gtadkiego i wytrzymatego podtoza.

Masy samopoziomujace, ze wzgledu na swoje cechy, nazywane sg takze wyréwnujgcymi lub
niwelujgcymi. Odpowiednio przygotowane, posiadaja wtasciwosci samopoziomujace, pozwa-
lajac uzyskiwac gtadkg warstwe o grubosci juz od 1 mm do nawet 30 mm. Masy samopozio-
mujgce pozwalajg nie tylko na wyréwnanie i/lub podniesienie poziomu podtoza (np. pomiedzy
korytarzem a pokojem), ale takze wzmacniajg podtoze i zmniejszajg zuzycie kleju do mocowa-
nia ptytek czy wyktadzin. Doskonale sprawdzaja sie takze w przypadku remontow.
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Zalety produktu

Rekomendowane zastosowanie

Przeznaczenie

Wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni)
Wytrzymato$¢é na zginanie (28 dni)
Zalecana grubo$¢ warstwy
Mozliwo$¢ wchodzenia

Czas na obrobke po wylaniu
Uktadanie posadzek *

Zuzycie materiatu

Wydajnosé

Orientacyjny czas schniecia
wykonanej wylewki

Dla Inwestora

Korzysci

Dla Architekta

Tab. 12. Masy samopoziomujgce.

Szybkowigzaca masa samopoziomujaca
CA-C20-F6

Do stosowania wewnetrznego.

Do uktadania recznego i maszynowego.

Szybkowigzaca masa samopoziomujaca
CA-C35-F7

Baumit Nivello Quattro Baumit Nivello Centro

Do stosowania wewnetrznego.

Do uktadania recznego i maszynowego.

M bardzo dobry rozptyw, wysoka ptynnosé i fatwa
obrébka

M szybkie wigzanie i wysychanie

M idealnie gladka powierzchnia

M praktycznie bez naprezen wewnetrznych
(skurczu)

M jako zwigzany z podtozem samopoziomujacy
podktad podtogowy do poziomowania
i wyréwnywania podtozy pod ptytki, wyktadziny
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

M do stosowania na howych i remontowanych
podtozach na bazie gipsu, cementowych,
asfaltowych, magnezytowych

W do wyréwnywania podfozy z zainstalowanym
systemem ogrzewania podtogowego
(doskonale przewodzi ciepto)

W tworzy gtadka i rowna powierzchnie o wysokiej
wytrzymatosci, odporna na obciazenia skupione

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

>20 N/mm?2

> 6 N/mm?2

1-20 mm

po ok. 2-3 godz.

ok. 30 min

po ok. 24 godz. (do 3 mm grubosci warstwy)

ok. 1,5 kg/m2/mm

ok. 1,7 m2/worek/10 mm

zaleznie od grubosci oraz warunkéw wysychania*

Wysoka jakoS¢ i trwatos¢ oraz
doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Doskonaty podktad pod posadzki wymagajace
wysokiej gltadkosci i rownosci podfoza.

bardzo wysoka wytrzymatos¢ > 35 N/mm?
doskonate wtasciwosci robocze

pod dowolne wyktadziny oraz na podtogi
ogrzewane

M praktycznie bez naprezen wewnetrznych
(skurczu)

M jako zwigzany z podtozem samopoziomujacy
podktad podtogowy do poziomowania
i wyréwnywania podtozy pod ptytki, wyktadziny
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

M do stosowania na nowych i remontowanych
podfozach na bazie gipsu, cementowych,
asfaltowych, magnezytowych

W do wyréwnywania podtozy z zainstalowanym
systemem ogrzewania podtogowego
(doskonale przewodzi ciepto)

W tworzy gtadka i rowna powierzchnie o bardzo
wysokiej wytrzymatoSci, odporna ha obciazenia
skupione

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

> 35 N/mmz2

>7 N/mm?2

5-30 mm

po 3 godz.

ok. 30 min

czas zalezny od grubosci podktadu

ok. 1,5 kg/m2/mm

ok. 1,7 m2/worek/10 mm

zaleznie od grubosci oraz warunkéw wysychania*

Wysoka jakoS¢ i trwatos¢ oraz
doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Szeroki zakres grubosci. Doskonaty podktad
pod dowolny rodzaj projektowanej posadzki.

* Dla temp. ok. +20°C i 60 % wilgotnosci. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos¢é przyspieszaja, nizsze temperatury i wyzsza wilgotnos¢ opdzniaja czas schniecia.
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Zalety produktu

Rekomendowane zastosowanie

Przeznaczenie

Wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni)
Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni)
Grubosé warstwy

Mozliwo$é wchodzenia

Czas na obrébke po wylaniu
Uktadanie posadzek

Zuzycie materiatu

Wydajnosé

Orientacyjny czas schnigcia
wykonanej wylewki

Dla Inwestora

Korzysci

Dla Architekta

Tab. 12. Masy samopoziomujgce - c.d.

Masa samopoziomujgca
CT-C35-F6

Baumit Nivello 30 Baumit Nivello 10

Do stosowania wewnetrznego.

Do uktadania recznego i maszynowego.

Samopoziomujgca masa szpachlowa
CT-C25-F5

Do stosowania wewnetrznego.

Do uktadania recznego i maszynowego.

M wyréwnuje duze nieréwnosci podtoza

M bardzo wysoka wytrzymatosé
na Sciskanie i zginanie

M pod wszelkiego rodzaju materiaty wykonczeniowe

niski skurcz liniowy

B do wykonywania zwigzanych z podtozem,
idealnie gfadkich i rownych podktadéw
samopoziomujgcych pod ptytki, wyktadziny
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele
drewniane i laminowane, deski podtogowe
i parkiety

M do stosowania na nowych i remontowanych
podtozach mineralnych

W do wyréwnywania podtozy z zainstalowanym
systemem ogrzewania podtogowego

M do stosowania w pomieszczeniach mokrych
(tazienki, natryski, pralnie, kuchnie
przemystowe)

W tworzy gtadka i rowna powierzchnie o bardzo
wysokiej wytrzymatosci, odporna na obciazenia
skupione

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

>35 N/mm?

>6 N/mm?

2-30 mm

po ok. 3 godz.*

ok. 30 min.

czas zalezny od grubosci podktadu
ok. 1,6 kg/m2/mm

ok. 1,6 m?/worek
ok. 62,5 kg m? z tony/10 mm

zaleznie od grubosci oraz warunkéw wysychania*

Wysoka jakoS¢ i trwatoS¢ oraz
doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUs,

Do pomieszczen suchych oraz wilgotnych
i mokrych. Szeroki zakres grubosci
i mozliwosci zastosowania.

wysoka wytrzymatosé

doskonate wiasciwosci samopoziomujgce
do stosowania w pomieszczeniach mokrych

niski skurcz liniowy

do wykonywania zwigzanych z podtozem,
idealnie gtadkich i rownych podktadéw
samopoziomujgcych pod ptytki, wyktadziny
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele
drewniane i laminowane, parkiet itp.

M do stosowania na nowych i remontowanych
podtozach mineralnych

B do wyréwnywania podtfozy z zainstalowanym
systemem ogrzewania podtogowego

H do stosowania w pomieszczeniach mokrych
(tazienki, natryski, pralnie, kuchnie
przemystowe)

M tworzy gtadka i rowna powierzchnie o bardzo
wysokiej wytrzymatosci, odporna na obciazenia
skupione

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i budynkach uzytecznosci publicznej

>25 N/mm?

>5 N/mm?

1-10 mm

po ok. 6 godz.*

ok. 30 min.

czas zalezny od grubosci podktadu
ok. 1,6 kg/m2/mm

ok. 1,6 m?/worek
ok. 62,5 kg m? z tony/10 mm

zaleznie od grubosci oraz warunkéw wysychania*

Wysoka jakoS¢ i trwatoS¢ oraz
doskonate parametry uzytkowe.

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Do pomieszczen suchych oraz wilgotnych
i mokrych. Praktycznie pod dowolny
rodzaj projektowanej posadzki.

* Dla temp. ok. +20°C i 60 % wilgotnosci. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ przyspieszaja, nizsze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ opdzniaja czas schnigcia.
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Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

Produkty dostepne w technologii silosowej posiadaja duza przewage nad mieszankami
wykonywanymi samodzielnie na terenie budowy lub dostarczanymi bezpoSrednio z wezta.
W przypadku duzych inwestycji ma to kluczowe znaczenie i przynosi najwiecej korzysci.
Technologia ta w znaczacy sposéb utatwia kwestie zwigzane ze sktadowaniem i bezpiecz-
nym przechowywaniem duzych ilosci materiatu na budowie. Firma Baumit oferuje komplet-
ny system sktadajacy sie z silosu z pompa i wezy, ktory do przygotowania podktadu potrze-
buje jedynie podtaczenia wody i pradu.

Aplikacja maszynowa pozwala na znaczacy wzrost wydajnosci, oszczedno$¢é czasu i ograni-
czenie kosztow. Dodatkowo, wykorzystujac technike silosowa, mozna bezproblemowo reali-
zowacé prace niezaleznie od pory roku oraz powierzchni placu budowy.

System ten pozwala podawaé materiat na wysoko$é do 30 m. Technika silosowa umozliwia
aplikacje materiatu w dowolnym czasie i iloSci.
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Jastrychy Podktady samopoziomujgce
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Zaprawa z silosu podawana jest pompa dozujacg sucha mieszanke Pompa mieszajaca SMP zawieszona jest bezposrednio pod silosem,
do agregatu pompujacego, w ktérym materiat jest mieszany z woda, gdzie suchy materiat miesza sie z wodg i jest transportowany wezami
a nastepnie transportowany do miejsca uktadania. do miejsca uktadania.

Wielko$é wykonanej powierzchni w zaleznosci od sposobu aplikacji

Technologia tradycyjna Masa wylewana recznie Masa wylewana maszynowo

ok. 20 m?/godz. ok. 50 m?/godz. ok. 300 m?/godz.

) ) !

Uwaga: Faktyczna szybko$¢ uktadania zalezna jest od grubosci i rodzaju podktadu podtogowego oraz wydajnosci uzytej pompy.
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Rodzaje rozwiazan systemowych Baumit

Szerokie spektrum rozwigzan systemowych Baumit zostato stworzone z mysla o r6znorod-
nych potrzebach naszych Klientow. Masy samopoziomujgce, szybkowiazace lub samopozio-
mujace podktady podtogowe Baumit to linia nowoczesnych oraz sprawdzonych produktow.
Trwate, wytrzymate i ekologiczne rozwigzania to zalety, ktére doceni kazdy.

Przedstawiamy nastepujace rodzaje rozwigzan systemowych Baumit:

podktad samopoziomujgcy na betonie lub jastrychu cementowym
jastrych na betonie lub jastrychu cementowym

podktad na warstwie oddzielajgcej

podktad na izolacji termicznej/akustycznej

podkfad z wodnym ogrzewaniem podtogowym

podktad z elektrycznym ogrzewaniem podtogowym
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Podktad samopoziomujacy na betonie / jastrychu cementowym

Podtoze betonowe lub jastrych cementowy

E Preparat gruntujacy Baumit Grund lub Baumit SuperPrimer
B Samopoziomujgcy podktad podtogowy Baumit

Jastrych / posadzka na betonie / jastrychu cementowym

Podtoze betonowe
E Warstwa sczepna z emulsji Baumit Connect
B Jastrych cementowy / posadzka Baumit

duzy zakres grubosci
doskonate poziomowanie podtoza
wysoka przyczepnos¢ do podtoza

niski skurcz liniowy

szybkie wykonanie prac

Przygotowane podioze

Gruntowanie:
Baumit Grund (podtoza chtonne)
Baumit SuperPrimer (podtoza niechtonne)

Cienkie warstwy Grubsze warstwy

/ y

Baumit Nivello Quattro (1-20 mm) Baumit Alpha 2000 (25-60 mm)
Baumit Nivello Centro (5-30 mm) Baumit Alpha 2500 (15-60 mm)
Baumit Nivello 10 (1-10 mm)
Baumit Nivello 30 (2-30 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.

bardzo duzy zakres grubosci
niski skurcz liniowy

szybkie wykonanie prac

do wewnatrz i na zewnatrz

Przygotowane podioze

Gruntowanie:
Emulsja Baumit Connect

Jastrych normalnie wysychajacy Jastrych btyskawiczny / szybki

Baumit Solido 225 Fiber
(10-100 mm)
Baumit Baumit Solido 225
(10-100 mm)
Baumit Solido 160
(20-80 mm)

Baumit Rapido 1 Speed (10-100 mm)
Baumit Rapido 4 (10-100 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.

218 m Systemy podtogowe m Rodzaje rozwigzan systemowych Baumit

Podktad na warstwie oddzielajacej

1]

Podtoze betonowe

E Warstwa oddzielajgca - np. folia budowlana

Podktad podtogowy Baumit

Podktad na izolacji termicznej/akustycznej

>Je o ]r]

Podtoze

Izolacja termiczna/akustyczna - wetna mineralna lub styropian
Warstwa rozdzielajgca, np. folia
Podktad podtogowy Baumit

na trudne podtoza
mozliwos¢ bardzo szybkiej renowacji podtog

praktycznie na kazdy rodzaj podtoza

mozliwos¢ doboru dowolnych warstw wykonczeniowych

Przygotowane podioze

Warstwa oddzielajaca np. folia budowlana

Podktad Jastrych normalnie Jastrych
samopoziomujacy wysychajacy btyskawiczny / szybki

l

Baumit Alpha 2000 Baumit Solido 225 Fiber Baumit Rapido 1 Speed
(30-60 mm) (35-100 mm) (35-100 mm)
Baumit Alpha 2500 Baumit Solido 225 Baumit Rapido 4
(30-60 mm) (35-100 mm) (35-100 mm)
Baumit Solido 160
(40-80 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.

B na rdzne rodzaje izolacji termicznej/akustycznej
B mozliwos¢ bardzo szybkiego wykonania prac

B szeroki wybor rodzaju podktadéw

Przygotowane podtoze

Y

Izolacja termiczna/akustyczna

r Warstwa oddzielajaca np. folia budowlana ‘l

Podkfad Jastrych normalnie Jastrych
samopoziomujacy wysychajacy btyskawiczny / szybki
Baumit Alpha 2000 Baumit Solido 225 Fiber Baumit Rapido 1 Speed

(35-60 mm) (40-100 mm) (40-100 mm)
Baumit Alpha 2500 Baumit Solido 225 Baumit Rapido 4
(35-60 mm) (40-100 mm) (40-100 mm)
Baumit Solido 160
((40-80 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.
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Podktad z wodnym ogrzewaniem podiogowym

Podtoze

Izolacja termiczna - styropian, wetna mineralna
Warstwa rozdzielajgca - np. folia metalizowana
Ogrzewanie wodne

Podkfad podtogowy Baumit

o]l ]n]r

Podktad z elektrycznym ogrzewaniem podiogowym

Podtoze
E Ogrzewanie elektryczne na siatce
Podktad podtogowy Baumit

3qU

B doskonata wspétpraca z systemem ogrzewania - wysoka
przewodno$¢ cieplna

B mozliwos¢ bardzo szybkiego wykonania prac

B wysoka wytrzymatos¢ podktadu

Przygotowane podtoze

Izolacja termiczna

Warstwa oddzielajgca np. folia metalizowana

li Ogrzewanie wodne —l

Podktad Jastrych normalnie Jastrych
samopoziomujacy wysychajacy btyskawiczny / szybki
Baumit Alpha 2000 Baumit Solido 225 Fiber Baumit Rapido 1 Speed

(35 + d*-60 mm) (40 + d*-100 mm) (40 + d*-100 mm)
Baumit Alpha 2500 Baumit Solido 225 Baumit Rapido 4
(35 + d*-60 mm) (40 + d*-100 mm) (40 + d*-100 mm)

Baumit Solido 160
(40 + d*-80 mm)

d* — grubosé elementéw grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.

B doskonata wspotpraca z systemem ogrzewania - wysoka
przewodnos$é cieplna

B mozliwos¢ bardzo szybkiego wykonania prac
B niewielka grubosé

B wysoka wytrzymato$¢ podktadu

Przygotowane podtoze

li Ogrzewanie elektryczne na siatce —l

Podktad Jastrych normalnie Jastrych
samopoziomujacy wysychajacy btyskawiczny / szybki
Baumit Alpha 2000 Baumit Solido 225 Fiber Baumit Rapido 1 Speed

(35 + d*-60 mm) (45+ d*-100 mm) (40 + d*-100 mm)
Baumit Alpha 2500 Baumit Solido 225 Baumit Rapido 4
(35 + d*-60 mm) (45+ d*-100 mm) (40 + d*-100 mm)

Baumit Solido 160
(45+ d*-80 mm)

d* — grubosc¢ elementéw grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubosci dla danego wyrobu.
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Przygotowanie i wzmocnienie podioza

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza jest niezbedne w przypadku podktadow zwigzanych z podtozem.
Ma szczegblne znaczenie w przypadku podtozy czasochtonnych i niechtonnych. Wykonuije sie
je poprzez pokrycie weczesniej oczyszczonego podtoza odpowiednim srodkiem gruntujacym.

Gruntowanie zapewnia:

B zwiekszong przyczepnosé podktadu do podtoza

wigzanie pozostatych po odkurzaniu czastek kurzu

zabezpieczenie przed powstaniem krateréw

uszczelnienie podtoza, aby zapobiec wchtanianiu wody z podktadu przez podtoze
zabezpieczenie podktadu przed utratg wody przed utwardzaniem

Przed naniesieniem masy samopoziomujacej na podioze nalezy je zagruntowac odpowied-
nim Srodkiem gruntujacym (w zaleznosci od rodzaju podtoza):

B podtoza chtonne: Baumit Grund
B podioza o matej chtonnosci/niechtonne (np. lastriko, gtadki beton): Baumit SuperPrimer

B szlamowanie podtoza/uktadanie jastrychéw w cienkich warstwach (od 10 mm):
Baumit Connect
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Zalety produktu

Rekomendowane zastosowanie

Tab. 13. Przygotowanie i wzmocnienie podtoza

Podktad gruntujacy do podtozy chtonnych

Baumit Grund Baumit SuperPrimer

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

Podktad gruntujacy na trudne i niechtonne podtoza

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

B szybka, fatwa i wydajna aplikacja
B szybkoschnacy - eliminuje przerwy w pracy

M dzieki niebieskiemu zabarwieniu, umozliwia
kontrole jakoSci prowadzonych prac

M do stosowania na chtonne podtoza mineralne

gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy

B na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, o bardzo
duzej zdolno$ci do penetrowania podtozy

B do zastosowania przed uktadaniem podktadow
podtogowych i posadzek

M jako warstwa gruntujaca przed uzyciem
r6znego rodzaju zapraw klejowych, zapraw
wyréwnujacych i szpachlowych oraz
podptytkowych

M zwieksza przyczepnosé podktadéw, zmniejsza
chtonnos¢ podtoza, poprawia rozptyw mas
samopoziomujgcych i zapobiega powstawaniu
pecherzy na ich powierzchni

W gotowy do uzycia (zawiera piasek kwarcowy)

M po wyschnieciu tworzy szorstkg powierzchnie
zwiekszajac przyczepnosé kolejnych warstw

M wysoka przyczepno$c¢ do gtadkich i szczelnych
podtozy

M do przygotowania niechtonnych podtozy

M gotowy do uzycia, bezrozpuszczalnikowy,
szybkoschnacy preparat do gruntowania
podtozy nienasigkliwych (np. glazura, lastriko,
sztuczny kamien, gtadki beton itp.)

M do podtog i Scian

M do przygotowania podtozy przed uktadaniem
tynkéw cementowo-wapiennych, podktadow
podtogowych, mas samopoziomujacych,
zapraw klejowych i wyréwnujacych

Emulsja kontaktowa (sczepna)

Zaprawa wyréwnujaca

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

B zapewnia wysoka przyczepnosé

zwieksza wytrzymatosé i redukuje naprezenia
M szeroki zakres zastosowania

B uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja
polimerowa zwigkszajaca przyczepnosé
Swiezych zapraw do starych podtozy
cementowych

B zmniejsza wnikanie wody, zwigksza
wytrzymatosS¢ i redukuje naprezenia poprzez
zwiekszenie elastycznosci zaprawy

M przeznaczona do stosowania na wszystkich
standardowych mineralnych podtozach
budowlanych

B zalecana przy uktadaniu jastrychow zwigzanych

z podtozem o grubosci warstwy min. 10 mm

ok. 20% do wody zarobowej - jako dodatek do

Do stosowania wewnetrznego i zewnetrznego

M elastyczna, wodno- i mrozoodporna

na ogrzewanie podtogowe
M do naprawy podtoza

M do miejscowego wyréwnywania Scian i podtog
oraz wypetniania ubytkéw w podtozu przed
prowadzeniem dalszych prac tj. uktadanie
ptytek ceramicznych, wykonywanie
izolacji podptytkowych, wylewanie mas
samopoziomujgcych itp.

Zuzycie materiatu ok. 0,15 kg/m? - zaleznie od chtonnosci podtoza ok. 0,3 kg/m? Zapraw: ok. 0,2 ke/m? jako warstwa sczepna ok. 1,6 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy
Czas schniecia na podtozach chtonnych ok. 15 min ok. 30 min. ukfadanie podktadéw metoda ,,mokre na mokre” -
ﬁzjtz\izr_]x:ggfn;shmd'OiaCh ok. 12 godz. - uktadanie podktadéw metoda ,mokre na mokre” -

Temperatura stosowania > 5°C > 5°C > 5°C > 5°C

Kolor niebieski 06ty biaty szary

Bardzo dobre parametry robocze
i uzytkowe zaprawy. Sprawdzony
element rozwigzan systemowych.

Zapewnienie wysokiej przyczepnosci podktadu
do podtoza i trwatosSci catej podtogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepnosci podktadu
do podtoza i trwatoSci catej podtogi.

Zapewnienie wysokiej przyczepno$ci podktadu
do podtoza i trwatosci catej podtogi.

Dla Inwestora

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Bardzo niska emisja LZO (VOC)
- certyfikat EMICODE EC1PLUS,

Bardzo niska emisja LZO (VOC)

Doskonate wtasciwosci uzytkowe. - certyfikat EMICODE EC1PLUS.

Do wykorzystania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Bezpieczenstwo
i trwatos¢ projektowanej posadzki.

Do wykorzystania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Bezpieczenstwo
i trwatoS¢ projektowanej posadzki.

Do wykorzystania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Bezpieczenstwo
i trwatos¢ projektowanej posadzki.

Uzupetnienie rozwigzan dla systemoéw
podtogowych oraz klejenia ptytek ceramicznych.

Dla Architekta
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Dylatacje

Podczas wykonywania podktadéw podtogowych, szczegblnie cementowych, nie mozna zapomnieé¢ o uwzglednieniu szczelin dylatacyjnych:
brzegowych, kontrolnych, konstrukcyjnych i roboczych.

Stosuje sie je w nastepujgcych celach:

wyeliminowania wptywu rozszerzalnoSci cieplnej materiatow

oddzielenia podtogi od innych elementéw budynku (Sciany, stupy, schody itp.)
naniesienia w miejscach zmiany grubosci podktadu

wyizolowania fragmentu podtogi poddawanego wyraznie wiekszym obcigzeniom
na styku réznych rodzajow podtég

wydzielenia prostokatnego pola podktadu w pomieszczeniach o skomplikowanym ksztatcie

Odpowiednie zastosowanie szczelin dylatacyjnych zapobiega niekontrolowanemu pekaniu podktadéw, spowodowanych ich naturalnym skur-
czem czy pdzniejszg pracg podtogi.

kontrolna robocza

- I brzew/onstnmy

Schemat pokazujacy rodzaje dylataciji.

Dylatacje brzegowe (obwodowe) - szczeliny oddzielajgce podktad od wszelkich czesci budynku (Scian, filarow, stupow itp.).

Dylatacje kontrolne - konieczne w podktadach cementowych, utozonych na termoizolacjach lub warstwach rozdzielajgcych. Stuza powstrzy-
maniu dalszego powstawania rys, ktére zatrzymujg sie wtasnie na nich. Dylatacje tworzy sie przez naciecia do gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu lub przez wstawianie profili z tworzywa sztucznego. Przed uktadaniem wyktadziny usuwa sie je, wypetniajac odpowiedniag zywica.

Dylatacje konstrukcyjne - szczeliny przechodzace przez catg grubos¢ podktadu. Umozliwiajg jego ruch w pionie i poziomie. Zastosowanie
kotkow stabilizujgcych uniemozliwia ruch pionowy podktadu. Dylatacje te maja za zadanie przejmowac zmiany dtugosci podktadu wynikajace
ze zmian temperatur (np. ogrzewanie podtogowe).

Dylatacje robocze - szczeliny wystepujgce przy duzych powierzchniach, szczegblnie przy podktadach cementowych.

Tab. 14. Rodzaje dylatacji i materiaty

Rodzaj dylatacji Materiat/wykonanie

brzegowe (obwodowe) tasma z pianki, paski styropianu

ATULLARIRULTLER L LA UR UL AR AR
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kontrolne naciecia lub profile z tworzywa sztucznego
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wypetnienia dopasowane do

St poszczegblnych warstw konstrukcji

robocze np. listwa dylatacyjna, profile systemowe
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Dopuszczalne wielkosci powierzchni podktadow cementowych bez dylataciji:

B w pomieszczeniach - 36 m?, przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m

B w pomieszczeniach pod ptytki ceramiczne - 30 m?, przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m

H w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym - 20 m?, przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 5 m i proporcji bokéw nie wiekszej
niz 2:1

B w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym i przy zastosowaniu podktadu ze zbrojeniem przeciwskurczowym - 40 m?

B w korytarzach szczeliny dylatacyjne nie powinny byé rozstawiane rzadziej niz w odlegtoSciach 2-2,5-krotnosci jego szerokosci

B natarasach - co 2-3 m, w zaleznosci od nastonecznienia i koloru wyktadziny zewnetrznej, maksymalnie 5 m, powierzchnia dylatowa-
nego pola nie powinna przekraczaé¢ 10 m?

Przyktadowy podziat powierzchni dylatacjami.

Dopuszczalne wielkosci powierzchni podktadow Baumit Alpha bez dylatacji:
H w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym - 300 m? (ksztatt zblizony do kwadratu)
B w pozostatych przypadkach (ksztatt zblizony do kwadratu) - 800 m?

Gtebokosci szczelin dylatacyjnych:
B w podktadach bez ogrzewania podtogowego - gtebokosé nacie¢ 1/3-1/2 grubosci podktadu

B szeroko$¢ brzegowych i roboczych szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢é min. 5 mm wewnatrz i min. 10 mm na zewnatrz budynkdow

Tab. 15. Przyktad obliczeniowego wymiarowania dylatacyjnej taSmy przysSciennej

Dtugos¢ boku 15 m

Wspbitczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,015 mm/mK

Ro6znica temperatur (np. z 15°C na 45°C) 30K

Wydtuzenie termiczne 15 x 0,015 x 30 = 6,75 mm
Przyjeta Scisliwos¢ dylatacyjnej taSmy przysciennej 70%

Minimalna grubos¢ dylatacyjnej tasmy przySciennej 6,75:0,70 = 9,64 mm

W tym przypadku wystarczajaca jest zatem dylatacyjna tasSma przyscienna o grubosci 10 mm.

Dylatacja brzegowa (obwodowa).
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Dylatacje brzegowe (obwodowe)

Powinny by¢ wykonane wokét obwodu podktadu podtogowego, pomiedzy podktadem podtogowym a sasiadujgcymi elementami budynku
(na Scianach i wokot wszystkich elementow znajdujacych sie w obszarze podktadu), najczesciej przy uzyciu elastycznej tasmy dylatacyjnej.

Minimalna grubos¢ dylataciji:

B dla podktadéw bez ogrzewania podtogowego - 5 mm

B dla podktaddw z ogrzewaniem podtogowym - 10 mm

B w przypadku podktadéw na duzych powierzchniach - 10 mm

Uwaga: jesli dylatacja posiada réwniez funkcje izolacji akustycznej, taSma dylatacyjna musi by¢ tak zamocowana, aby wyeliminowaé mozli-
wos¢ tworzenia sie mostkow akustycznych prowadzacych do przenikania hatasu uderzeniowego.

Podktady z ogrzewaniem podtogowym

Powierzchnie prostokatne o wiekszych wymiarach:

B w przypadku wykonczenia oktadzing ceramicznag, zaleca sie wykonanie dylatacji, kiedy dtugosé podkiadu jest wieksza niz 10 m
B dylatacje nalezy wykona¢ zawsze, jesli dtugosé podktadu przekracza 20 m

B dla podktadow z wykonczeniem wyktadzing elastyczna (przy catopowierzchniowym i rownomiernym ogrzewaniu) mozna wykona¢ po-
wierzchnie bez dylataciji, jesli dtugos¢ sciany nie przekracza 20 m

210 do 20 m

A

v

Dylatacja

L

Dylatacje przy ogrzewaniu podtogowym.

Obszary o ksztatcie litery ,,L”

W celu okreslenia odpowiedniej dylatacji, caty plan pietra (powierzchni) dzieli sie na poszczegblne prostokaty (podstawa i ramiona) i okresla
potozenie Srodka ciezkoSci catej powierzchni. Zaleca sie zaprojektowanie dylatacji w przypadku wystepowania Srodka ciezkosci:

B wewnatrz podstawy i krotsze ramie ma dtugos¢ wieksza niz 6 m

B wewnatrz jednego z ramion i dtugos¢ krétszego ramienia jest wieksza niz3 m

B wewnatrz jednego z ramion i odlegtos¢ Srodka ciezkosci od zewnetrznego naroznika ramienia jest wieksza niz 3 m

B poza obszarem (niezaleznie od diugosci ramienia)

/7?\ S S

>3 m

S bl
11>3m
L

Wewnatrz jednego z ramion.

A
Y

>6m

Wewnatrz srodkowego prostokata. Poza obszarem.

N e

//'

S

Mozliwe potozenia Srodka ciezkosci na powierzchni o ksztatcie litery ,L".
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Obszary o ksztalcie litery ,U”

W celu okreSlenia odpowiedniej dylatacji, caty plan pietra dzieli sie na poszczegdlne prostokaty (podstawa i ramiona) i okresSla potozenie
Srodka ciezkosci catej powierzchni.

Zaleca sie zaprojektowanie dylatacji w przypadku jesli:

B Srodek ciezkosci znajduje sie w Srodkowej czesSci podstawy, a jedno ramie jest dtuzsze niz 3 m

B Srodek ciezkosci jest w bocznej czesSci podstawy i dtugos¢ przeciwlegtego ramienia jest wieksza niz 3 m
B Srodek ciezkosci jest wewnatrz jednego z ramion

W Srodek ciezkoSci znajduje sie poza obszarem

>3 m >3 m

Wewnatrz srodka podstawy. W boku podstawy.

W jednym z ramion. Poza obszarem.

N g

Mozliwe potozenia Srodka ciezkosSci na powierzchni o ksztatcie litery ,U”.
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Powierzchnie z drzwiami
W celu ustalenia czy konieczna jest dylatacja, nalezy najpierw okresli¢ catkowita dtugosé podktadu podtogowego.

Wykonanie dylatacji poSrednich w obszarze drzwi jest zalecane:

B dla podktaddw z pokryciem materiatem sztywnym (np. ceramika), kiedy dtugos¢ jest wieksza niz5 m
B dla podktaddw z pokryciami elastycznymi, kiedy dtugos¢ jest wieksza niz 7 m

B jeSli sasiednie pokoje beda niezalezne ogrzewane (np. tazienka/sypialnia)

Catkowita dtugosé podktadu podtogowego.
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Przyktadowa powierzchnia z drzwiami.

nalezy wykonac¢ dalsze dzielenie mniejszych powierzchni (,L” i ,U”).

Dylatacje przeciwskurczowe podkiadéw CA

W przypadku jastrychéw na bazie siarczanu wapnia (CA) nie sg konieczne dylatacje przeciwskurczowe.
Zawsze nalezy pamietac o wykonaniu dylatacji obwodowych.

Dodatkowe zasady:

B zawsze nalezy dylatowa¢ ogrzewane i nieogrzewane powierzchnie

zawsze nalezy stosowac dylatacje dla powierzchni o r6znej grubosci podktadu podtogowego

zawsze nalezy dylatowac powierzchnie o réznych poziomach w obszarze podktadu podtogowego

dylatacje muszg zostac przeniesione do warstwy wierzchniej posadzki (z uwzglednieniem wytycznych producenta oktadziny podtogowej)

plan dylatacji i podziatéw podktadu powinien by¢ opracowywany przez Projektanta
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