
Sprawdzić czy grubość rys/spękań na elewacji
niż 0,5 mm.

jest większa 

Zatopić siatkę z włókna szklanego Baumit StarTex oraz zasz-
pachlować ją z użyciem zaprawy Buamit MultiContact MC 55 W
lub Baumit StarContact White.

Wymieszać zaprawę Baumit MultiContact MC 55 W lub zaprawę
klejowo-szpachlową Baumit StarContact White z wodą wg
instrukcji na opakowaniu.

Nałożyć zaprawę za pomocą pacy zębatej. 

Na wyschnięta powierzchnię zaprawy aplikować tynk strukturalny
(np. Baumit SilikonTop, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop,
Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop).

Dokonać analizy powierzchni elewacji za pomocą szpachelki
- luźno trzymające się fragmenty należy usunąć.
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Naprawa spękań > 0,5mm


