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Baumit MultiContact MC 55 W
Zaprawa przyczepna biata

= odporna na warunki atmosferyczne
=  hydrofobowa
= paroprzepuszczalna

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do obrébki recznej lub maszynowej. Stosowana jako szpachla poprawiajaca przyczep-
no$¢ do betonu, lub mineralny tynk cienkowarstwowy do renowacji elewacji.

Piasek, lekkie domieszki mineralne, biaty cement i wapno, dodatki poprawiajgce obrobke i przyczepnosé, zbrojenie (wiokna tekstylne).

Mineralna, wzbogacona dodatkami uszlachetniajgcymi i tatwa w obrébce szpachla kontaktowa. Po utwardzeniu jest odporna na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych i mroz, hydrofobowa oraz paroprzepuszczalna. Stanowi idealne podtoze pod wszystkie tynki mine-
ralne podktadowe i nawierzchniowe (patrz: wyzej) oraz wszystkie tynki nawierzchniowe o spoiwie organicznym. Dzieki niewielkiemu
modutowi sprezystosci pokrywa rysy.

Do stosowania gtownie jako podktadowa warstwa szpachlowa, zbrojona siatka z widkna szklanego na podtoza mineralne, tynki
cieptochronne, tynki na bazie zywic syntetycznych oraz ptyty termoizolacyjne, jak rowniez do nanoszenia na nosne tynki mineralne klas
CS Il CS 1V, beton, tynki na bazie zywic syntetycznych oraz trwale przywierajace powtoki malarskie. Rowniez jako warstwa poprawia-
jaca przyczepnosé, stosowana na powierzchniach betonowych, miedzy innymi jako podktad pod tynki podktadowe i nawierzchniowe
klas CS I, CS II, CS Ill. Zaprawa moze by¢ stosowana niemalze w trakcie wszystkich prac zwigzanych z klejeniem lub szpachlowaniem
cienko - badz sredniowarstwowym powierzchni na warstwach podktadowych.

Moze mie¢ réwniez swoje zastosowanie jako cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy.

Spetnia wymogi karty WTA 2-4-94, procedura F4: technologia renowacji spekanych elewacji.

Klasyfikacja: CS 1l wg PN-EN 998-1

Min. grubos¢ warstwy: 3 mm jako tynk nawierzchniowy; 3-5 mm jako warstwa
zbrojna

Wytrzymato$é na Sciskanie: 3,5-7,5N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <25, 0k. 10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,820 W/mK (wartos¢ taberalryczna dla P=50 % wg
PN-EN 998-1)

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,890 W/mK (wartos¢ taberalryczna dla P=90 % wg
PN-EN 998-1)

Baumit multiContact MC 55 W 25 kg

Uziarnienie 0-1,2mm
Zuzycie ok. 1 -2 kg/m2/mm (zaleznie od podtoza)
Wydajnosé ok. 24 | mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody  ok. 6 -7 1/25 kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.

Z podtoza nalezy usunaé luzne elementy oraz warstwy tuszczacej sie farby, stare farby klejowe i lateksowe, brud, kurz, olej i ttuszcz.
Pekniecia i rysy pogtebi¢ klinowo. Podtoza bardzo chtonne, w razie watpliwosci, zwilzy¢é wstepnie. Usung¢ substancje tworzace tzw.
Lfilm” (wosk i olej szalunkowy itp.). Podtoze musi by¢é odpowiednio suche i utwardzone.

Szczegdlnie gtadkie powierzchnie (np. styrodur itp.) wczesniej zadrapac i odkurzy¢.

Podtoza bardzo chtonne oraz gipsowe nalezy zagruntowac Srodkiem penetrujgcym Baumit MultiPrimer.

Piaszczace sie tynki podktadowe wzmocni¢ Srodkiem do wzmacniania tynku Baumit SanovaPrimer.

Zaprawa multiContact MC 55 W moze by¢ nanoszona recznie lub maszynowo. W przypadku duzych powierzchni zaleca sie stosowanie
agregatow tynkarskich.

W przypadku zastosowania zaprawy jako warstwy poprawiajgcej przyczepno$é oraz jako warstwy zbrojeniowej naniesé 3 do
5 mm zaprawy i na Swiezo przeczesa¢ grzebieniem tynkarskim lub pacg grzebieniowa. W obszarach ryzyka, gdzie wystepuja
pekniecia, mur mieszany, itp., zatopi¢ w zaprawie, odporng na alkalia, siatke z wtdkna szklanego. Postepowaé w ten sam spos6b
stosujac zaprawe jako warstwe poprawiajgca przyczepnosc.

Przed natozeniem kolejnych warstw przestrzega¢ przerwy technologicznej (1ldzieA na 1 milimetr grubosci tynku ). W razie
potrzeby mozna, na Swiezej zaprawie multiContact MC 55 W, wykonac strukture poprzez filcowanie. W przypadku ocieplen duzych
powierzchni elewacji, do dyspozycji klientow sg aprobowane systemy ocieplen Baumit.

W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze byé nizsza niz +5°C i nie moze przekraczaé
+25°C. Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem. W przypadku szybkiego wysychania (z powodu wiatru lub stonca)- zwilzaé, a w razie
potrzeby ochrania¢ elewacje do momentu catkowitego zwigzania (stosujac siatki rusztowaniowe). Wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz
niskie temperatury znacznie wydtuzaja czas wigzania. Swiezo natozona warstwa musi byé wyschnieta i zwigzana przed natozeniem
kolejnej warstwy. W przypadku zbrojenia powierzchni elewacji siatkg z widkna szklanego nalezy zwrécié uwage, aby nie byta ona
uszkodzona lub odstonieta. Przy podwéjnym zbrojeniu, druga warstwe naniesé najwczesniej po uptywie jednego dnia. Natychmiast
po uzyciu zaprawy umy¢ narzedzia woda.

W przypadku uzycia zaprawy multiContact MC 55 W jako tynku nawierzchniowego, nalezy ja pomalowac farba hydrofobowa.

W trakcie prowadzonych prac, chroni¢ obszary zagrozone kontaktem z zaprawa (szkto, ceramike, metal itp.).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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