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Baumit Klinker S
Zaprawa z trasem do klinkieru

= ogranicza wystepowanie wykwitow
= do murowania i fugowania
®  mrozoodporna i nienasiagkliwa

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do murowania na petng spoine z cegiet klinkierowych o niskiej nasiakliwosci tj. w zakresie
3-8%, z jednoczesnym spoinowaniem. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Barwiona w masie i dostepna w siedmiu kolorach:
jasnoszara, szara, ciemnoszara, antracyt, bez, braz, czarna (oznaczenie koloru podane na opakowaniu).

Cement, tras, odpowiednio dobrane piaski murarskie, domieszki chemiczne, inne dodatki.

Specjalna receptura zawierajaca dodatek trasu, powoduje proces wigzania wolnego wapna w zaprawie, co ogranicza mozliwosé
wystepowanie zwigzkéw powodujgcych tworzenie sig, na powierzchni zaprawy, wykwitéw wapiennych i przebarwien. Jednocze$nie
specjalny sktad zaprawy uszczelnia jej mikrostrukture, powodujac niskg nasiakliwo$¢, co skutecznie ogranicza transportowanie
wilgoci i zwigzkéw powodujgcych wykwity solne.

Stuzy do murowania z jednoczesnym spoinowaniem (fugowaniem) murow z cegly klinkierowej, np. Scian elewacji, kominéw, czy muréw
lub stupkéw ogrodzeniowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Produkt przeznaczony do wykonywania muru licowego zewnetrz-
nego i wewnetrznego z cegiet klinkierowych o niskiej nasigkliwosci (3-8%).

Grupa zapraw: G wg EN 998-1
Klasa wtrzymatosci: M10 wg EN 998-1
Wytrzymatos$é na zginanie po 28 dniach: > 1,5 N/mm?2
Gestosé objetosciowa suchej zaprawy: ok. 1650 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,800 W/mK

Klinker S 25kg

Uziarnienie 0-3 mm

Zuzycie ok. 40 - 45 kg/m2 muru o grubosci 12 cm i spoinie 10 mm
Zuzycie ok. 100 kg/m2 muru o grubosci 25 cm i spoinie 10 mm
Wydajnosé ok. 15 | gotowej zaprawy/worek

Zapotrzebowanie wody  ok. 3,5 1/25 kg

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Cegfa uzywana do murowania powinna byé czysta, sucha, nie zmrozona.

W przypadku wznoszenia muru, zabezpieczy¢ fundament izolacjg przeciwwilgociowg przed kapilarnym podcigganiem wody.

3QU
Baumit Sp. z o.0. -

53-012 Wroctaw, ul. WyScigowa 56 G - www.baumit.pl - info@baumit.pl 4

baumit.com



Obrobka

Wskazowki

Mieszanie:

Zaprawa murarska do klinkieru Baumit Klinker S moze by¢ wymieszana z woda za pomocg elektrycznej mieszarki recznej, beto-
niarki wolnospadowej lub mieszarki przeptywowej. W przypadku mieszania w betoniarce wolnospadowej lub w betoniarce o obiegu
wymuszonym dodaje sie najpierw wode (ok. 3,5 - 4 | na worek 25 kg), a nastepnie wsypuje suchg zaprawe . Czas mieszania ok.
2-3 minuty. Miesza¢ zawsze catg zawartos¢ worka. Do kazdego worka nalezy dodawac taka samg iloS¢ wody. W mieszarce przepty-
wowej podawanie wody i ustalanie odpowiedniej konsystencji sterowane jest automatycznie. Zaprawa po wymieszaniu powinna mie¢
gestoplastyczng konsystencje jednorodnej masy. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na ilos¢ dozowanej wody, poniewaz przedozowanie
wody pogarsza wiasnosci zaprawy (nasiakliwos¢, wytrzymatosé, odpornoS¢ zaprawy na czynniki zewnetrzne i jest gtéwna przyczyna
wystepowania wykwitow na licu wykonanego muru).

Murowanie:

Murowac z zaprawy na petng spoine z jednoczesnym fugowaniem spoiny. Ksztattowanie fugi (spoiny) wykonywaé podczas twardnienia
zaprawy, przy pomocy kielni - fugownicy. Murowanie powinno odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy murowaniu
nalezy przestrzegac zalecen producenta cegiet klinkierowych. Po kazdym etapie murowania i w trakcie procesu schniecia i twardnienia
zaprawy nalezy zabezpieczy¢ mur (np. przez przykrycie folig) przed opadami, wiatrem i nadmiernym nastonecznieniem, zapewniajac
jednoczesnie mozliwosé swobodnego przeptywu powietrza potrzebnego do wtasciwego przebiegu procesu wigzania i dojrzewania
zaprawy. Po wymurowaniu, wykonane elementy takie jak mury, stupki oraz przesta nalezy od goéry wienczy¢ elementami umozliwiaja-
cymi odpowiednig ochrone konstrukcji przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. wody deszczowej), poprzez montaz daszkow
lub innych ksztattek.

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.
Nie murowaé w czasie deszczu i mgly, a takze w czasie bezpoSredniego nastonecznienia. Do zaprawy dodawac wytgcznie czystej
chtodnej wody. Nie dodawaé innych dodatkéw (np. srodkéw przeciwmrozowych). Swiezg zaprawe nalezy zuzyé - w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - w ciggu 1 - 2 godzin od jej przygotowania. Gestniejaca zaprawe ponownie przemieszaé, nie dodajgc
wody. Stwardniatg zaprawe, usunac i nie uzywac ponownie.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzega¢ ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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