Baumit
Systemy podiogowe

Rozwigzania
dla kazdej
podtogi

B Latwo - szybko - trwale
B Pod wszystkie oktadziny podiogowe
B Do ogrzewania podtogowego
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Systemy
podtogowe

Rozwigzania konstrukcyjne

Najnowsze rozwigzania technologiczne

Polska Norma PN-EN 13813 klasyfikuje podktady podtogowe wg spoiwa, dzielac je nastepujaco: na bazie cementu (CT), na
bazie siarczanu wapnia (CA), magnezjowe (MA), asfaltowe (AS) oraz z zywic syntetycznych (SR). W naszej praktyce budowlanej
najczesciej wykonuje sie podktady cementowe z zapraw wykonywanych na budowie, mieszajgc piasek, cement i wode. Taka
zaprawa nie zawsze posiada wasciwe parametry, a jej sporzadzenie wymaga ciezkiej pracy co najmniej dwoch oso6b.

Firma Baumit, w celu zapewnienia wytwarzania wysokiej klasy podktadéw podtogowych oraz utatwienia wykonywania prac,
opracowata technologie opartg na bazie gotowych, suchych mieszanek i techniki silosowej. W naszej technologii mozemy wy-
konywac jastrychy cementowe, korzystajgc z mieszanek workowanych lub dostarczanych w silosach, ktére nadajg sie rowniez
do miksokretéw lub jastrychy samopoziomujace na bazie gipsu Alpha, przystosowane do podawania materiatu przy pomocy
pomp Slimakowych. Uzupetnieniem oferty podtogowej sa cienkowarstwowe masy samopoziomujace, stuzgce do wyrownywania
i poziomowania podktadéw podtogowych.

Co to jest jastrych?

Majac codziennie kontakt z réznego rodzaju podtogami, czesto nie uSwiadamiamy sobie, ze tworza one ztozony uktad warstw, stano-
wigcy podkfad pod posadzke. Aby utozy¢ posadzke (parkiet, terakote, wyktadzine, panele itd.), konieczne jest wykonanie podktadu,
ktory technicznie nazywany jest jastrychem. Jastrych to monolityczna, warstwa podkiadu podtogowego o grubosci najczesciej
w przedziale od 10 do 60 mm, wykonana jako zwigzana z podtozem, na warstwie oddzielajacej lub jako podtoga ptywajaca.

Jastrychy petnia kilka funkcji: wyréwnuja podtoze, stanowig ochrone akustyczna, ogniowa, cieping i zabezpieczaja przed wilgocia.
Przy podtogach ogrzewanych powinny zapewnic¢ dobre przewodzenie ciepta i zachowaé elastyczno$¢. W niektorych przypadkach
moga jednoczesnie petni¢ funkcje gotowej posadzki.




Podtoga zwiagzana z podiozem

Zastosowanie w miejscach nie wymagajacych warstw
izolacji termicznej/akustycznej. Na stabilnych, no$nych
podtozach typu beton, jastrych cementowy. W przypadku
matych grubosci lub gtadkich podtozy konieczne stosowanie
Srodkéw gruntujgcych sczepnych (np. Baumit SuperGrund,
emulsja sczepna HE 20 Murexin).

Podtoze
B Srodek gruntujacy
Bl Dylatacja brzegowa
B Jastrych

Podloga plywajaca

Optymalne rozwigzanie konstrukcji podtogi w potaczeniu
z izolacjg termiczna i akustyczng. Do stosowania w budow-
nictwie mieszkaniowym, biurach, szkotach, szpitalach itp.
Poprawia akustyke w pomieszczeniach.

Podtoze

B warstwa wyréwnawcza

H Warstwa izolacyjna

n Folia oddzielajaca

H Dylatacja brzegowa zintegrowana z folig
H Jastrych

Podloga na warstwie oddzielajacej

Na podtoza mieszane, niejednorodne. NajczesSciej w ob-
szarze piwnic, garazy oraz przy renowacji podtozy pod
posadzki. Warstwa oddzielajaca wykonana jest najczesciej
z folii PCV.

E§ Podtoze

B Folia oddzielajaca

n Dylatacja brzegowa zintegrowana z folig
3 Jastrych

Podtoga plywajaca z ogrzewaniem

Ogrzewania podtogowe wymagaja stosowania podktadow.
Wszystkie jastrychy Baumit nadaja sie na podtogi ptywajace
z wodnym ogrzewaniem podtogowym. Szczegbdlnie korzyst-
nym rozwigzaniem jest zastosowanie jastrychu ptynnego
Baumit Alpha 2000.

Podtoze

B warstwa wyréwnawcza

Bl warstwa izolacyjna

B rolia oddzielajaca

H Dylatacja brzegowa zintegrowana z folig
B Elementy grzejne

Jastrych

Systemy podiogowe
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Prace przygotowawcze

Warunki wykonywania prac

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosié co najmniej +5 °C, maksymalnie +25 °C. Nalezy unika¢ przeciagéw i bezposredniego promieniowania sto-
necznego. W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nalezyta wentylacje grawitacyjna (nie uruchamiac klimatyzacji podczas uktadania i w pierwszych godzinach
wigzania). W przypadku jastrychow ze spadkiem nalezy tak przygotowac podtoze, aby posiadato ono wymagany spadek zgodnie z projektem a wykonywana
warstwa jastrychu miata okreslong, statg grubosc.

Spadek podtoza, w zaleznoSci od jego wielkosci i powierzchni, mozna wykona¢ przy uzyciu zaprawy wyréwnujacej Baumacol Preciso, jastrychu Baumit Estrich
E225, Baumit Estrich E160 lub betonu. Podtoze musi byé odpowiednio noSne, wolne od luzno przylegajacych materiatow, suche, bez zanieczyszczen (np. resztki
farb, ttuszczéw, zapraw itp.). Przed gruntowaniem podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie i doktadnie odkurzy¢.

1. Oczyszczone i wyréwnane podtoze 2. Gruntowanie (Baumit SuperGrund) 3. Wykonanie izolacji



Przygotowanie i wzmochnienie podtoza

Systemy podtogowe

Baumit Grund
Podktad gruntujacy do podtozy chtonnych

Gotowy do uzycia, szybkoschnacy, bezrozpuszczalnikowy na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych. Do gruntowania chtonnych podtozy mineralnych przed
zastosowaniem podktadéw podtogowych, mas samopoziomujgcych, zapraw
klejowych oraz izolacji przeciwwilgociowych. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz.

B Zuzycie: ok. 0,15 kg/m?2

B Opakowanie:
25 kg; 24 szt./pal. = 600 kg
Wydajnos¢: ok. 166,0 m2/szt.
10 kg; 60 szt./pal. = 600 kg
Wydajnos¢ ok. 66,0 m2/szt.
5 kg; 84 szt./pal. = 420 kg
Wydajnos¢ ok. 33,0 m2/szt.

Baumit SuperGrund

Podktad sczepny do podiozy o matej chtonnosci

Gotowy do uzycia, szybkowiazacy, zawierajacy piasek kwarcowy, dysper-
syjny. Poprawia przyczepno$é na podtozach nienasigkliwych (np. glazura,
lastriko, sztuczny kamien, gtadki beton, etc.). Zalecany przed klejeniem

ptytek ceramicznych na ptytki, uzywaniem podktadéw podtogowych, mas
samopoziomujgcych, zapraw klejowych i wyréwnujacych, oraz izolacji prze-
ciwwilgociowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

W Zuzycie: ok. 0,15 kg/m?2
B Opakowanie:

Kubet: 5 kg; 85 kubtéw/pal. = 425 kg
B Wydajnosé: ok. 33,0 m2/kubet

Baumit Preciso

Zaprawa wyrownujaca

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna zaprawa wyrdwnujaca na bazie cementu,
do miejscowego, szybkiego i tatwego szpachlowania Scian i podtég oraz
wypetniania lokalnych ubytkéw w podtozu. O niskiej nasigkliwosci, wysokiej
wytrzyma-tosci uzytkowej i przyczepnosci do podtoza. Do miejscowego wy-
réwnania podtoza przed prowadzeniem dalszych prac, tj. uktadaniem ptytek

ceramicznych, wykonywaniem izolacji pod ptytkowych, tynkéw, gtadzi, podkia-
déw podtogowych, wylewaniem mas samopoziomujgcych, itp. w budynkach
mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Trwata na tarasach, balkonach
i ogrzewaniu podtogowym. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

B Zakres stosowania: 2-30 mm
B Zuzycie: ok. 1,6 kg/m2/1 mm
B Opakowanie:
worek 25 kg; 42 wor./pal. = 1050 kg




Systemy
podiogowe Podkiady podtogowe

(Jastrychy cementowe)

Baumit Estrich E225

Posadzka cementowa 10 - 100 mm
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa,
przeznaczona do wykonywania posadzek cementowych oraz
wszelkiego rodzaju podktadéw pod posadzki: zwigzanych
z podtozem i na warstwach izolacji. Do stosowania na
ogrzewania podtogowe oraz tarasy i balkony. Do obrébki
recznej i maszynowe;j.

B Zalecana grubosé: 10* - 100 mm
B Zuzycie: ok. 20,0 kg/m2/10 mm
B Wydajnosé: ok. 0,25 m2/worek/5 cm
warstwa jastrychu
B Klasyfikacja: CT-C20-F5-A15 wg PN-EN 13813
B Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

* tylko jako jastrych zespolony z emulsjg sczepng HE 20

Baumit Estrich E160

Podktad cementowy 25 - 80 mm

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementowa,
przeznaczona do sporzadzania wszelkiego rodzaju jastry-
chow na podtozach mineralnych wewnatrz i na zewnatrz.
Do obrobki recznej i w mixokrecie.

B Zalecana grubosc: 25 - 80 mm
B Zuzycie: ok. 20,0 kg/m2/10 mm
B Wydajnosé: ok. 0,25 m2/worek/5 cm
warstwa jastrychu
B Klasyfikacja: CT-C16-F4-A15 wg PN-EN 13813
B Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

Baumit FaserEstrich E225

Podktad cementowy

wzmochiony wioknami 10-100 mm
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa
wzmocniona wiéknami, przeznaczona do wykonywania
posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podktadow
pod posadzki: zwigzanych z podtozem i na warstwach izo-
lacji. Szczegdlnie polecana na ogrzewania podtogowe oraz
tarasy i balkony. Do obrébki recznej i maszynowej.

B Zalecana grubos¢ : 10* - 100 mm
B Zuzycie: ok. 20,0 kg/m2/10 mm
B Wydajnosé: ok. 0,25 m2/worek/5 cm
warstwa jastrychu
B Klasyfikacja: CT-C20-F5-A15 wg PN-EN 13813
B Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

*tylko jako jastrych zespolony z emulsjg sczepng HE 20




Podktady samopoziomujgce
(Jastrychy ptynne)

Jastrychy ptynne

Jastrychy ptynne Baumit Alpha charakteryzuja sie bardzo dobrym rozptywem - uzyskanie gtadkiej i rownej powierzchni nie wymaga recznego lub maszynowego
wygtadzania. Dzieki niskiemu skurczowi nie wymagaja wielu dylatacji poza szczelinami obwodowymi. Dla przyktadu pomieszczenie zblizone do kwadratu,
z ogrzewaniem podtogowym moze, bez dylatacji konstrukcyjnych, mie¢ powierzchnie do 300 m=2.

Jastrychy plynne Baumit Alpha zastosowane na ogrzewanych podiogach nie wymagaja zbrojenia, a gotowa podtoga nagrzewa sie dwukrotnie szybciej
od tradycyjnej - z jastrychu cementowego.

Eliminacja strat materialowych

Dzieki technice silosowej i dostaw produktu luzem nie ma problemoéw z utylizacjg opakowan oraz strat w procesie technologicznym. Wysokie i state parametry
techniczne pozwalajg na stosowanie mniejszych grubosci w tych samych warunkach na budowie.

Pompa podsilosowa o wydajnosci 100 |/min

Baumit Alpha 2000

Samopoziomujacy podkiad podiogowy 25 - 60 mm B Zakres grubosci 25-60 mm

Fabrycznie przygotowana, bez skurczowa mieszanka, przeznaczonado B Zuzycie: ok. 18,0 kg/m?/10 mm
wykonywania samopoziomujgcych, podktadow podtogowych; zwigza- B Wydajnosc: ok. 1,4 m?/worek/10 mm
nych z podtozem, na warstwie oddzielajacej lub termoizolacyjnej. Do B Mozliwos¢ wehodzenia: po 24 h.

uzytku wewnetrznego, recznie lub maszynowo. Szczegdlnie zalecanana M Klasyfikacja: CA-C20-F5 wg PN-EN
ogrzewanie podtogowe z uwagi na bardzo dobre przewodzenie ciepta., 13813

zaleznie od zastosowania. Jako podktad pod plytki, wyktadziny, parkiet, B Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg
panele, tworzy gtadka i rowng powierzchnie wysokiej wytrzymatosci. Luz (silos)

Zalecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecz-

nosci publiczne;j.

Baumit Alpha 2500

Szybkowiazacy, samopoziomujacy podktad podiogowy B Zakres grubosci: 15-60 mm

15 - 60 mm B Zuzycie: ok. 18,0 kg/m2/10 mm
Fabrycznie przygotowana, bez skurczowa mieszanka, przeznaczona do B Wydajno$é: ok. 1,4 m2/worek/10 mm
wykonywania samopoziomujgcych, podktadéw podtogowych zwigza- B Mozliwos¢ wchodzenia: po 6 h na

nych z podtozem, na warstwie oddzielajacej lub termoizolacyjnej. Do podktad zwigzany z podtozem

uzytku wewnetrznego, recznie lub maszynowo. Szczegblnie zalecanana M Klasyfikacja: CA-C25-F6 wg PN-EN
ogrzewanie podtogowe z uwagi na bardzo dobre przewodzenie ciepta. 13813

Jako podkfad pod ptytki, wyktadziny, parkiet, panele, tworzy gtadka i B Op.:worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

réwna powierzchnie wysokiej wytrzymatosci. Zalecana do stosowania
w pomieszczeniach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej.

Wylewanie jastrychu Baumit Alpha

Odpowietrzanie Swiezej wylewki



Masy samopoziomujgce
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Baumit Nivello Quattro

Szybkowigzaca masa samopoziomujaca 1-20 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa mieszanka, do wyrdwnywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i
starych podfozy. Do nanoszenia recznego lub maszynowego wewnatrz budynkéw, jako zwigzana z podtozem, réwniez
na ogrzewaniu podtogowym. tatwa w obrébce, posiada bardzo dobry rozptyw. Mozliwo$¢ wchodzenia juz po ok. 2-3 h.
Zakres grubosci 1-20 mm. Jako podktad pod ptytki, wyktadziny, parkiet, panele, tworzy gtadkg i rowng powierzchnie
wysokiej wytrzymatosci, odporng na obciazenia skupione. Zalecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i
uzyteczno$ci publiczne;j.

B Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm

B Wydajnosé: ok. 1,7 m2/worek/10 mm

B Klasyfikacja: CA-C20-F6 wg PN-EN 13813

B Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

Baumit Nivello Centro

Szybkowigzaca masa samopoziomujgca 5-30 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa mieszanka, do wyréwnywania i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i
starych podtozy. Do nanoszenia recznego lub maszynowego wewnatrz budynkéw, jako zwigzana z podtozem, rowniez
na ogrzewaniu podtogowym. tatwa w obrébce, posiada bardzo dobry rozptyw. Mozliwosé wchodzenia juz po ok. 3 h.
Zakres grubosci 5-30 mm. Jako podktad pod ptytki, wyktadziny, parkiet, panele, tworzy gtadkg i rowna powierzchnie
wysokiej wytrzymatosci, odporna na obciazenia skupione. Zalecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

Zuzycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm

Wydajnos¢é: ok. 1,7 m2/worek/10 mm
Klasyfikacja: CA-C35-F7 wg PN-EN 13813
Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg

Baumit Nivello 30

Masa samopoziomujaca 2-30 mm

Samorozptywna, wigzaca bez naprezeniowo, ulepszona zywicami masa na bazie Przeznaczona do wylewania recznego
i za pomoca agregatéw mieszajaco pompujacych, wewnatrz budynkéw. Do wykonywania warstw wyréwnujacych podtég
przed uktadaniem wszelkiego rodzaju oktadzin podtogowych. Wyréwnuje duze nieréwnosci podtoza, po zwigzaniu, od-
porna na obciazenia skupione. Nadaje sie do stosowania na podtogi ogrzewane i w pomieszczeniach mokrych (tazienki,
natryski, pralnie, kuchnie).

Zalecana grubos¢: 2 - 30 mm

Zuzycie: ok. 1,7 kg/m2/1 mm

Wydajnosc: ok. 1,5 m2/worek/10 mm
Klasyfikacja: CT-C25-F5 wg PN-EN 13813
Op.: worek 25 kg; 48 wor./pal. = 1200 kg




Dobor produktow
podtogowych Baumit

Dobér produktow podtogowych
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Produkt na beton, na gtadkie na podktady  na warstwie na izolacji podtoza w kuchniach na tarasach
B nadaje sie jastrych podtoza anhydrytowe, rozdzielajacej termicznej/ z i tazienkach i balkonach
BH szczegblnie cementowy (lastriko, gipsowe (folii) akustycznej ogrzewaniem zizolacja zizolacja
zalecany ptytki podtogowym  podptytkowa  podptytkowa
ceramiczne
Nivello Quattro [ ] | [ ] | [ | | [ | | |
Masy
Nivello Centro [ ] | [ ] | [ | | [ | | |
samopoziomujgce
Nivello 30 | | [ | [ | [ ] ]
Samopoziomujace Alpha 2500 | ] | | | | | [ ] | | ] | [ | | |
poditady Alpha 2000 T n n 1] 1] 1] x
podtogowe
Estrich E225 | | [ | [ ] ] ] | [ ] ] [ ] ] ] |
Podktady
Estrich E160 | | | | | [ | | | |
podtogowe
FaserEstrich E225 | | | | [ ] ] il | | [ 1] ] |
Przygotowanie Grund | | | [ | | |
podtoza SuperGrund [ | [ ] (T

Minimalne grubosci jastrychow Baumit w zaleznosci od wariantu wykonania

Minimalna grubos¢ [mm]

© Jastrych zespolony (zwigzany z podtozem) 25 12* 25 15
2 Jastrych na warstwie rozdzielajacej (niezwiazany z podtozem) 40 35 30 30
g
Fn)
< Jastrych ptywajacy 45" 40" 35" 35"
§
Jastrych ptywajacy z ogrzewaniem podtogowym 45 +d* 45 +d™* 45 +d** 45 +d™*
Minimalne grubosci jastrychow Baumit w zaleznosci od warstwy izolacyjnej
Grubosé . . i
catkowita Ugiecie Minimalna grubos¢ [mm]
Warstwa
izolacyjna XPS 50 50 45 40
(twarda ptyta)
<2mm 60 55 45
<25 mm
>2<5mm 65 60 50
Warstwa izolacyjna
(styropian/wetna)
<2mm 65 60 50
>25 mm
>2<5mm 70 65 55

“ przy zastosowaniu emulsji sczepnej Murexin HE 20, ** zaleznie od obcigzenia i ugiecia termoizolacji,

wrk 4

Srednica elementéw grzejnych ( rurek)



Baumit PL 02/15 Pigeon

Baumit
Nivello
Quattro

Jak osiagnac
doskonaty poziom?

Baumit Nivello - samopoziomowanie prosto i bezproblemowo
Oferujac Nivello Quattro Baumit przedstawia Panstwu nowa generacje mas niwelujacych do grubosci
warstw od 1 do 20 mm. Nivello Quattro znakomicie nadaje sie do uzyskiwania wyréwnanych i doskonale
gtadkich powierzchni.

Naturalnie Nivello jest masa samopoziomujaca, szybko utwardzajgca sie i trwale wolng od peknieé

i rys. Wykorzystajcie Panstwo wszystkie zalety tatwego i bezproblemowego stosowania w budownictwie

nowym i przy pracach renowacyjnych.

Baumit Nivello stanowi doskonate podtoze pod wszystkie oktadziny podtogowe, jak ptytki ceramiczne, parkiety,
laminaty lub wyktadziny dywanowe. Nivello Quattro nadaje sie takze do systeméw ogrzewania podtogowego
i eskploatacji w obiektach przemystowych z intensywnymi obcigzeniami.

Bedziecie Panstwo zachwyceni specjalna recepturg Baumit Nivello Quattro, zaréwno podczas pracy przy ukfadaniu
podtoza, jak i w czasie dtugiego wykorzystywania jej doskonatego rezultatu. Zyskacie Panstwo czas, pienigdze
i spokdj.

Masa samopoziomujaca w niezrownanej jakosci Baumit!

B idealnie gtadka powierzchnia bez potrzebyzlifowania
Bardzo dobry rozptyw

|
B wchodzenie juz po 2-3 godzinach
|
[
Baumit Sp. z o.o.

kolejne etapy prac juz po 24 godzinach
ul. Sukiennice 6 ® 50-107 Wroctaw B tel. (+48) 71 358 25 00 ® info@baumit.pl ® www.baumit.com baumit.com
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