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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8662/2015

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

BAUMIT Sp. z 0.0.
50-107 Wroctaw, ul. Sukiennice 6

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyroboéw pod nazwa:

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen scian
zewnetrznych budynkéw systemem
BAUMIT KERAMIK
z oktadzing z ptytek ceramicznych
lub z kamienia naturalnego

w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
28 sierpnia 2020 r.

g

S o) B8

7. Marcin M. Kruk

Zatgcznik:
Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 28 sierpnia 2015 .

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8662/2015 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8662/2011.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8662/2015 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplert $cian
zewnetrznych budynkéw systemem BAUMIT KERAMIK z oktadzing z ptytek ceramicznych lub z kamienia
naturalnego. Producentem zestawu wyrobéw jest firma BAUMIT Sp. z o.0., 50-107 Wroctaw,
ul. Sukiennice 6.

Wykonanie ocieplania systemem BAUMIT KERAMIK polega na umocowaniu do istniejacych
§cian, od zewnetrz, warstwowego ukfadu, skfadajgcego sie ze styropianu (EPS) jako materiatu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki zbrojgcej oraz warstwy
oktadzinowej wykonanej z elewacyjnych piytek ceramicznych lub kamiennych, przyklejonych do warstwy
zbrojonej za pomoca zaprawy klejacej i wykonczonych zaprawg do spoinowania. Piyty styropianowe
mocowane sg do $ciany ocieplenia za pomocg zaprawy klejacej (powierzchnia klejenia nie mniejsza niz
40 %) i tacznikdéw mechanicznych w sposob okreslony w projekcie technicznym.

W skiad zestawu BAUMIT KERAMIK wchodza:

1. Zaprawa klejgca o nazwie handlowej Baumit ProContact, przeznaczona do mocowania ptyt
styropianowych do podioza oraz do wykonywania na tych plytach warstwy zbrojonej siatkg
z widkna szklanego pod okfadzine z plytek; zaprawa jest uzyskiwana przez wymieszanie
przygotowywanej fabrycznie suchej mieszanki z wodg zarobowg w proporcji wagowej
100 : (20 + 24). Zuzycie zaprawy przy klejeniu plyt styropianowych wynosi 4 + 5 kg/m?. Zuzycie
zaprawy przy wykonywaniu warstwy zbrojonej wynosi 4 + 5 kg!mz.

2. Siatka z widkna szklanego o nazwie handlowej Baumit StarTex, przeznaczona do zbrojenia
warstwy z zaprawy klejgcej.

3. Biata zaprawa klejgca Baumit FlexMarmor wedtug normy PN-EN 12004+A1:2012, przeznaczona
do mocowania plytek elewacyjnych ceramicznych lub kamiennych do warstwy zbrojonej,
dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg
w proporcji wagowej 100 : 26. Zuzycie zaprawy klejacej wynosi 3 + 4 kg/m?.

4. Zaprawa klejaca Baumit FlexTop wediug normy PN-EN 12004+A1:2012, przeznaczona do
mocowania plytek elewacyjnych ceramicznych lub kamiennych do warstwy zbrojonej,
dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktorg przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w
proporcji wagowej 100 : 24. Zuzycie zaprawy klejacej wynosi 3 + 4 kg/m?.

5. Zaprawa do spoinowania Baumit FugenMortel Keramik F wediug normy PN-EN 998-2:2012,
przeznaczona do  spoinowania  szorstkich  elewacyjnych  plytek  ceramicznych
i kamiennych, dostarczang w postaci suchej mieszanki, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac
z wodg w proporcji wagowej 100 : (14 + 18). Zuzycie zaprawy do spoinowania wynosi
4 + 6 kg/m®.

6. Zaprawa do spoinowania Baumit FugenMortel Keramik S wediug normy PN-EN 998-2:2012,
przeznaczona do  spoinowania  gtadkich  elewacyjnych plytek  ceramicznych
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| kamiennych, dostarczang w postaci suchej mieszanki, ktérg przed uzyciem nalezy zmieszac z
woda w proporciji wagowej 100 : (18 + 22). Zuzycie zaprawy do spoinowania wynosi 4 + 6 kg/m?.
Zaprawa klejaca Baumit ProContact jest produkowana przez firmy:
a) BAUMIT Sp. z 0.0, 50-107 Wroctaw, ul. Sukiennice 6, w zaktadach produkcyjnych:
— Baumit Sp. z 0.0., 99-400 towicz, ul. Uchanka 9/11,
— BAUMIT Sp. z 0.0., 62-010 Pobiedziska, Gléwna, ul. Partnerska 3.
b) Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, A-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austria.
Siatka z widkna szklanego Baumit StarTex jest produkowana przez firme Saint-Gobain
Vertex s.r.o., 57021 Litomysl, Sokolowskéa 106, Republika Czeska.
Biata zaprawa Baumit FlexMarmor jest produkowana przez firmy
a) BAUMIT Sp. z 0.0., 50-107 Wroctaw, ul. Sukiennice 6, w zakiadach produkcyjnych:
— Baumit Sp. z 0.0., 99-400 towicz, ul. Uchanka 9/11,
— BAUMIT Sp. z 0.0., 62-010 Pobiedziska, Gtéwna, ul. Partnerska 3.
b) BAUMIT, spol. s.r.o., Primyslova 1841, 250 01 Brandys nad Labem, Republika Czeska,
w zakfadzie produkcyjnym BAUMIT spol. s.r.o., Areal EDE, 735 71 D&tmarovice, Republika
Czeska.
Zaprawa klejagca Baumit FlexTop jest produkowana przez firme BAUMIT Sp. z o.0.,
50-107 Wroctaw, ul. Sukiennice 6, w zakfadach produkeyjnych:
— Baumit Sp. z 0.0., 99-400 towicz, ul. Uchanka 9/11,
- BAUMIT Sp. z 0.0., 62-010 Pobiedziska, Giéwna, ul. Partnerska 3.
Zaprawy do spoinowania Baumit FugenMértel Keramik F i Baumit FugenMértel Keramik S sg
produkowane przez firme Baumit GmbH, Rockenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Niemcy.
Wymagane wlasciwosci techniczne wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu BAUMIT KERAMIK
oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepleri podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow BAUMIT KERAMIK jest przeznaczony do wykonywania ocieplenn $cian
zewnetrznych w budynkach nowowznoszonych i uzytkowanych. Zestaw wyrobéw objety Aprobatg jest
przeznaczony do stosowania na poditozach mineralnych.

W ociepleniach wykonywanych systemem BAUMIT KERAMIK powinny by¢ stosowane:

1. Ptyty styropianowe wedtug PN-EN 13163+A1:2015, o kodzie EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-

P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogiert wedtug normy

PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wedtug Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi

zmianami), spetniajgce dodatkowo nastepujace wymagania:

— wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie piyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien.
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2. Plytki elewacyjne, mrozoodporne:
— ceramiczne, prasowane lub ciggnionych, klasy Al,, Aly, Bl,, i Bl, wediug normy PN-EN
14411:2013, o masie powierzchniowej nie wiekszej niz 40 kg!mz, grubosci 6 + 15 mm
i powierzchni ptytki nie wiekszej niz 0,10 m?,
-z kamienia naturalnego wediug normy PN-EN 1469:2015, o nasiakliwo$ci woda nie wigkszej
niz 6 %, masie powierzchniowej nie wiekszej niz 40 kg/m?, grubosci 6 + 15 mm i powierzchni
ptytki nie wigkszej niz 0,20 m”.
3. taczniki mechaniczne, tworzywowe z trzpieniem stalowym wkrecanym, okreélone w projekcie
ocieplenia, dopuszczone do obrotu.
4. Materialy do wykonywania miejsc szczegdlnych elewacji — tasmy, listwy, siatki naroznikowe,
materialy uszczelniajgce i inne akcesoria.

Ukiady ociepleniowe BAUMIT KERAMIK na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2 — s3, d0O
reakcji na ogien wedlug normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostaly sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przez $ciany przy dziataniu ognia od strony elewacji, przy grubosci
ptyt styropianowych do 30 cm i gestosci nie wigkszej niz 14 kg/m®.

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia systemem BAUMIT KERAMIK nalezy zawsze
poddac ocenie stan podioza. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych.

W systemie BAUMIT KERAMIK plyty styropianowe powinny by¢é mocowane do podioza za
pomocg zaprawy klejgcej Baumit ProContact. Zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ co najmniej 40 %
powierzchni pityty. Nie wcze$niej niz po jednej dobie od przyklejenia pityt styropianowych na ich
powierzchni powinna zosta¢ wykonana warstwa zbrojona z zaprawy klejgcej Baumit ProContact
z siatkg zbrojacg z widkna szklanego Baumit StarTex (grubo$¢ warstwy okoto 5 mm). Nastepnie piyty
styropianowe powinny zosta¢ zamocowane przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych, przez warstwe
zbrojong, w taki sposob, aby dociskaty siatke z widkna szklanego do plyt (kotwienie przez siatke). Nie
wczesniej niz po pieciu dobach powinny by¢ przyklejone plytki elewacyjne za pomocg bialej zaprawy
klejacej Baumit FlexMarmor lub zaprawy klejacej Baumit FlexTop. Zaprawa klejaca powinna by¢
nanoszona zaréwno na podioze jak i na powierzchni¢ spodnig plytek, tak aby po doci$nieciu cata
powierzchnia ptytek byta pokryta klejem. Miedzy plytkami nalezy zachowywac¢ spoiny o szerokosci 5 + 15
mm — w przypadku spoinowania zaprawg Baumit FugenMortel Keramik S lub o szerokosci 5 + 15 mm —
w przypadku spoinowania zaprawg Baumit FugenMértel Keramik F.

Stosowanie zestawu wyrobéw, objetego niniejszg Aprobatg Techniczng ITB, powinno byé
zgodne z projektem technicznym ocieplenia, opracowanym dla okreslonego obiektu oraz firmowymi
wytycznymi wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej.

Projekt techniczny ocieplenia powinien uwzglednia¢:

— obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélnosci rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi

zmianami,
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- Instrukcje ITB nr 447/2009,
—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB: Czes¢ C. Zeszyt 8,
oraz okresla¢ co najmniej:
— sposob przygotowania podtoza,
— grubosc ptyt styropianowych i spos6b mocowania ptyt do podioza,
— rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych,
— sposob obrobki miejsc szczegdlnych elewacji (oSciezy okiennych i drzwiowych, balkondw,
cokotdéw, dylatacjiiin.).
Whnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawow wyrobéw, objetych Aprobata.
Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
budynkéw systemem BAUMIT KERAMIK powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.
Temperatura otoczenia i podtoza w czasie naktadania i wigzania zapraw klejgcych powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepow

czasowych miedzy nakifadaniem poszczegdlnych warstw, zgodnie z instrukcjg Producenta systemu.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Zaprawa klejaca Baumit ProContact. Wymagane wiasciwosci techniczne zaprawy
klejgcej Baumit ProContact podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad zewnetrzny suchej mieszanki proszek o jednolitej barwie, bez
zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

Gestosé nasypowa, glcm® 1,62 + 10% ZUAT-15/V.03/2010

Zawartos$¢ popiotu w temp. 450°C, % 98,0+0,3

Odpornoéé na powstawanie rys brak rys w warstwie o grubosci

skurczowych do 8 mm
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c.d. tablicy 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
5 | Przyczepnosc¢ zaprawy klejacej do
styropianu, MPa:
— w warunkach suchych po 28 dniach =2 0,08
— po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h > 003
suszenia w (+2312) °C i (5045)% RH X
— po 48 h zanurzenia w wodzie i 7
dniach suszenia w (+2312) °C 20,08
i (5045)% RH
6 | Przyczepnosc zaprawy klejacej do AT IRN BRI
betonu, MPa:
— w warunkach laboratoryjnych >0,25
— po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h 5008
suszenia w (+23+2)°C i (504+5)% RH =
— po 48 h zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia w (+2342)°C >0,25

3.1.2. Siatka z widkna szklanego Baumit StarTex. Wymagane wiasciwosci techniczne siatki
z wibkna szklanego Baumit StarTex podano w tablicy 2.

Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Szeroko$¢, m 1,0£1%
1,1+1%
3 | Masa powierzchniowa, glm2 145 (-3/+5%)
4 | Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80 + 5%
5 | Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku,
N/mm, badana na prébkach przecho-
wywanych 28 dni w:
— warunkach laboratoryjnych 225
- roztworze alkalicznym (1g NaOH "
+4 gKOH + 0,5 g Ca(OH), / 1 dm®) 220
6 | Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i ETAG 004
watku, przy sile zrywajacej, %, badane
na prébkach przechowywanych 28 dni
w:
— warunkach laboratoryjnych <45
— roztworze alkalicznym (1g NaOH »
+4 gKOH + 0,5 g Ca(OH) / 1 dm®) =35
7 | Ciepto spalania, MJ/kg® 6,98 + 5% PN-EN ISO 1716:2010
7 nie mnigj niz 50% wytrzymatosci wyjsciowej (probka w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz
20 N/mm
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3.1.3. Zaprawy klejace Baumit FlexMarmor i Baumit FlexTop do mocowania plytek
elewacyjnych. Wymagane wiasciwosci techniczne zapraw klejacych Baumit FlexMarmor i Baumit
FlexTop do mocowania plytek elewacyjnych podano w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagania
Poz. Wiasciwosci 9 Metody badan
FlexMarmor FlexTop
1 2 3 4 5
1 Wyaglad zewnetrzny suchej mieszanki proszek o jednolitej barwie, bez
zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych

2 | Gestos¢ objetosciowa, glem’ 1,41 £ 10% 1,44 £ 10% ZUAT-15/V.03/2010
3 Zawarto$c¢ popiotu w temp. 450°C, % 95,6 + 97,6 96,1 + 98,1

4 Odpornos¢ na wystepowanie rys brak rys w warstwie o grubosci

skurczowych do 8 mm

3.1. 4. Zaprawy do spoinowania Baumit FugenMértel Keramik F i Baumit FugenMortel

Keramik S. Wymagane wiasciwosci techniczne zapraw do spoinowania Baumit FugenMortel Keramik F
i Baumit FugenMértel Keramik S podano w tablicy 4.

Tablica 4
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
FugenMortel FugenMértel
Keramik F Keramik S
1 2 3 4 5
1 Wyglad zewnetrzny suchej mieszanki proszek o jednolitej barwie, bez
zbrylen i zanieczyszczen
= 5 Lot ZUAT-15/V.03/2010
2 | Gestos¢ objetosciowa, gicm 1,46 + 10% 1,34 + 10%
3 Zawartos¢ popiotu w temp. 450°C 97,2 + 99,2
3.2. Ukfady ociepleniowe
Wymagane wiasciwosci techniczne uktadéw ociepleniowych podano w tablicy 5.
Tablica 5
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Metody badan
2 plytkami z p'yt':a"?' X
ceramicznymi z Kamieia
naturalnego
1 2 3 < 5
1 Wodochtonnosé (podcigganie
kapilarne) po 1 h, g/m?:
— warstwa zbrojona <100 <100 ZUAT-15/V.03/2010
- warstwa wierzchnia < 200 <500
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c.d. tablicy 5

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

il z plytkami

: ; z kamienia
ceramicznymi
naturalnego

Metody badan

2

3 <

Wodochtonnos¢ (podcigganie
kapilarne) po 24 h, kg/m*:

— warstwa zbrojona
— warstwa wierzchnia

<300 <300
<350 < 600

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej

brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia

Przyczepno$c warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa, po badaniu na
prébkach:

— w warunkach laboratoryjnych

— po cyklach mrozoodpornosci

— po cyklach starzeniowych

20,08

Odporno$é na uderzenie, J, w
badaniu na prébkach po cyklach
starzeniowych

Przepuszczalnos¢ pary wodnej —
opor dyfuzyjny wzgledny (warstwa
zbrojona + klej do ptytek), m

ZUAT-15/V.03/2010

Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez
$ciany przy dziataniu ognia od strony
elewacji

nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO’

PN-90/B-02867

7 klasyfikacja dotyczy uktadéw ociepleniowych na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2 — s3, d0 reakcji na
ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w skiad zestawu objetego Aprobatg powinny by¢ dostarczane w oryginalnych

opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami Producenta.

Do kazdego wyrobu Producent jest zobowigzany dotaczy¢ informacje zawierajgcg co najmniej
nastepujgce dane:

nazwe i adres Producenta,

identyfikacje wyrobu zawierajaca nazwe handlowg wyrobu,
numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8662/2015,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

termin przydatnosci do uzycia (jesli jest okreslony),

mase netto (jesli jest okreslana),

nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

znak budowlany.
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Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz.
2041, z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrgbnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz
dotaczania informaciji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajace z karty charakterystyki
na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), do wyrobu powinna by¢ dofgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca
wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogédlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z péZzniejszymi zmianami) zestaw wyrobow,
ktdrego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8662/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami), oceny zgodnosci zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem BAUMIT KERAMIK z
okladzing z plytek ceramicznych lub z kamienia naturainego z Aprobaty Techniczng ITB
AT-15-8662/2015 dokonuje Producent, stosujac system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8662/2015 na podstawie:

a) zadania Producenta:

— wstepnego badania typu,

— zakfadowej kontroli produkcji,

— badar gotowych wyrobow (probek) pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzonych

przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badar, obejmujgcym badania wg p. 5.4.3,
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b) zadania akredytowanej jednostki:
- certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zakfadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz cigglego nadzoru, oceny
i akceptacji zaktadowej kontroli produkgji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyroboéw do obrotu.
Wstepne badanie typu ukiadow ociepleniowych obejmuije:
— wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej,
— mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej,
— przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu (w warunkach laboratoryjnych, po cyklach
mrozoodpornosci i po cyklach starzeniowych),
— odpornos¢ na uderzenie,
— przepuszczalno$¢ pary wodnej — opér dyfuzyjny wzgledny,
— klasyfikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od
strony elewacji.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wiasciwosci techniczno-
uzytkowych zestawu wyrobdw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkgcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow

(p. 5.4.2), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badarn oraz wedtug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkgji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-8662/2015. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegoélne wyroby lub
partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacii
i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
e badania biezace,
e badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
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e zapraw klejgcych i zapraw do spoinowania zakresie:
- wygladu zewnetrznego,
— gestosci nasypowej lub objetosciowej,
e siatki z wibkna szklanego w zakresie:
—  szerokosci
-  wymiaréw oczek,

— masy powierzchniowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
e zaprawy klejacej Baumit ProContact w zakresie:
- zawarto$ci popiotu,
— odporno$ci na powstawanie rys skurczowych,
— przyczepnosci do styropianu,
— przyczepnosci do betonu,
¢ zapraw klejgcych Baumit FlexMarmor i Baumit FlexTop do mocowania ptytek w zakresie:
— zawarto$ci popiotu,
— odpornoéci na powstawanie rys skurczowych,
e zapraw do spoinowania Baumit FugenMortel Keramik F i Baumit FugenMortel Keramik S
w zakresie zawartosci popiolu,
e siatki z wibkna szklanego w zakresie:
— zawarto$ci popiotu,
- sily zrywajgcej w warunkach laboratoryjnych i po przechowywaniu w roztworze
alkalicznym,
— wydtuzenia wzglednego w warunkach laboratoryjnych i po przechowywaniu w roztworze
alkalicznym,
— ciepta spalania.
* ukiadow ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy
dziataniu ognia od strony elewacji.

5.5. Czestotliwosé badarn

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej parti wyroboéw. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna byé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywa¢ metodami wymienionymi w tablicach 1 i 2, kol. 4 oraz w tablicach
3 + 5, kol. 5. Otrzymane wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2, kol. 3
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oraz w tablicach 3 + 5, kol. 3i 4.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badar nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobéw nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-8662/2011.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8662/2015 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$¢ zestawu wyrobow do wykonywania ocieplenn $cian zewnetrznych budynkéw systemem
BAUMIT KERAMIK z okiadzing z plytek ceramicznych lub z kamienia naturalnego do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobdw, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8662/2015 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci
przemystowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z péZniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wytacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu
od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$¢ tych wyrobdéw oraz wykonawcéw robét budowlanych od

odpowiedzialnosci za whasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszerh oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
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ocieplenn $cian zewnetrznych budynkéw systemem BAUMIT KERAMIK z okfadzing z plytek

ceramicznych lub z kamienia naturalnego nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu zestawowi
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8662/2015.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8662/2015 jest wazna do 28 sierpnia 2020 .
Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej

Whioskodawca lub formalny nastgpca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83N-03010

PN-90/B-02867

PN-EN 998-2:2012

PN-EN 1469:2015
PN-EN 12004+A1:2012

PN-EN 13163+A1:2015

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 14411:2013

PN-EN ISO 1716:2010

ZUAT- 15/V.03/2010

ETAG 004

Instrukcja ITB nr 447/2009

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Wyroby z kamienia naturalnego. Plyty oktadzinowe. Wymagania

Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Klasyfikacjia ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Cze$c¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien

Plytki  ceramiczne. Definicie, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodnosci i znakowanie

Badania reakcji na ogieri wyrobéw. Okreslanie ciepfa spalania (wartosci
kalorycznej)

Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej (ETICS)

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Zlozone systemy izolacji ciepinej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ C. Zeszyt B. Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. 400/13/SG. Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy klejowo szpachlowej Baumit ProContact.
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

2. 1215/13. Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy klejowo szpachlowej Baumit ProContact.
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

3. 276/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materialow Budowlanych w Krakowie.

4. 277/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace uktadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

5. 278/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

6. 279/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéow Budowlanych w Krakowie.

7. 280/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

8. 281/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczgce uktadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatéow Budowlanych w Krakowie.

9. 282/156/SG Sprawozdanie z badan dotyczace uktadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

10. 283/16/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

11. 284/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

12. 285/16/SG Sprawozdanie z badan dotyczace uktadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

13. 286/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatobw Budowlanych w Krakowie.

14. 287/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

15. 288/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatdbw Budowlanych w Krakowie.

16. 289/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy do spoinowania Baumit FM Keramik S.
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

17. 290/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy do spoinowania Baumit FM Keramik F.
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

18. 291/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace elastycznej zaprawy klejowej Baumit FlexMarmor.
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.
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19. 292/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace elastycznej zaprawy klejowej Baumit FlexTop.
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

20. 297/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukfadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkia i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

21. 298/15/SG Sprawozdanie z badan dotyczace ukiadu ociepleniowego. Instytut Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

22. 452/15 Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy klejowej do ptytek Baumit FlexMarmor. Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkfa i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

23. 453/15 Sprawozdanie z badan dotyczace zaprawy klejowej do piytek Baumit FlexTop. Instytut
Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

24. 454/15 Sprawozdanie z badan zaprawy do fugowania. Zaprawa do fug dla plytek ceramicznych
Baumit FugenMortel Keramik S. Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkia i
Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

25. 455/15 Sprawozdanie z badan zaprawy do fugowania. Zaprawa do fug dla plytek ceramicznych
Baumit FugenMortel Keramik F. Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkia i
Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

26. SG-24/15. Raport klasyfikacyjny w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez §ciany
zewnetrzne od trony zewnetrznej wg PN-B-02867+Az1:2001 dotyczacy systemu ocieplen na
styropianie BAUMIT KERAMIK wraz ze sprawozdaniem z badan 197/15/SG. Instytut Ceramiki i
Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatow Budowlanych w Krakowie.

27. 85/14/BC/N. Sprawozdanie z badan dotyczace siatki z widkna szklanego Baumit StarTex. Instytut

Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Odziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.






